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RESUMO 

O Brasil é o único país do ocidente a produzir fios e tecidos de seda de 

forma industrial. O grande destaque da produção nacional é a qualidade do 

material produzido, porém, em relação à quantidade, aproximadamente 10% da 

produção é descartada por não atender aos requisitos de qualidade. Tais perdas 

estão associadas à má formação de casulos, contaminações oriundas de 

sujeiras e outros fatores. Este material descartado é conhecido como palha de 

seda e nos últimos anos vem sendo aproveitado como matéria-prima na 

produção de artigos de seda. A partir dos casulos, várias etapas são necessárias 

para obtenção do tecido de palha de seda, dentre elas a limpeza, fiação e 

tecelagem, e para receber tingimento há a necessidade de promover a 

hidrofilidade ao tecido de palha de seda e isto, em escala industrial, é conseguido 

pelo conhecido processo de degomagem com sabão de Marselha (SM). Apesar 

de promover tal característica, a degomagem com SM é de alto custo para a 

indústria e gera grande quantidade de efluente líquido. Assim, o presente 

trabalho visa apresentar resultados de amostras de tecido de palha de seda, 

degomados por SM e pelo tratamento corona, caracterizadas pelas técnicas de 

medidas de hidrofilidade (ângulo de contato (gota séssil), balança hidrostática, 

absorção de água por capilaridade); solidez à lavagem; colorimetria; resistência 

à tração; % de alongamento; microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

espectroscopia de infravermelho (FTIR/ATR). Os resultados obtidos pelo 

tratamento corona são comparados àqueles obtidos com SM e conclui-se que a 

descarga corona promove excelente hidrofilidade; mantém excelentes 

características de resistência à tração, % de alongamento, solidez à lavagem e 

baixa perda de massa do material. Cabe ressaltar que o tempo para degomagem 

com SM é de 1 hora, tempo este utilizado tradicionalmente na indústria têxtil, e 

o tempo pela técnica corona é de 120 s; além disto, a técnica corona não gera 

efluente. Com base em tais resultados percebe-se o grande potencial de 

utilização da técnica corona como alternativa na degomagem do tecido de palha 

de seda estudado. 

Palavras chave: palha de seda, tratamento corona, hidrofilidade. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Brazil is the only country in the West which manufactures silk yarns and fabrics 

industrially. The main highlight of the national production is the quality of the silk, 

however, approximately 10% of the production is discarded for not meeting the 

quality requirements. Such losses are associated with cocoon formation, 

contamination and other factors. This discarded material is known as silk waste 

and has been used as raw material in the production of waste silk articles. From 

the cocoons, several steps are necessary to obtain the silk waste fabric, among 

them, the cleaning, spinning and weaving, and to receive dyeing the fabric needs 

hydrophilicity. This hydrophilicity is obtained by the degumming process with 

Marseille soap, this process is expensive for the textile industry and generates 

large liquid effluent. This work aims to present results of samples of silk waste 

fabric, degummed by Marseille soap and corona treatment characterized by the 

techniques of hydrophilic measurements (contact angle (sessile drop), 

hydrostatic balance, water absorption by capillarity), washing fastness test, 

colorimetry, tensile strength, % stretching, Scanning Electron Microscopy (SEM) 

and Infrared Spectroscopy (FTIR / ATR).The results obtained by the corona 

treatment are compared to the results obtained with Soap from Marseilles and it 

is possible to conclude that the corona promotes excellent hydrophilicity, 

maintains excellent characteristics of tensile strength and % of stretching, 

fastness to washing and low loss of mass.It is noteworthy that the time for 

degumming with soap of Marseille is 1 hour, time traditionally used in the textile 

industry and the time by the corona technique is 120 s. By the way, the corona 

treatment does not generate liquid effluent. Based on the results studied, corona 

treatment has a great potential to replace the degumming process with Marseille 

soap. 

Keywords: silk waste, corona treatment, hydrophilicity. 
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1 INTRODUÇÃO, OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

1.1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é o único país do ocidente que ainda tem produção de seda em 

escala industrial. A produção é verticalizada, iniciando-se na produção do bicho-

da-seda, seguida do beneficiamento primário dos filamentos, produção de 

tecidos, beneficiamentos secundários, confecção, até a chegada do produto 

têxtil ao consumidor final. 

Esse ciclo é baseado em processos usados há mais de 100 anos e o 

objetivo é a obtenção de material de primeira qualidade. Todos os materiais que 

não se enquadram na classificação de primeira qualidade são descartados. Mais 

recentemente, no fim da década de 1980, uma empresa de nome O Casulo Feliz, 

situada na cidade de Maringá, iniciou um processo de beneficiamento dos 

casulos classificados como refugo no processo de beneficiamento da seda. Esse 

material de refugo é chamado de palha de seda. 

A palha de seda sofre os mesmos processamentos da seda de primeira 

qualidade. A principal etapa do beneficiamento primário (preparação do tecido 

para tingimento e estamparia) é a degomagem, processo responsável por 

remover a sericina de fios e tecidos da palha de seda crua tornando-os macios, 

brilhantes e mais brancos. Além destas propriedades, melhora também a 

hidrofilidade, que é um fator importante para as etapas de beneficiamentos 

posteriores, como tingimento e estamparia. 

Os processos de beneficiamento primário são feitos com a utilização de 

uma carga de produtos químicos (sabões, alvejantes, oxidantes e enzimas) 

muito elevada e com consumo de energia (vapor) considerável. Vale ressaltar 

também que os tempos dos processos são longos, tendo um tempo médio de 

beneficiamento de 1 hora, além de uma geração considerável de efluentes que 

em seguida devem ser tratados por tratamento biológico para depois serem 

devolvidos ao meio ambiente. 

Segundo Giordano (2007), o tratamento por descarga corona promove um 

aumento da propriedade de molhabilidade (tendência de um fluido aderir ou 

espalhar sobre uma superfície sólida) em tecidos de algodão sem danificá-los e 
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com ausência de tratamentos de beneficiamento primário. As mudanças de 

hidrofilidade (capacidade que a fibra possui de absorver e reter água) produzidas 

na superfície do material pelo tratamento corona são frequentemente atribuídas 

à formação de grupos polares na superfície do material tratado (BIRESAW, 

2001). 

A aplicação de tratamento corona sobre seda de primeira qualidade foi feita 

por Bergamasco (2015) onde bons resultados de ganho de hidrofilidade foram 

obtidos. 

 

1.2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

O presente trabalho tem como objetivo estudar os efeitos do tratamento 

corona na superfície de tecidos de palha de seda crua com a finalidade de 

melhorar a propriedade hidrofílica a fim de torná-los aptos ao processo de 

tingimento. 

Para a melhora da molhabilidade foi utilizada a técnica de descarga corona 

e, em seguida, foram caracterizadas as propriedades do tecido de palha de seda, 

antes e depois do tratamento corona, para comparação com o processo de 

beneficiamento convencional (tratamento com sabão de Marselha). 

A caracterização das propriedades foi feita pelas técnicas de ângulo de 

contato, ensaios de hidrofilidade por capilaridade, absorção de água por balança 

eletrostática, resistência à tração e % de alongamento, análise colorimétrica da 

cor, ensaios de solidez à lavagem, análise de micrografias obtidas por MEV e 

espectros obtidos por FTIR/ATR. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 HISTÓRICO DA SEDA 

O bicho-da-seda tem sua origem há mais de 3000 anos no continente 

asiático, mais precisamente na China Antiga (FONSECA & FONSECA, 1988). 

Existe uma lenda que diz que uma princesa chinesa apanhou, de uma amoreira, 

um casulo e se encantou com os fios brilhantes e finos desenrolados das 

lagartas. O segredo foi preservado nas muralhas e, tempos depois, seria 

descoberta a seda. Assim, o tecido nasceu sob o signo do luxo e do poder, na 

época do imperador Huang Ti, conquistando logo as atenções ocidentais 

(Revista Macau, 2009). 

 Seu comércio era uma das atividades mais lucrativa no império chinês. No 

século primeiro da era cristã, o principal consumidor da seda chinesa era o 

império romano (GNERRE, 2015). Ela era transportada por vias terrestres, 

atravessando o deserto de Gobi, Cazaquistão e Turquia, chegando por fim a 

Roma. Esse roteiro era chamado de rota da seda (Fig. 1). 

Figura 1 �± Rota da seda (Site Sohistoria, 2017). 

 
 

A seda era muito utilizada na confecção de roupas para os imperadores e 

nobres, na decoração de painéis e faixas com motivos festivos ou fúnebres.  

Da China, o inseto foi introduzido no Japão, Turquestão e Grécia, passando 

posteriormente à Europa. Por fim, a seda foi industrializada na Inglaterra no 

século XV.   
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Apesar de algumas iniciativas realizadas por D. Pedro II, ainda no século 

XIX, a produção de fio de seda no Brasil de fato começou por volta de 1920, no 

Estado de São Paulo. Em 1928, uma organização japonesa chamada Federação 

das Cooperativas Imigratórias do Exterior se instalou formalmente no Brasil com 

o nome de Sociedade Colonizadora do Brasil Ltda. Em japonês, o nome desta 

sociedade colonizadora pronuncia-se Burajiru Takushoku Kumiai, que ficou 

conhecido pela sua forma abreviada, Bratac. 

No Estado de São Paulo, a Bratac implantou núcleos de colonização nos 

municípios de Bastos e núcleo Fazenda Tietê (atual município de Pereira 

Barreto) e no Estado do Paraná foi implantado um núcleo de colonização no 

município de Três Barras (atual município de Assaí). Estes três núcleos de 

�F�R�O�R�Q�L�]�D�o�m�R�� �H�U�D�P�� �G�H�Q�R�P�L�Q�D�G�R�V�� �³�$�V�� �7�U�r�V�� �&�R�O�{�Q�L�D�V�� �G�D�� �%�U�D�W�D�F�´���� �1�H�V�W�H�� �P�H�V�P�R��

período havia também outra colonizadora no Bras�L�O�� �F�K�D�P�D�G�D�� �³�.�D�L�N�R�´���� �.�D�L�J�D�L��

Kogyo Co., que, em atuação conjunta com a Bratac, iniciou a introdução dos 

imigrantes japoneses no Brasil. Para estas empresas colonizadoras a Bratac 

dedicava os loteamentos de terra e a Kaiko se encarregava da introdução de 

imigrantes e da administração das colônias, sendo que a elas juntou-se a Tozan, 

que se dedicava à fazenda de café e ao comércio exterior. As três empresas 

�H�U�D�P�� �G�H�Q�R�P�L�Q�D�G�D�V�� �G�H�� �³�2�V�� �7�U�r�V�� �3�R�G�H�U�H�V�� �G�D�� �&�R�O�{�Q�L�D�� �-�D�S�R�Q�H�V�D�´�� ���9�$�/�(�� �'�$��

SEDA, 2010). 

Em 1930, com os primeiros colonos japoneses já devidamente assentados 

no município de Bastos, tem início, dentre as várias atividades, experiências com 

a criação do bicho-da-seda. As primeiras produções de casulos foram vendidas 

para a Indústria de Seda Nacional S.A. com sede em Campinas, com o apoio do 

Governo do Estado de São Paulo. No ano de 1940, com o crescimento da 

atividade, e diante das dificuldades de escoamento da produção em virtude da 

precariedade das estradas, o núcleo de Bastos, contando então com uma 

produção anual próxima a 25 toneladas de casulos, decide, através da 

Sociedade Colonizadora do Brasil Ltda. (Bratac), implantar uma unidade de 

fiação de seda. 

 A fiação Bratac de Bastos iniciou suas atividades contando com 20 bacias 

de fiação manual, importadas do Japão juntamente com equipamentos para 

cozimento do casulo e colocação do fio em meadas. Todos os equipamentos 
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eram de operação manual. Anos depois, uma nova fábrica de fiação de seda foi 

implantada pela Bratac no núcleo de colonização Tietê. 

Do início das atividades da Bratac até final da década de 50 e início dos 

anos 60, a quase totalidade da criação do bicho-da-seda era desenvolvida por 

imigrantes japoneses. No período de 1954 a 1959, com a autorização do governo 

brasileiro, imigraram do Japão para o Brasil aproximadamente 200 famílias com 

o objetivo precípuo de criar bicho-da-seda. Em 1972, instala-se no município de 

Cornélio Procópio/PR, a Kanebo Silk do Brasil Indústria de Seda. Na década de 

80, o sistema cooperativista do Paraná passou a participar da cadeia produtiva 

da seda através da COCAMAR - Cooperativa dos Cafeicultores e 

Agropecuaristas de Maringá Ltda. Na safra de 1985/1986 o Paraná tornou-se o 

maior produtor nacional de casulos de bicho-da-seda (VALE DA SEDA, 2010). 

Hoje, a fiação Bratac, uma empresa de capital 100% brasileira, é a única 

fiação em operação no Brasil, emprega mais de 2.000 funcionários nas cidades 

de Londrina e Bastos. A Bratac conta ainda com aproximadamente 4.500 

famílias de sericicultores integrados ao processo de produção de casulo e gera 

empregos indiretos para cerca de 20.000 pessoas. 

O Brasil é o único produtor de fio de seda em escala comercial no ocidente, 

sendo o quarto maior produtor mundial de fios de seda crua, atrás apenas da 

China, Índia e Uzbequistão. Obtidos a partir da fiação dos casulos de bicho-da-

seda produzidos no Brasil, atualmente cerca de 90% da produção brasileira de 

fios de seda é exportada como fio de seda crua, com baixo valor agregado. A 

concentração de vendas da seda produzida no Brasil com baixo valor agregado 

reduz a competitividade da sericultura brasileira e pode ser apontada como um 

dos fatores determinantes para o declínio do número de sericicultores 

paranaenses que passou de 7.914 em 1998 para algo em torno de 4.500 famílias 

em 2010 (VALE DA SEDA, 2010). 

 

2.2 SEDA 

A seda é uma fibra têxtil natural secretada por larvas de uma variedade de 

insetos do filo Arthropoda, sendo o principal o Bombyx mori, originário do 

Bombyx mandarina (Theophila mandarina), comumente denominado bicho-da-
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seda. Esta fibra tem por finalidade o recobrimento do inseto e a sua proteção 

durante a fase de transformação da larva em pupa, e posterior transformação 

em mariposa (MAUERSBERGER, 1954). 

O Bombyx mori apresenta um ciclo de vida definido em quatro estágios: 

ovo, larva, pupa (ou crisálida) e o estágio final na forma de mariposa 

(denominado adulto), ilustrado na Fig. 2. O ciclo de vida estimado para esta 

espécie tem duração entre 55 e 60 dias, dependendo das condições de criação 

e do tipo do ovo. As larvas alimentam-se das folhas de amoreira branca (Morus 

sp) por um período médio de quatro semanas e apresentam grandes variações 

físicas: o aumento de massa de 0,45 mg para 4,5 g e de seu comprimento de 3 

mm para 8 cm (ZANETTI & REIS, 2003; HOLANDA et al., 2004). Esta fase de 

crescimento da larva é descrita em cinco etapas, ou idades.  

Figura 2 �± Ciclo de vida do bicho-da-seda (Blog Floresta Urbana, 2012). 

 

 

O processo de metamorfose inicia-se após a conclusão da estrutura do 

casulo: a larva converte-se na crisálida e, após um período médio de 15 a 18 

dias, em mariposa. Nesta forma, a mariposa expele um suco alcalino contido em 

seu estômago para remover a sericina da estrutura do casulo, permitindo a 

ruptura do casulo e sua saída. A mariposa vive por poucos dias, período no qual 

compreende a sua fertilidade e a produção dos ovos, reiniciando o ciclo 

(HOLANDA et al., 2004). 
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O cultivo e o manejo deste inseto requerem diversos cuidados pois o 

Bombyx mori não sobrevive muito tempo exposto ao ambiente. A sua criação é 

realizada em ambiente confinado chocando os ovos e alimentando as lagartas 

com as folhas de amoreira. A sericultura é responsável tanto pela criação do 

bicho-da-seda quanto do cultivo da amoreira para prover a alimentação das 

larvas (ZANETTI & REIS, 2003). 

O casulo gerado pelo Bombyx mori é composto principalmente de 

proteínas. Observam-se três proteínas distintas: a fibroína, em um montante que 

corresponde a 70-80% da matéria seca e corresponde ao principal componente 

do fio de seda têxtil; a sericina (conhecida como goma natural), em 

concentrações entre 20-30% sendo o agente adesivo que mantém enlaçado a 

fibroína na conformação do casulo e uma glicoproteína, denominada P25, em 

pequenas concentrações, mas com função na manutenção da integridade do fio 

de seda. Componentes complementares, como cinzas, polissacarídeos e 

lipídeos podem ser detectados (PADAMWAR et al., 2005). 

 

Figura 3 - Dois filamentos de fibroína unidos por sericina (Site crisaguil, 2017) . 
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De acordo com Aguiar Neto (1996), as principais propriedades físico-

químicas da seda estão apresentadas na Tab. 1. 

Tabela 1 - Propriedades físico-químicas da seda (AGUIAR NETO, 1996).  

 

 

 

2.3 FIBROÍNA 

A fibroína é uma glicoproteína fibrosa, insolúvel em água, com massa molar 

da ordem de 25 a 350 kDa. A estrutura primária da fibroína apresenta mais de 

90% dos aminoácidos na combinação entre glicina (Gly), alanina (Ala) e serina 

(Ser). A repetição da sequência de aminoácidos na ordem [Gly�±Ala�±Gly�±Ala�±

Gly�±Ser] (Fig. 4) é responsável pelo caráter cristalino da fibra, formando um 
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arranjo conhecido como folha-b antiparalela (LI et al., 2002; MIYAGUSHI & HU, 

2005). 

Figura 4 - Aminoácidos na ordem [Gly�±Ala�±Gly�±Ala�±Gly�±Ser] (Site chimicamo, 2017). 

 
 

A fibroína apresenta grande caráter hidrofóbico, ou seja, altamente 

insolúvel em água. Possui uma estrutura semicristalina, tendo duas regiões 

características: região cristalina, características de folha-b antiparalela, formada 

pelas ligações peptídicas de [Gly�±Ala�±Gly�±Ala�±Gly�±Ser] e uma região amorfa 

com estrutura aleatória formada pela combinação dos demais aminoácidos 

constituintes, o que confere uma parcela polar à proteína (KUNDU et al., 2008). 

A conformação em folha-b (Fig. 5) confere à fibroína as propriedades de 

tensão mecânica, enquanto a região amorfa é característica da resistência 

química, retenção de umidade e fixação de pigmentos (MORI & TSUKADA, 

2000). 

Figura 5 �± Estrutura folha b-paralela da fibroína (Adaptado de TURBIANI, 2011). 
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2.4 SERICINA 

A sericina (Fig. 6) é uma proteína globular hidrofílica que tem por função 

fisiológica a junção dos filamentos de fibroína, conformando a estrutura 

compacta do casulo (GENÇ et al., 2008).  

Figura 6 - Estrutura molecular da sericina (MAYER & MARIC, 2008). 
 

 

 

 

A Tab. 2 apresenta os aminoácidos constituintes da sericina (ZHANG et al., 

2006) e da fibroína (PARK et al., 2002) derivados da espécie Bombyx mori. 

Observa-se a presença majoritária de serina e ácido aspártico na sericina, o que 

atribui o caráter hidrofílico, enquanto a composição majoritária da fibroína é de 

glicina e alanina, de caráter hidrofóbico (KUNDU et al., 2008). 

  
Tabela 2 - Aminoácidos constituintes da sericina e da fibroína (AGUIAR NETO, 1996). 
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A sericina corresponde a 20�±30% da composição proteica do casulo da 

seda e por ser constituída predominantemente por aminoácidos polares 

apresenta solubilidade em água quente. Esta propriedade permite a remoção da 

sericina no processo de degomagem (ZHANG et al., 2006). A sericina 

proveniente do casulo da espécie Bombyx mori apresenta um perfil de massa 

molar variável de 20 a 400 kDa. Destacam-se três frações proteicas 

características: proteínas com fração molar maior que 250 kDa, fração molar de 

180 kDa, e menores que 100 kDa (KUNDU et al., 2008). 

Foram identificadas distintas frações de sericina presentes no casulo em 

relação à solubilidade em água: sericina A, presente na camada mais externa da 

fibroína; sericina B, presente na região intermediária e sericina C, grupo 

contendo maior percentual de estrutura folha-b e ligada internamente às cadeias 

cristalinas da fibroína, conferindo maior estrutura mecânica ao casulo 

(PADAMWAR & PAWAR, 2004). 

Também é conhecido que a sericina tem papel fundamental para proteção 

dos casulos quanto à molhabilidade, isto é, dando um caráter hidrofóbico para a 

palha de seda e consequentemente protegendo a vida das lagartas quando em 

épocas de chuva ou situações similares (ZANETTI & REIS, 2003). 

 

2.5 PRODUÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO CASULO DE SEDA 

A primeira etapa da produção de seda é a manutenção do ovo (Fig. 7) da 

lagarta num ambiente controlado (temperatura e umidade), para que haja 

abandono da casca por parte da crisálida e o cuidado para estar livre de 

doenças. A fêmea deposita de 300 a 400 ovos de cada vez, com a dimensão de 

uma cabeça de alfinete.  
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Figura 7 - Ovos de lagarta do bicho-da-seda (Site dreamstime, 2017). 

 
 

Após a deposição dos ovos, a fêmea morre, com o macho sobrevivendo 

durante um curto período após esse momento. Após atingir seu crescimento 

máximo, a lagarta pára de comer, altera sua cor e liga-se à uma estrutura 

compartimentada, chamada de bosques (Fig. 8), onde se renova e encolhe para 

desenvolver seu casulo. Inicia-se a fase do encasulamento ou produção do 

casulo. Vários tipos de bosques podem ser utilizados para o encasulamento do 

bicho-da-seda, processo importante na qualidade e na classificação dos casulos. 

(PESCIO et al, 2008; CUNHA, 2007). 

Figura 8 - Bosques do bicho-da-seda (Blog luharada, 2017). 
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Após a colheita dos casulos na fase de pupa (antes de se transformarem 

em borboleta), os casulos passam por um processo de limpeza e seleção 

primária dos casulos. A limpeza dos casulos é feita com uma máquina manual 

ou motorizada chamada de peladeira ou limpadora de casulos, que retira a 

�³�D�Q�D�I�D�L�D�´�����R�X���V�H�M�D�����D���V�H�G�D���G�H���P�i���T�X�D�O�L�G�D�G�H���H���P�D�O�I�R�U�P�D�G�D���T�X�H���H�Q�Y�R�O�Y�H���R���F�D�V�X�O�R���� 

A classificação dos casulos é feita de duas maneiras: 

�x Casulos de primeira qualidade: são sadios, limpos, uniformes na cor 

e tamanho, sem manchas e com crisálidas vivas; 

�x Casulos de segunda qualidade (Fig. 9): são aqueles que possuem 

pequenas manchas ou defeitos, destacando-se: 

o Manchas internas: causadas por lagartas ou crisálidas mortas 

ou feridas, devido a colheita efetuada antes do tempo; 

o Manchas externas: causadas por lagartas mortas ou por suas 

fezes, principalmente quando o encasulamento é desigual; 

o Casca fina: causadas por criações fracas; 

o Casulos furados: causados por parasitas ou predadores das 

crisálidas ou pela emergência do adulto; 

o Casulos duplos: geralmente formados por duas lagartas e é 

de difícil fiação. 
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Figura 9 - Classificação dos casulos de bicho-da-seda: (a) casulo de primeira; (b) manchado; 
(c) riscado; (d) furado; (e) sujo; (f) duplo e (g) irregular (Site Fao, 2016). 

 
2.6 PALHA DE SEDA 

 

Em média, cerca de 35% do peso da seda crua produzida são resíduos, 

que são obtidos nos processos de classificação primário (no produtor) e 

secundário (indústria de fiação de seda). Os casulos defeituosos (Fig. 10) são 

processados e produzem um fio chamado de palha de seda. 

 

Figura 10 - Casulos defeituosos (Autor). 
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O processo de produção dos fios e tecidos da palha de seda são artesanais 

devido a quantidade de material disponível para processamento. A empresa O 

Casulo Feliz é um empreendimento inovador do Vale da Seda e nasceu de uma 

escolha inusitada. Em uma região que produz fios reconhecidos pela qualidade, 

a fiação artesanal O Casulo Feliz optou por usar como matéria-prima justamente 

os casulos defeituosos, rejeitados pela indústria. E o que era rejeito se 

transformou em objeto de desejo. Criada em 1988 pelo zootecnista Gustavo 

Augusto Serpa Rocha, a empresa tem 30 funcionários e fatura cerca de R$ 3 

milhões por ano. Fornece tecido para grifes como Osklen, Animale e Cantão, e 

peças de decoração e figurino para novelas e minisséries das emissoras Globo 

e Record. No início, a produção era voltada à área de decoração, com produtos 

como tapetes e cortinas. Mas se desenvolveu há uma década, quando entrou 

para o mundo da alta moda. A venda de tecidos para grifes renomadas 

representa 60% das receitas. A área de decoração tem 20% e as vendas para 

�D�V���H�P�L�V�V�R�U�D�V���G�H���7�9���M�i���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�P���D�������������³�$�V���S�H�T�X�H�Q�D�V���L�P�S�H�U�I�H�L�o�}�H�V���I�D�]�H�P��

com que cada peça seja uma peça única, inimitável. O que era defeito vira 

�H�I�H�L�W�R�´�����F�R�Q�W�D���5�R�F�K�D�����³�(�Q�T�X�D�Q�W�R���D���V�H�G�D���F�K�L�Q�H�V�D���V�D�L���S�R�U���5�����������R�X���5�����������R���P�H�W�U�R����

�D���Q�R�V�V�D���F�X�V�W�D���P�D�L�V���G�H���5�������������´�����-�$�6�3�(�5���������������� 

 

2.6.1 PROCESSAMENTO DA PALHA DE SEDA 

2.6.1.1 SECAGEM DOS CASULOS 

 

Os casulos são entregues pelos criadores na fiação, após o bicho-da-seda 

ter completado a sua perfeita transformação em crisálida. Na recepção passam 

por uma seleção, quando são separados os normais e retirados os duplos e 

defeituosos, e, em seguida, são encaminhados para secagem (CUNHA, 2007).  

Segundo Lima (1995), os três principais objetivos da secagem de casulos 

são: sacrifício da crisálida, desnaturação sericínica e o armazenamento. O 

sacrifício da crisálida consiste em matar a crisálida (ou pupa) do interior do 

casulo antes que ela se torne mariposa, para evitar que o casulo se danifique. 

Quando não sacrificada, fura o casulo ou ainda provoca mancha com sua forte 
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secreção, inutilizando-o para a industrialização da seda (FONSECA 

&FONSECA, 1988).  

A secagem do casulo, segundo Fonseca & Fonseca (1988), consiste em 

fazer uma corrente de ar quente atravessar uma massa de casulos, com 

temperatura entre 110ºC a 120ºC, terminando entre 40ºC a 50ºC. A queda 

progressiva da temperatura acontece à medida que se vai completando a 

secagem, ou seja, as seções de secagem variam em escalas de temperaturas e 

diminuem gradativamente à medida que se atravessam as seções. O processo 

de secagem é feito em secadores do tipo fluxo cruzado de ar (Fig. 11). 

 

Figura 11 - Esquema de secador de fluxo cruzado (LIMA, HOLANDA & MATA, 2006). 

 
 

 

2.6.1.2 COZIMENTO DOS CASULOS 

 

Após a secagem, cozinha-se o casulo para facilitar o aproveitamento do fio 

de seda no desenrolamento (Fig. 12), pois o objetivo desta etapa é a retirada da 

sericina, responsável pela rigidez do casulo. Esta etapa facilita o trabalho de 

encontrar a ponta do fio de seda, permitindo que o filamento seja facilmente 

desenrolado, evitando rupturas e embaraçamento dos fios durante a bobinagem. 

Utilizando-se água com pH relativamente baixo, ou seja, em torno de 5,5 a 6,4, 

o cozimento dura menos tempo, com melhora da qualidade do fio. Por outro lado, 

enquanto o pH for elevado, deve-se cozinhar o fio por mais tempo, o que pode 
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prejudicar o desenrolamento, com maior número de embaraçamento e 

arrebentamento (CUNHA, 2007). 

 

Figura 12 - Cozimento dos casulos defeituosos (Autor). 

 
 

 

Em média este processo de cozimento dura 20 minutos. Após este 

processo se faz a última seleção dos casulos separando-os em manchados, os 

de casca fina, os deformados e os sujos para a fiação de fio tipo 2 e o restante 

vai para a fiação tipo 1 (fiação de primeira qualidade). 

 

2.6.1.3 FIAÇÃO MANUAL 

 

Depois do processo de cozimento, os casulos defeituosos passam por um 

processo manual de fiação (Fig. 13), onde o desenrolamento e o 

desembaraçamento geram características diferentes para cada fio. 
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Figura 13 - Desenrolamento e fiação manual (Autor). 

 
 

 

Após a formação da bobina nas máquinas de fiação manual, os fios de seda 

devem ser repassados para outras bobinas para formar meadas ou mesmo 

bobinas para o processo de torção (Fig. 14). 

 

Figura 14 - Máquina de torção da década de 50 (AVEIRO, 2011). 
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2.6.1.4 BENEFICIAMENTO PRIMÁRIO �± DEGOMAGEM 

 

Após serem fiados e torcidos, os fios estão prontos para serem 

beneficiados ou até mesmo serem tecidos.  Os fios apresentam uma alta 

quantidade de sericina, o que dificulta o seu beneficiamento secundário 

(tingimento), fazendo-se necessária a retirada da sericina por processos de 

degomagem. 

A degomagem é um processo muito utilizado na indústria têxtil e tem como 

objetivo remover a sericina dos tecidos de palha de seda no estado denominado 

cru, tornando-os macios, brancos e brilhantes. Além destas propriedades, a 

degomagem melhora a hidrofilidade (capacidade de absorver água), a qual é um 

fator de extrema importância para as etapas de beneficiamento secundário, 

principalmente o tingimento. A Fig. 15, a seguir, ilustra a seda não degomada (A 

e C) e a degomada (B e D). 

 

Figura 15 - A e C: seda não degomada, B e D: seda degomada (SAHOO, et al.,2010). 
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O processo de eliminação da sericina da seda crua (fio ou tecido) é 

conhecido como degomagem ou decruagem, onde a longa molécula da proteína 

sericina é dividida em frações menores através da clivagem de suas ligações 

peptídicas, tornando-a facilmente dispersa ou solubilizada em água quente. A 

hidrólise da sericina pode ser realizada por tratamento com sabões, ácidos, 

álcalis e enzimas, sendo que todos promovem perda de massa entre 20% e 30% 

(GIACOMINI, 2013). 

O produto mais usado na degomagem da seda é o sabão de Marselha 

(SM), que é oriundo da saponificação do óleo de oliva. A vantagem de 

degomagem com SM é que um toque especialmente suave é produzido no fio. 

No entanto, o tempo de tratamento é longo (em média 1 hora), utilizando-se água 

quente (Fig. 16). Observa-se, ainda, que para se obter bons resultados com uso 

de SM há a necessidade de água com baixo teor de íons de cálcio e magnésio 

(água mole) (GIACOMINI, 2013). 

 

 

Figura 16 - Degomagem da seda pelo processo tradicional com sabão de Marselha (Autor). 

 
 

 

Existem outros sabões, como exemplo o de sebo, porém, são difíceis de 

remover após a degomagem. Sabão de óleo de semente de algodão ou de coco 

tem sido sugerido, mas deixam um odor desagradável no material. Observa-se 
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também que a adição de álcali para uma solução de sabão aumenta a taxa de 

degomagem (GIACOMINI, 2013). 

Dentre os problemas que podem ocorrer com a degomagem podemos 

destacar o enfraquecimento dos filamentos. Os reagentes não só removem a 

sericina e separam os filamentos de fibroína como, ao penetrarem no volume 

dos filamentos, podem enfraquecê-los e até rompê-los quando submetidos a 

processamentos posteriores. Os filamentos quebrados tendem a ter uma cor 

muito mais clara após o tingimento e este fato é mais destacado quanto mais 

escura for a cor escolhida para o produto final (GIACOMINI, 2013). 

Outro problema a ser destacado é a geração de efluentes. Devido à 

especificidade do processo de degomagem adotado, a carga efluente pode 

variar muito. VAITHANOMSAT & KITPREECHAVANICH (2008) identificaram 

valores de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) da ordem de 4840 mg/L em 

efluentes de uma indústria de seda da Tailândia, enquanto que CAPAR et al., 

(2009) avaliaram efluentes com Carbono Orgânico Total (TOC) de até 52.000 

mg/L e concentração de sericina da ordem de 2,5%, proveniente de uma 

indústria de seda da Turquia. 

Como parâmetros de comparação, a Resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (Conama), apresenta como limites para lançamento de efluentes 

da indústria têxtil valores de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) de 50 mg/L 

e de Demanda Química de Oxigênio (DQO) de 200 mg/L. Desta forma, a 

remoção da sericina do efluente industrial é fundamental para atendimento aos 

padrões de qualidade ambiental. Independente do processo, a sericina é 

usualmente tratada como efluente industrial, acarretando altos custos para o 

processo (FREDDI et al., 2003). 

 

 

2.6.1.5 TECELAGEM 

 

Após o término do processo de fiação, o fio está pronto para ser 

encaminhado ao processo de tecelagem. Este processo é responsável pela 

fabricação de tecidos planos, que são produzidos pelo entrelaçamento em 90º 
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dos fios de urdume (fios no sentido do comprimento) e fios de trama (fios no 

sentido da largura).  

Para a formação dos tecidos de seda os fios passam para a máquina 

urdideira (Fig. 17), a qual realiza o urdimento dos fios, ou seja, reúne um 

determinado número de fios paralelos (formação do urdume) entre si para serem 

colocados nos teares. 

 

Figura 17 - Máquina urdideira de seda da década de 60 (SCARAMUCCI, 2009). 

 
 

 

Após o ordenamento dos fios de seda na máquina urdideira, entram em 

ação os teares, os quais entrelaçam os fios de urdume (comprimento) com os 

fios de trama (largura) transformando-os em tecidos.  

O mecanismo de funcionamento dos teares (Fig. 18) segue o seguinte 

procedimento: os fios de urdume (1) saem do rolo de urdume (2) e passam pelas 

agulhas (4) dos quadros de liços (3). No caso de tecidos simples, os fios são 

intercalados nos quadros de liços (A) e (B). O abaixar e levantar alternado destes 

quadros de liços faz com que se abra, entre as duas camadas de fios, um espaço 
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2.7 DESCARGA CORONA 

 

A descarga corona ocorre quando alta tensão elétrica é aplicada entre dois 

eletrodos metálicos imersos em uma região gasosa (ar, O2, N2) (ANTAO et. al., 

2009). Tais eletrodos podem ter diversas geometrias, por exemplo, um dos 

eletrodos pode ser uma haste em forma de agulha ou um fio cilíndrico e o outro 

eletrodo uma placa plana (Fig. 22).  Ao ocorrer a descarga geram-se espécies 

reativas, como íons e moléculas excitadas. Estes elementos reativos, se 

entregues à superfície de um material, poderão causar modificações de suas 

propriedades físico-químicas, dentre elas o aumento da energia superficial, a 

qual promove melhorias de adesão e molhabilidade à líquidos. 

A Fig. 22 ilustra o denominado sistema corona fio-placa, onde se observam 

a disposição da fonte de alta tensão elétrica (35 kV), o medidor de corrente, o 

suporte de amostras (placa) e o fio corona, sendo que os dois ultimos são 

denominados eletrodos.  

 

Figura 22 - Sistema corona fio-placa, composto por fonte de alta tensão, medidor de corrente, 
eletrodos metálicos ((fio) e placa (suporte de amostras)) (Autor). 

 

 
 

 

A descarga corona em ar atmosférico gera elementos ativos, como 

exemplo, íons carregados, elétrons, espécies excitadas ou metaestáveis de 

oxigênio e nitrogênio. As espécies metaestáveis de oxigênio reagem com 

moléculas na atmosfera gerando ozônio, um poderoso agente oxidante. Os 

elementos ativos possuem energias entre 1 e 20 eV, que são suficientes para 

quebrar ligações C-C (2,54 eV) e C-H (3,79 eV) e gerar radicais livres na 
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superfície de polímeros, os quais podem reagir com átomos de oxigênio e formar 

grupos polares, principalmente COH, C = O, C �± O (OWENS, 1975; BRIGGS et 

al., 1980; FARLEY & MEKA,1994; SELLIN et al, 2002; PASCUAL et al., 2008). 

O mecanismo de geração de grupos polares envolve tipicamente oxigênio 

como espécies reativas, porém outras possibilidades podem existir para 

introdução de grupos contendo oxigênio na superfície através de reações com 

água, ozônio, óxidos de nitrogênio e derivados (BRIGGS et al, 1983).  

Diante de tais características, a descarga corona apresenta importância 

técnica considerável, tanto na área industrial (aplicações) como acadêmica, e 

suas principais aplicações são: 

�‡ Modificações de superfície de materiais para alcançar 

propriedades adesivas (FARLEY & MEKA, 1994); 

�‡ Neutralização de cargas estáticas em carpetes (KESSLER & 

FISHER, 1997); 

�‡ Precipitadores eletrostáticos (CHAN & BAI, 1999); 

�‡ Crescimento microbial em filmes poliméricos para acelerar a 

biodegradação (MATSUNAGA & WHITENEY, 2000); 

�‡ Remoção de gases poluentes (KOGOMA et al, 2001); 

�‡ Tratamento de água e de efluentes líquidos (YAN, 2001); 

�‡ Estudos nas áreas de polímeros (SINÉZIO, 1990). 

 

Os primeiros estudos referentes ao uso de tratamento corona aplicados em 

materiais têxteis ocorreram em 1956, quando Paul Kassenbeck (Instituto Têxtil 

da França) aplicou a descarga corona sobre lã Mohair, com o objetivo de se obter 

uma lã que não encolhesse, similar a obtida por tratamentos ácidos. 

Cabe ressaltar que a descarga corona em meio atmosférico é de fácil 

operação, baixo custo, baixa geração de resíduos e devido a estes fatores vem 

sendo muito utilizada para modificar a superfície de polímeros, melhorando 

propriedades de adesão e molhabilidade (SELLIN, 2002, SELLIN ET AL., 2003; 

GIORDANO, 2007; LOUZI, 2015). 
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2.8 CORANTES 

 

Consideram-se corantes as substâncias orgânicas intensamente coloridas 

ou fluorescentes capazes de dar cor por absorção seletiva da luz, de forma 

permanente, a uma infinita variedade de materiais descritos tecnicamente como 

substratos. Atualmente cerca de 10.000 compostos químicos coloridos são 

produzidos em escala industrial, dos quais 2.000 tipos são destinados à indústria 

têxtil (GUARANTINI & ZANONI, 2000).   

Os corantes têxteis são classificados pelo modo que se fixam às fibras, 

dividindo-se em nove classes: 

�‡ Corantes ácidos �± Nylon, lã e seda; 

�‡ Corantes azóicos ou naftóis �± algodão, Rayon, acetato e poliéster; 

�‡ Corantes básicos �± Nylon e poliéster; 

�‡ Corantes diretos ou substantivos �± algodão, Rayon e Nylon; 

�‡ Corantes dispersos �± poliéster, poliamida, acetato e acrílico; 

�‡ Corantes mordentes �± lã; 

�‡ Corantes reativos �± algodão, lã, seda e Nylon; 

�‡ Corantes sulfurosos �± algodão e Rayon; 

�‡ Corantes à tina ou à cuba �± algodão, Rayon e lã. 

No Brasil, a produção de corantes possui uma média anual de 20.000 

toneladas por ano. A maior demanda é por corantes reativos, devido as suas 

características reativas e pela grande produção interna de algodão 

(GUARANTINI & ZANONI, 2000). 

 

2.8.1 CORANTES REATIVOS  

São compostos coloridos que contêm um ou mais grupos reativos capazes 

de formar ligações covalentes com átomos de oxigênio, nitrogênio ou enxofre 

das fibras celulósicas (grupo hidroxil) ou fibras proteicas (grupos amino, hidroxil 

e mercaptano) (ZOLLINGER, 1991; TROTMAN, 1975). 
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2.8.1.1 GRUPOS CROMÓFOROS 

 

O grupo cromóforo é aquele que promove a cor no corante. Entre todas as 

estruturas de cromóforos, o grupo AZO (Fig. 24) é o mais importante, 

pertencente a mais de 60% de todos os corantes usados comercialmente. Esta 

classe consegue atender uma grande variedade de tonalidades, indo do amarelo 

ao marinho e tendo alta força tintorial, permitindo usar menores quantidades de 

corantes para se obter cores intensas em comparação com corantes de médio e 

baixo poder tintorial (KUNZ et al., 2002; GREGORY, 1992). 

 

Figura 24 - Cromóforo do grupo AZO (BELTRAME, 2006). 

 
 

Em relação aos cromóforos dos corantes reativos, o grupo AZO é seguido 

em importância pela antraquinona, ftolacianina, azo metálico, formazan e 

trifendioxazina (GUARANTINI & ZANONI, 2000; SMITH, 1992; ASPLAND, 

1992). 

Os corantes Formazan (Fig. 25) tem estruturas AZO na sua composição, 

mas apresentam diferenças estruturais suficientes para serem considerados 

outra classe. Os corantes formazan mais importantes são os metais complexos, 

especialmente os de cobre. São usados preferencialmente em tingimentos de 

algodão.  
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Figura 25 - Cromóforo do grupo formazan (BELTRAME, 2006). 

 
 

 

O grupo ftolocianina (Fig. 26) é uma das classes mais estáveis, assumindo 

tonalidades verdes ou azuis, dependendo dos seus substituintes. Em sua 

maioria são complexos metálicos de cobre.  

  

Figura 26 - Cromóforo do grupo ftolocianina (BELTRAME, 2006). 
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2.8.1.2 GRUPOS SOLUBILIZANTES 

 

O alto grau de solubilidade é uma das características fundamentais dos 

corantes reativos (GIBSON, 1986). É por isso que são utilizados sulfonatos de 

sódio, que acabam por se dissociar em solução aquosa em ânions corante-

sulfonato, coloridos e negativamente carregados, e íons de sódio incolores 

(ASPLAND, 1980). A maior parte dos corantes reativos apresenta de um a quatro 

grupos sulfonatos em suas moléculas (ASPLAND, 1992). 

 

2.8.1.3 GRUPOS REATIVOS 

 

Os grupos reativos são responsáveis diretamente pela ligação entre o 

corante e a fibra têxtil. Esta ligação química é responsável pela alta solidez dos 

corantes reativos. Por terem características eletrofílicas, estes grupos reativos 

são capazes de formar ligações covalentes com as hidroxilas das fibras 

celulósicas ou proteicas. A Fig. 27 apresenta os principais grupos reativos dos 

corantes reativos: 
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Figura 27 - Principais grupos reativos dos corantes reativos (BELTRAME, 2006). 

 
 

 

Existem dois tipos principais de estruturas nos grupos reativos: estruturas 

anelares heterocíclicas carbono-nitrogênio e vinil sulfônicos (ASPLAND, 1992). 

Nos grupos reativos com anéis heterocíclicos C-N a ligação com a outra parte 

da molécula do corante é feita por grupos de ligação como imino (-NH-), imino 

substituindo amidas (-NHCO-). 

O anel heterocíclico apresenta grupos de saída como cloro, flúor e metil 

sulfonil, também chamados nucleofúgicos pela tendência de se afastarem de 

nucleófilos. Estes átomos estão ligados à átomos de carbono adjacentes ao 

nitrogênio, que são eletronicamente deficientes devido ao efeito indutivo 

negativo dos átomos de nitrogênio. As reações de substituição nucleofílica nos 

átomos de carbono ficam facilitadas, permitindo a reação com os ânions hidroxila 

da celulose, que substituem os grupos de saída, sendo expelidos carregando 
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elétrons com eles, normalmente como um íon inerte (ASPLAND, 1992; 

MARTINELLI & BREHMER, 1994). 

Os grupos reativos vinil sulfônicos são em sua maioria transientes, sendo 

mascarados por outros grupos de saída que possuem solubilidade em água. 

Embora estes grupos sejam -SO2-CH=CH2, não são, em geral, encontrados em 

corantes e podem ser descritos como -SO2-CH2-CH2-OSO3 �± (H+ ou Na+). Do pH 

da solução dependerá a presença de íons H+ ou Na+. 

O grupo de ligação do grupo reativo vinil sulfônico é a sulfona (-SO2), que 

retira elétrons do grupo reativo. Em presença de álcali, o grupo de saída -OSO3�± 

sai levando hidrogênio próximo do grupo sulfona, desmascarando o grupo vinil 

(equação 1). 

 

Equação 1 

 

Nesta reação, o íon bissulfito é mais ou menos neutralizado pelo sulfato, 

dependendo do pH do banho. O grupo vinil adiciona novamente o outro íon 

hidrogênio a partir de nucleófilos que se encontram ao redor das hidroxilas da 

celulose, ocorrendo a reação com a fibra. 

Durante o processo de tingimento, uma reação secundária acontece, ela 

se chama hidrólise do corante.  Esta reação faz com que uma parte do corante 

utilizado não reaja com a fibra, com índices de até 50% sendo despejados no 

efluente (LEWIS, 2000). Assim, nos últimos anos, o desenvolvimento de 

corantes reativos tem sido feito no intuito de aumentar a fixação do corante à 

fibra e diminuir a quantidade de corante hidrolisado.  

A reatividade de um corante reativo é medida pela velocidade da reação 

em função da concentração de álcali e da temperatura. Quanto maior a 

concentração alcalina ou a temperatura, menor a sua reatividade. Corantes à frio 

são os que possuem maior reatividade, trabalhando em processo de 

esgotamento com temperaturas entre 30ºC e 80ºC. Corantes à quente são os de 

menor reatividade, que são aplicados em temperaturas de banho superiores a 
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de uso e a otimização na fixação, que pode ocorrer mediante a adição de grupos 

reativos adicionais com a mesma reatividade. 

 

Tabela 3 �± Eficiência hipotética de fixação do corante em relação ao número adicional de 
grupos reativos (ASPLAND, 1992).  

 
 

 

 

A introdução de grupos reativos de diferentes reatividades também ocorre 

e pode compensar as propriedades de tingimento e desempenho individual, 

aumentando a fixação, reprodutibilidade, igualização e solidez. 

Atualmente, os corantes mais usados no mercado têxtil são corantes 

reativos Bi-funcionais (BF), que são usados visando um aumento da reação com 

as fibras e que ,consequentemente, sofram menos hidrólise. Mesmo nos 

corantes reativos BF, uma pequena parte ainda sofre hidrólise, sendo necessário 

um ensaboamento do substrato no final do processo. Este processo elimina o 

corante hidrolisado e aumenta os índices de solidez dos corantes reativos. 

 

2.8.1.4 MECANISMO DE TINGIMENTO DOS CORANTES REATIVOS 

 

A parte principal de um processo de tingimento é a transferência de cor 

para o substrato têxtil. Para que isso ocorra é necessário que inicialmente haja 

adsorção das moléculas solubilizadas do corante na superfície da fibra; em 

seguida, a difusão das moléculas para o interior da fibra (região amorfa) e 

finalmente a reação do corante com as fibras proteicas. A Fig. 29 apresenta, de 
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forma simplificada, o mecanismo de adsorção e difusão de um corante reativo 

para com a fibra. 

 

Figura 29 �± Mecanismo simplificado de adsorção e difusão do corante reativo na fibra (Autor). 

 
 

  

Para que haja adsorção do corante na superfície da fibra e 

consequentemente a difusão para o interior da fibra, é necessário que os 

corantes estejam no seu menor estado de divisão, pois moléculas muito grandes 

não são difundidas pela água até o interior da fibra �±  a Fig. 30 apresenta o 

esquema da dissolução do corante reativo em água.  

 

Figura 30 - Processo de dissolução do corante reativo (Adaptado de HOSSAIN, 2017). 

 
  

Após a dissolução dos corantes em meio aquoso, suas moléculas adquirem 

carga, formando íons positivos (cátions) e negativos (ânions). São as cargas 

negativas as responsáveis pelos tingimentos (BELTRAME, 2006). 

Todas as fibras quando imersas em água adquirem um potencial elétrico 

negativo na superfície (ASPLAND, 1991). Este potencial oferece resistência à 

aproximação de íons de carga similar, como os ânions dos corantes. A presença 
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de altas concentrações de eletrólitos no banho (NaCl ou Na2SO4) mascaram o 

potencial negativo das fibras, permitindo os processos de adsorção e difusão. 

Quando o corante entra em contato com a superfície da fibra dá-se início 

ao mecanismo de adsorção. Na sequência, ocorre a difusão do corante, onde as 

moléculas do corante vão se difundir por capilaridade da superfície até o centro 

da fibra (regiões amorfas) a fim de se obter uma distribuição mais uniforme. A 

Fig. 31 apresenta os processos de adsorção e difusão das moléculas do corante 

reativo nas fibras. A taxa do processo de difusão pode ser longa e varia de 

corante para corante (ASPLAND, 1991). 

 Figura 31 - Esquema de adsorção e difusão do corante na fibra (Adaptado de SIVAKUMAR & 
PALANISAMY, 2010). 

 
 

A agregação das moléculas das fibras diminui à medida que a temperatura 

do banho aumenta, favorecendo a difusão das moléculas dos corantes nas 

regiões amorfas da fibra (Fig. 32) (PERKINS, 1995). 
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De acordo com Lippert, Mrotzeck e Queck (1996), mais de 60% dos 

tingimentos com corantes reativos utilizam o método descontínuo (por 

esgotamento). Neste tipo de processo os corantes devem apresentar alta 

substantividade (afinidade), pois devem deslocar-se do banho para a fibra, 

sendo essencial que haja agitação mecânica do banho e/ou da fibra 

(TWARDOKUS, 2004; ARAUJO & CASTRO, 1987). 

Em processos contínuos ou semi-contínuos, o fenômeno da 

substantividade é indesejável, pois não se pretende que haja esgotamento do 

banho de foulardagem (ou de impregnação) mas, sim, uma repetição o mais 

uniforme possível do corante no tecido (ARAUJO &CASTRO, 1987). Nestes 

casos, são utilizados corantes de média e baixa substantividade. 

O processo de tingimento é essencialmente um processo de transferência 

de massa. Para se obter intensidades adequadas de cor é necessário que se 

utilizem quantidades em excesso de corante e, além disso, o tempo necessário 

para a exaustão (equilíbrio) dificilmente é atingido comercialmente (PERKINS, 

1995). Assim, corantes em seu estado original e, principalmente corantes 

hidrolisados, permanecem no banho de tingimento ou parcialmente adsorvidos 

nas fibras (SALEM, 1989). O tingimento é finalizado com as etapas de lavagem 

(ensaboamento) para a retirada dos corantes hidrolisados. 

As ligações covalentes produzidas entre as moléculas dos corantes e a 

fibra proteica produzem um elevado grau de solidez à lavagem, pois a energia 

necessária para quebrar as ligações dos corantes com a fibra é da mesma ordem 

de quebra das ligações covalentes da própria fibra (UDDIN & HOSSAIN, 2010). 

 

2.9 COR 

 

�$���G�H�I�L�Q�L�o�m�R���G�H���F�R�U���F�R�P�X�P�H�Q�W�H���H�Q�F�R�Q�W�U�D�G�D���Q�D���O�L�W�H�U�D�W�X�U�D���p�����³�D�S�D�U�r�Q�F�L�D���G�R�V��

�F�R�U�S�R�V�� �V�H�J�X�Q�G�R�� �R�� �P�R�G�R�� �S�H�O�R�� �T�X�D�O�� �U�H�I�O�H�W�H�P�� �R�X�� �D�E�V�R�U�Y�H�P�� �D�� �O�X�]�´���� �2�X�� �D�L�Q�G�D����

�³�L�P�S�U�H�V�V�m�R�� �S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�� �T�X�H�� �F�D�X�V�D�P�� �Q�R�� �V�H�Q�W�L�G�R�� �G�D�� �Y�L�V�W�D�� �R�V�� �G�L�I�H�U�H�Q�W�H�V�� �U�D�L�R�V��

luminosos, �V�L�P�S�O�H�V���R�X���F�R�P�E�L�Q�D�G�R�V�����T�X�D�Q�G�R���U�H�I�O�H�W�L�G�R�V���S�H�O�R���F�R�U�S�R�´�����=�2�/�/�,�1�*�(�5����

1996). 
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Todo o processo de percepção da cor se resume em alguns passos 

básicos. Numa visão mais simplista, quando um feixe de luz incide sobre um 

corpo, este pode absorver ou refletir tal luz, de uma forma total ou parcial, 

resultando em uma sensação de cor em nosso órgão visual (BILLMEYER & 

SALTZMAN, 1981). 

 

2.9.1 COLORIMETRIA 

 

Colorimetria é definida como a ciência da medição e da avaliação das cores 

(ZWINKELS, 1998). 

Um parâmetro frequentemente utilizado em colorimetria é a refletância 

(R��), que representa a relação entre os raios de luz refletidos pelo objeto e os 

raios de luz refletidos por uma amostra padrão, identicamente iluminados, para 

os diversos comprimentos de onda do espectro (MCDONALD, 1997). Assim, a 

cor de um objeto é determinada pelo comprimento de onda que ele reflete, ou 

seja, se um objeto é iluminado por luz branca (composição de todas as cores) a 

que ele refletir será sua cor. Por exemplo, objeto identificado como azul, é aquele 

que absorve todas as demais cores e reflete azul (Fig. 34) (VIANA, 2012). 

 

Figura 34 - Absorção de comprimentos de onda específicos pelos objetos (VIANA, 2012). 

 
 

 

2.9.1.1 FONTES DE LUZ  

 

Objetos só podem ser vistos quando são luminosos (emitem luz) ou quando 

iluminados (refletem total ou parcialmente a luz que incide sobre eles). Artigos 

tintos se enquadram nesse segundo caso (SALEM, 2010). A percepção sensorial 
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da cor é causada pela luz. Por essa razão, a cor é sempre relacionada a uma 

fonte de luz, denominada iluminante, desde que o objeto não emita luz própria. 

Assim, um objeto só manifesta sua cor quando é iluminado. 

Quando o sistema internacional de medição e especificação de cor foi 

f�X�Q�G�D�G�R�� �S�H�O�D�� �³�&�R�P�P�L�V�V�L�R�Q�� �,�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �G�H�� �O�
�(�F�O�D�L�U�D�J�H�´ (CIE), em 1931, 

percebeu-se que era fundamental a definição de fontes de iluminação 

padronizadas. Três fontes foram adotadas como iluminantes padrões (SILVA, 

2004): 

�x Iluminante padrão D65:  luz do dia média (incluindo a região de 

comprimento de onda ultravioleta) com uma temperatura de cor 

correlacionada de 6504 K; 

�x Iluminante padrão C:  luz do dia média (não incluindo a região de 

comprimento de onda ultravioleta) com uma temperatura de cor 

correlacionada de 6774 K; 

�x Iluminante padrão A:  luz incandescente com uma temperatura de 

cor correlacionada de 2856 K. 

 

2.9.1.1.1 CORES EM NÚMEROS �± ESPAÇO CIELAB 

 

Um espaço de cor pode ser descrito como um método para se expressar a 

cor de um objeto usando algum tipo de notação, como os números por exemplo. 

O espaço de cor L*a*b*, também conhecido como espaço de cor CIELAB, é 

atualmente o mais popular dos espaços de cores usados para avaliar as cores 

(SILVA, 2004). Esse espaço de cor é amplamente utilizado pois correlaciona 

consistentemente os valores de cor com a percepção visual. A Fig. 35 apresenta 

a disposição dos eixos do espaço CIELAB. 
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Figura 35 �± Espaço CIELAB (SALEM, 2010). 

 
 

 

O espaço CIELAB utiliza três eixos: 

�x L*: luminosidade: 0 indica preto perfeito, 100 indica branco perfeito. 

Seguindo-se o eixo L*, podem ser vistos todos os tons de cinza; 

�x a*: eixos vermelho-verde: valores de a* positivos caracterizam cores 

vermelhas e valores negativos de a* designam cores verdes; 

�x b*: eixos amarelo-azul: valores positivos de b* são para cores amarelas e 

valores negativos de b* assinalam cores azuis. 

Com estas três coordenadas, pode-se localizar qualquer cor no espaço 

L*a*b*. Ao serem realizadas as medições da(s) amostra(s) contra o padrão 

desejado, o espectrofotômetro retorna os valores das coordenadas que podem 

ser positivas ou negativas (VIANA, 2012).   

Desta maneira é feito o cálculo das diferenças entre os dois valores: 

�x L* amostra �± L* padrão = Delta L* (DL*); 

�x a* amostra �± a* padrão = Delta a* (Da*); 
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�x b* amostra �± b* padrão = Delta b* (Db*). 

 

Estes valores podem ser interpretados de acordo com a Tab. 4. 

 

Tabela 4 - Interpretação dos resultados no sistema CIELAB (VIANA, 2012). 

 
 

 

2.9.1.2 TOLERÂNCIA DAS CORES 

 

A tolerância de cores surge da comparação entre a cor padrão, ou seja, 

aquela que se deseja reproduzir, e a cor obtida pela tentativa de reprodução 

(SILVA, 2004). A tolerância de cor pode ser definida por meio de um elipsoide, 

cujos eixos são os valores de �ûa* e �ûb*. Como a representação é feita no plano, 

o eixo da luminosidade é apresentado em separado, aparecendo como uma 

barra vertical, ao lado da elipse. A Fig. 36 mostra um exemplo de elipse de 

tolerância. 
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Figura 36 -  - Elipse de tolerância (SILVA, 2004). 

 
 

 

No espaço CIELAB pode-se quantificar as diferenças em termos 

�S�V�L�F�R�P�p�W�U�L�F�R�V���G�H���û�/������û�D������û�E����H�Q�W�U�H���X�P���S�D�G�U�m�R���H���X�P�D���D�P�R�V�W�U�D�����$���G�L�I�H�U�H�Q�o�D���G�H��

�F�R�U���û�(* é determinada pela seguinte expressão:  

�¿�'�ÛL ��¥�:�Â�.�Û�;�t�� E�� �:�Â�=�Û�;�t�� E �:�Â�>�Û�;�t 

Onde:  

�x �û�/���� ���/��D�P�R�V�W�U�D��- L*padrão; 

�x �û�D���� ���D��D�P�R�V�W�U�D��- a*padrão; 

�x �û�E���� ���E��D�P�R�V�W�U�D��- b*padrão. 

�$�� �W�R�O�H�U�k�Q�F�L�D�� �G�H�� �F�R�U�� �p�� �R�� �O�L�P�L�W�H�� �G�H�� �D�F�H�L�W�D�o�m�R�� �G�H�� �R�� �T�X�m�R �J�U�D�Q�G�H�� �S�R�G�H�� �V�H�U�� �D��

�G�L�I�H�U�H�Q�o�D�� �G�H�� �F�R�U�� �H�Q�W�U�H�� �D�� �D�P�R�V�W�U�D�� �H�� �R�� �S�D�G�U�m�R���� �8�V�D�Q�G�R�� �/��D��E����� �S�R�G�H���V�H��

�F�R�U�U�H�O�D�F�L�R�Q�D�U���D�V�� �G�L�I�H�U�H�Q�o�D�V�� �Q�X�P�p�U�L�F�D�V�� �F�R�P�� �V�X�D�� �S�H�U�F�H�S�o�m�R�� �Y�L�V�X�D�O���� �1�D�� �L�Q�G�~�V�W�U�L�D��

�W�r�[�W�L�O�����Y�D�O�R�U�H�V���G�H���¨�(����H�Q�W�U�H�����������H�����������V�L�J�Q�L�I�L�F�D�P���T�X�H���D���D�P�R�V�W�U�D���p���Y�L�V�X�D�O�P�H�Q�W�H���L�J�X�D�O��

�D�R�� �S�D�G�U�m�R���� �-�i�� �Y�D�O�R�U�H�V�� �G�H�� �¨�(��� �H�Q�W�U�H�� �������� �H�� �������� �U�H�S�U�H�V�H�Q�W�D�P�� �T�X�H�� �D�� �D�P�R�V�W�U�D�� �p��

�Y�L�V�X�D�O�P�H�Q�W�H�� �F�R�P�S�D�W�t�Y�H�O�� �F�R�P�� �R�� �S�D�G�U�m�R�� �H�Q�T�X�D�Q�W�R�� �Y�D�O�R�U�H�V�� �G�H�� �¨�(��� �D�F�L�P�D�� �G�H�� ��������

�G�H�P�R�Q�V�W�U�D�P���T�X�H���D���D�P�R�V�W�U�D���p���G�L�I�H�U�H�Q�W�H���G�R���S�D�G�U�m�R�� 
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Outra medida para avaliação de cor é a curva de reflexão, que indica a 

porcentagem de luz refletida em cada faixa da luz visível (SILVA, 2004). Quanto 

maior for a % de reflexão, maior é a intensidade da cor. Estes valores são 

tratados estatisticamente pelo software e o valor de % aparente (Str) de cor é 

apresentado. Segundo padrões utilizados na indústria têxtil, a % aparente pode 

ser avaliada pelo seguinte critério: 

�‡ % Str = 100 �Î  a cor da amostra apresenta uma curva de reflexão igual 

ao padrão; 

�‡ % Str < 100 �Î  a cor da amostra apresenta uma curva de reflexão menor 

que a do padrão, dessa forma a cor está mais clara; 

�‡ % Str > 100 �Î  a cor da amostra apresenta uma curva de reflexão maior 

que a do padrão, dessa forma a cor está mais intensa. 

 

 

2.10 ÂNGULO DE CONTATO 

 

Uma das maneiras de analisar o fenômeno de molhabilidade de um sólido 

por um líquido é através da medida do ângulo de contato (COMYN, 1997; 

FOWKES, 1964; HAZLETT, 1990; MEAKIN, 1988). Segundo Aurenty et al 

(1997), o ângulo de contato é um parâmetro importante para avaliar a qualidade 

do umedecimento de um sólido por um líquido. Há dois métodos utilizados para 

a medida do ângulo de contato, conhecidos por método da gota séssil e da bolha 

captiva. No método da gota séssil, uma gota de líquido é depositada sobre a 

superfície sólida através de uma microseringa dosadora. No caso da bolha 

captiva, a amostra é mergulhada totalmente no líquido e através de uma seringa 

cria-se uma bolha na superfície inferior do material. Em ambos os casos, o 

sistema ótico para medida do ângulo de contato é o mesmo (CHAN, 1999; 

SCHULTZ , 1994) 

No presente trabalho utilizou-se do método da gota séssil, o qual é ilustrado 

na Fig. 37. Este método consiste em depositar uma gota de líquido sobre a 

superfície de interesse (sólido) e, após aguardar o equilíbrio, mede-se o ângulo 

de contato (�¥) como ilustra a Fig. 38. Nesta figura observa-se uma fonte de luz, 
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a qual é feita incidir na gota e por meio de dispositivos óticos (lentes, focalizador) 

a imagem da gota é projetada em um anteparo que contém um transferidor para 

medida do ângulo (�¥). 

 

Figura 37 - Técnica de medida do ângulo de contato (�¥) entre sólido (superfície da amostra) e 
líquido (gota) (Adaptado ZIZMAN, 1964). 

 

 
 

 

 

Figura 38 - Esquema ilustrativo do goniômetro composto por fonte de luz, porta amostra, 
recipiente líquido (seringa dosadora), lente focalizadora e anteparo graduado para medida de 

ângulo (Autor). 

 
 

 

O valor do ângulo de contato (�¥) pode variar entre 0º e 180º. Quando �¥ = 

0º o líquido molha a superfície do sólido completamente; para o caso em que 0º 

< �¥ < 180º o líquido não espalha completamente e �¥ = 180º o líquido não molha 
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a superfície.  Assim, o valor do ângulo de contato é uma medida inversa do 

espalhamento ou molhabilidade. (CHAN, 1994). 

 

2.11 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E PORCENTAGEM DE ALONGAMENTO 

 

Resistência à tração, tratada também pelo conceito de limite de resistência 

à tração (LRT), é a máxima tensão que um material pode suportar ao ser 

esticado ou puxado antes de falhar ou quebrar (DEGARMO et al, 2003 & SMITH, 

2006). 

O limite de resistência à tração é usualmente encontrado pela realização 

de um ensaio de tração e registrando-se a tensão aplicada versus a deformação. 

O máximo ponto da curva de tensão-deformação é o LRT �± Limite de resistência 

à tração (Fig. 39) (GARCIA et all, 2000 & SOUZA, 1982). 

 

Figura 39 - Gráfico exemplificando o limite de resistência à tração (Autor). 

 
 

 

A resistência à tração é definida como uma tensão que é medida como 

força por unidade de área. No Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade 

é o Pascal (Pa) ou  a medida equivalente, que é Newton por metro 

quadrado (N/m²). A porcentagem de alongamento é a deformação de ruptura do 

corpo de prova expressa como porcentagem. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 MATERIAIS  

 

Na parte experimental do trabalho foram utilizadas amostras de tecido de 

palha de seda 100% crua, ligamento tela, gramatura 112g/m², fornecidos pelas 

empresas O Casulo Feliz, localizada na cidade de Maringá/PR. Foram realizados 

ensaios para o tecido de palha de seda em três formas diferentes de amostras: 

�‡ Crua; 

�‡ Degomados com sabão de Marselha; 

�‡ Tratados com descarga corona. 

 

3.2 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

Para a realização dos ensaios experimentais foram usados os seguintes 

equipamentos e acessórios: 

�‡ Sistemas de Descarga Corona (fio-plano): desenvolvido pelo Prof. Dr. 

João Sinézio de Carvalho Campos, coordenador do Grupo de Física 

de Polímeros (FisPol) do Departamento de Engenharia de Materiais e 

de Bioprocessos (DEMBio) da Faculdade Engenharia Química 

(FEQ)/UNICAMP; 

�‡ Balança Hidrostática - desenvolvida pelo Prof. Dr. João Sinézio de 

Carvalho Campos, FisPol/DEMBio/FEQ/UNICAMP.  

�‡ Medidor de Ângulo de Contato: Goniômetro Tantey - mod. CAM-

MICRO, pertencente ao laboratório FisPol/DEMBio/FEQ; 

�‡ Dinamômetro Texcontrol TC 10 pertencente à Faculdade de 

Tecnologia de Americana �± FATEC; 

�‡ Foulard de laboratório, pertencente à Faculdade de Tecnologia de 

Americana - FATEC; 

�‡ Banho-Maria pertencente à Faculdade de Tecnologia de Americana - 

FATEC; 

�‡ Espectrofotômetro Minolta CM 3600d pertencente a Tinturaria e 

Estamparia Primor; 
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�‡ Equipamento de tingimento por esgotamento via infravermelho Alt-

Master da Mathis, pertencente a Tinturaria e estamparia Primor; 

�‡ Microscópio Eletrônico de Varredura (Modelo Leo 440i) com Detector 

de Energia Dispersiva de raios-X (Modelo EDS: 6070),  Electron 

Microscopy/Oxford(Cambridge, Inglaterra). Pertencente ao 

laboratório LRAC/FEQ/ Unicamp. 

�‡ Espectrômetro de Infravermelho com Transformada de Fourier. 

Marca: Thermo Scientific, modelo Nicolet 6700, Madison/USA - 

Pertencente ao laboratório LRAC da Faculdade de Engenharia 

Química / Unicamp. 

�‡ Balança analítica de precisão pertencente à Faculdade de Tecnologia 

de Americana - FATEC; 

�‡ Estufa, pinça de metal, placas de Petri, régua e tesoura. 

 

3.3 METODOLOGIA 

3.3.1 DEGOMAGEM COM SABÃO DE MARSELHA 

 

As amostras de tecidos de palha de seda foram degomadas em 

equipamentos do tipo banho-maria. O processo de degomagem consiste em 

tratar as amostras durante 1 hora a 90-95°C em um pH de 9,3-10 no seguinte 

banho: 

�‡���������J���/���G�H���V�D�E�m�R���G�H���0�D�U�V�H�O�K�D���Î  agente degomante; 

�‡�������J���/���G�H���F�D�U�E�R�Q�D�W�R���G�H���V�y�G�L�R���Î  agente alcalinizante; 

�‡�������J���/���G�H���W�U�L�S�R�O�L�I�R�V�I�D�W�R���G�H���V�y�G�L�R���Î  sequestrante de íons cálcio e magnésio. 

Após a degomagem, as amostras foram lavadas em água corrente e 

posteriormente, foram secas em estufas com temperatura de 60ºC (com variação 

de +/- 5ºC). 
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3.3.2 TRATAMENTO CORONA   

 

As amostras foram submetidas ao tratamento corona em função dos 

seguintes parâmetros:  

�x De tempo (0s a 180s); 

�x Distância entre fio corona/amostra de 5, 10 e 15 mm; 

�x Corrente corona em 130 ���$ (+/- 10 ���$), para condições ambientes 

de temperatura de 27ºC (+/- 3º) e umidade relativa de 45% (+/- 3%). 

Em seguida, foram realizados os ensaios de caracterização, utilizando-se, 

para tanto, dois sistemas de descarga corona, sendo um deles (Fig. 40) para 

tratar amostras mais estreitas (1 cm) e o outro (Fig. 41) para amostras mais 

largas (2 a 10 cm). A diferença básica entre estes dois sistemas é que o da Fig. 

42 possui 3 fios corona (paralelos e distantes um do outro cerca de 3 cm) e o 

outro, apenas um fio corona. 

Figura 40 - Sistema 1 de descarga corona composto pela fonte de alta tensão, medidor de 
corrente corona, suporte de amostra e fio corona, confeccionado pelo Prof. Sinézio 

(DEMBio/FEQ/UNICAMP) (Autor). 
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Figura 41 - Sistema 2 de descarga corona composto pela fonte de alta tensão, suporte de 
amostra e 3 fios corona, confeccionado pelo Prof. Sinézio (DEMBio/FEQ/UNICAMP) (Autor). 

 
  

 

Figura 42 - Detalhe dos três fios corona do sistema 2 de descarga corona (Autor). 

 
 

 

A Tab. 5 apresenta as dimensões (largura e comprimento) das amostras 

submetidas ao tratamento corona e seus respectivos ensaios de caracterização. 
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Tabela 5 �± Tamanho das amostras (largura x comprimento) submetidas à descarga corona. 

 

 

3.4 ENSAIOS E MEDIDAS 

3.4.1 ÂNGULO DE CONTATO 

 

As amostras de tecido de palha de seda crua, palha de seda degomada 

com sabão de Marselha e palha de seda tratada por descarga corona foram 

submetidas ao ensaio de medição de ângulo de contato. O ensaio foi realizado 

no equipamento Goniômetro Tantey - mod. CAM-MICRO (Fig. 43) e consiste em 

colocar a amostra a ser analisada sobre o suporte e sobre ela deposita-se uma 

gota de líquido (água destilada) através de um dosador.  

Um feixe de luz branca produz uma imagem do formato gota num anteparo 

e por meio de uma escala graduada mede-se o ângulo entre a gota e a superfície 

da amostra. Foram realizadas medições em cinco amostras (quintuplicatas) para 

cada situação de amostra (palha de seda crua, degomada e tratada com 

descarga corona). Os testes foram realizados nas seguintes condições 

ambientes: 

�‡ Temperatura de 27ºC (+/- 3º); 

�‡ Umidade relativa de 45% (+/- 3%). 

 

TESTE TAMANHO DA AMOSTRA 

ÂNGULO DE CONTATO 1x3cm 

HIDROFILIDADE  1x10cm 

ABSORÇÃO DE ÁGUA 1x10cm 

TESTE DE PERDA DE MASSA 2 x 10cm 

RESISTENCIA À TRAÇÃO E 

ALONGAMENTO �± GRAB 

TEST 

5x25cm 

TINGIMENTO 10x25cm 
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Figura 43 - Medidor de ângulo de contato: Goniômetro Tantey - mod. CAM-MICRO, 
pertencente ao FisPol/DEMBio/FEQ/UNICAMP (Autor). 

 
 

 

3.4.2 CAPILARIDADE 

 

O ensaio é baseado na norma JIS L 1004, e consiste em colocar a 

amostra presa em uma extremidade por um suporte de metal (garra) no sentido 

vertical (direção da força gravitacional) e a outra extremidade da amostra é 

mergulhada em solução aquosa contendo corante (Fig. 44) e após 10 minutos, 

tempo estipulado pela norma, observa-se a altura que a água atinge na amostra. 

Este ensaio permite comparar a absorção por capilaridade de amostras cruas, 

degomadas por sabão de Marselha e pelo tratamento por descarga corona. Cabe 

ressaltar que o papel do corante é simplesmente dar condições de visualização 

e permitir medir a altura da coluna alcançada pela água. 

Os ensaios foram realizados nas seguintes condições ambientes: 

�x Temperatura de 25ºC (+/- 3º); 

�x Umidade relativa de 50% (+/- 3%). 
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Figura 45 - Balança hidrostática - desenvolvida pelo Prof. Dr. João Sinézio (Autor). 

 
 

 

No segundo ensaio foram utilizadas as amostras de tecido de palha de 

seda tratados por descarga corona, as quais também tiveram suas extremidades 

presas no suporte da balança hidrostática e, em seguida, foram mergulhadas por 

60 minutos, anotando o valor da massa aparente de 5 em 5 minutos.  

Por fim, o mesmo processo foi repetido para as amostras de tecido de palha 

de seda degomadas com sabão de Marselha. 

Os testes foram realizados nas seguintes condições ambientes: 

�‡ Temperatura de 26ºC (+/- 3º); 

�‡ Umidade relativa de 55% (+/- 3%). 
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3.4.4 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E % ALONGAMENTO �± MÉTODO GRAB  

 

Para avaliação das propriedades físicas de resistência à tração e 

alongamento, as seguintes amostras foram preparadas: 

�x Amostras de tecido de palha de seda crua; 

�x Amostras de tecido de palha de seda degomadas com sabão de 

Marselha;  

�x Amostras de tecido de palha de seda tratadas com descarga corona. 

Cada ensaio foi repetido cinco vezes (quintuplicatas) para os sentidos de 

trama e urdume e de acordo com a norma ASTM D 5034 �± GRAB TEST. Os 

ensaios foram realizados no Dinamômetro Texcontrol TC 10 pertencente à 

Faculdade de Tecnologia de Americana. 

As amostras foram cortadas, acondicionadas e ensaiadas nas seguintes 

condições ambientais:  

�x Temperatura de 23ºC (+/- 3º); 

�x Umidade relativa de 55% (+/- 3%). 

 

3.4.5 PERDA DE MASSA 

 

Realizaram-se ensaios de perdas de massa com três grupos de amostras 

e em quintuplicatas, tendo todas as amostras a mesma massa:  

�‡ Amostras de tecido de palha de seda crua; 

�‡ Amostras de tecido de palha de seda degomadas com sabão de 

Marselha; 

�‡ Amostras de tecido de palha de seda tratadas com corona. 

Ao final do ensaio, as amostras foram novamente pesadas e a diferença 

entre a massa inicial e final foi calculada. Os ensaios foram feitos nas seguintes 

condições ambientais:  

�x Temperatura de 27ºC (+/- 3º); 
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�x Umidade relativa de 45% (+/- 3%). 

 

3.4.6 TINGIMENTO COM CORANTE REATIVO 

 

Novamente em quintuplicatas, os três tipos de amostras utilizados neste 

trabalho (tecidos de palha de seda crua, tecidos de palha de seda degomados 

com SM e tecidos de palha de seda tratados com descarga corona) foram 

tingidos com corante Azul Novacron C-R (corante reativo nomofuncional �± 

�P�R�Q�R�F�O�R�U�R�W�U�L�D�]�L�Q�D������ �2�� �S�U�R�F�H�V�V�R�� �G�H�� �W�L�Q�J�L�P�H�Q�W�R�� �I�R�L�� �S�R�U�� �³pad dry termofix�´��

(foulardagem-secagem-termofixação) 5 minutos a 150ºC. Após o tingimento os 

tecidos foram submetidos a um ensaboamento com água contendo 1g/L de 

detergente ácido a uma temperatura de 70ºC para eliminação do corante 

hidrolisado.  Utilizou-se o corante reativo Azul Novacron C-R pelo fato deste ter 

ótima resistência à lavagem doméstica (solidez à lavagem). As concentrações e 

demais condições aqui utilizadas basearam-se na experiência e sugestões de 

profissionais da área têxtil. 

Formulação do tingimento: 

Banho de foulardagem: 

�x 10g/L de Azul Novacron C-R �Î  corante reativo;  

�x 10g/L de carbonato de sódio �Î  agente alcalino; 

�x 150g/L de ureia �Î  agente solubilizante. 

Tingimento Foulard (Fig. 46): 

Velocidade: 5 m/min; 

Pressão entre os cilindros: 2 Bar; 

Temperatura de banho: 28 ºC; 

Tempo de impregnação: 3 segundos; 

Pick up = 70%. 
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Figura 46 - Foulard de laboratório pertencente à Faculdade de Tecnologia de Americana �± 
FATEC (Autor). 

 

 
  

 

3.4.7 COLORIMETRIA 

 

Realizaram-se os ensaios por meio de um espectrofotômetro Minolta 

modelo CM-3600d, equipado com software para análises.  

As medidas são comparativas e para tal adotou-se como padrão amostras 

de tecido de palha de seda cruas e que foram tingidas. 

O equipamento faz então as medidas e gera um relatório apresentando o 

�Y�D�O�R�U���G�H���¨�(������R���T�X�D�O���p���D�Q�D�O�L�V�D�G�R���G�R���V�H�J�X�L�Q�W�H���P�R�G�R�� 

�‡ �6�H���R�V���Y�D�O�R�U�H�V���G�H���¨�(����H�V�W�L�Y�H�U�H�P���H�Q�W�U�H�����������H�������������D�P�R�V�W�U�D���p���Y�L�V�X�D�O�P�H�Q�W�H��

igual ao padrão; 

�‡ �6�H���R�V���Y�D�O�R�U�H�V���G�H���¨�(����H�V�W�L�Y�H�U�H�P��entre 0,5 e 1,0: amostra é visualmente 

compatível com o padrão; 

�‡ �6�H�� �R�V�� �Y�D�O�R�U�H�V�� �G�H�� �¨�(��� �H�V�W�L�Y�H�U�H�P�� �D�F�L�P�D�� �G�H�� ���������� �D�P�R�V�W�U�D�� �p�� �G�L�I�H�U�H�Q�W�H�� �G�R��

padrão.  
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Os resultados são apresentados segundo o iluminante D 65 - luz do dia.  

Também se estudou a curva de reflexão que indica a porcentagem de luz 

refletida em cada faixa da luz visível. Quanto maior for a % de reflexão, maior é 

a intensidade da cor. Estes valores são tratados estatisticamente pelo software 

e o valor de % aparente (Str) de cor é apresentado. A % aparente pode ser 

avaliada pelo seguinte critério: 

�‡ % Str = 100 �Î  a cor da amostra apresenta uma curva de reflexão igual 

ao padrão; 

�‡ % Str < 100 �Î  a cor da amostra apresenta uma curva de reflexão menor 

que a do padrão, dessa forma a cor está mais clara; 

�‡ % Str > 100 �Î  a cor da amostra apresenta uma curva de reflexão maior 

que a do padrão, dessa forma a cor está mais intensa.  

�3�R�U���R�X�W�U�R���O�D�G�R�����R�V���Y�D�O�R�U�H�V���G�H���¨�/���G�H�Y�H�P���V�H�U���L�Q�W�H�U�S�U�H�W�D�G�R�V���G�D���V�H�J�X�L�Q�W�H���I�R�U�P�D���� 

�x �3�D�U�D�� �¨�/�� �!�� ���� �G�H�P�R�Q�V�W�U�D�P�� �T�X�H�� �D�� �D�P�R�V�W�U�D�� �H�V�W�i�� �P�D�L�V�� �F�O�D�U�D�� �T�X�H�� �R��

padrão;  

�x Va�O�R�U�H�V���G�H�� �¨�/�� ���� ���� �L�Q�G�L�F�D�P�� �T�X�H���D�� �D�P�R�V�W�U�D���H�V�W�i�� �P�D�L�V���H�V�F�X�U�D�� �T�X�H���R��

padrão. 

 

3.4.8 SOLIDEZ À LAVAGEM 

 

Os ensaios de solidez à lavagem foram realizados do seguinte modo: 

cortou-se um pedaço do tecido tingido de cada tipo das duas amostras em 

estudo neste trabalho (tecido de palha de seda degomado com SM e tecido de 

palha tratado por descarga corona). Cada amostra foi costurada em um tecido 

corpo de prova branco (tecido testemunho). Em seguida, estas amostras foram 

colocadas dentro de um recipiente (caneca de alumínio) contendo uma solução 

de 4 g/L de sabão neutro, submetidas a uma temperatura de 40°C por 40 minutos 

no interior de uma máquina para lavagem. Após esta etapa, as amostras são 

lavadas em água corrente e postas a secar ao ar em condições ambientes, 

sendo as análises de solidez à lavagem feitas de acordo com a norma ISO 105-

A03:1993. 
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Seus resultados avaliam dois aspectos dos tingimentos: 

�‡ Alteração de cor da amostra tingida �Î  representa o quanto a cor daquela 

amostra mudou depois de lavada; 

�‡ Grau de transferência �Î  representa a quantidade de corante que saiu 

da amostra e foi transferida para um corpo de prova (tecido testemunho). 

O grau de alteração e de transferência de cor é medido visualmente com o 

auxílio da escala cinza (Fig. 47), sendo os resultados interpretados de acordo 

com a Tab. 6.  

. 

Figura 47 - Escala de cinza é expressa em valores de 1 a 5 e com suas sub-divisões 
(SANTOS, 2017). 

 
 

 

 

Tabela 6 �± Classificação da escala de cinza (SANTOS, 2017).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados experimentais obtidos, no sentido de avaliar importantes 

propriedades físico-quimicas do tecido da palha de seda, são de vital importância 

no beneficiamento deste material para a indústria têxtil. Os resultados e 

respectivas discussões a seguir referem-se aos ensaios de ângulo de contato, 

hidrofilidade, resistência à tração, % de alongamento, absorção de água, perda 

de massa, colorimetria, solidez à lavagem, microscopia eletrônica de varredura 

e análises de infravermelho. 

 

4.1 ENSAIOS DE ÂNGULO DE CONTATO 

DEGOMAGEM COM SABÃO DE MARSELHA 

 

A Fig. 48 apresenta os resultados da medida de ângulo de contato entre 

�J�R�W�D���G�¶�i�J�X�D���H���V�X�S�H�U�I�t�F�L�H���G�H���D�P�R�V�W�U�D�V���G�R���W�H�F�L�G�R���G�H���S�D�O�K�D���G�H���V�H�G�D���F�U�X�D���H���D�P�R�V�W�U�D�V��

degomadas apenas com sabão de Marselha. Ressalta-se que no eixo x temos o 

número de amostras.  
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tempo de tratamento muito inferior ao daquele utilizado pela degomagem com 

sabão de Marselha, o qual é de 1h.  

Em analogia ao tratamento com sabão de Marselha, acredita-se que o 

tratamento corona, para promover hidrofilidade, esteja modificando o tecido, 

promovendo ataques a sericina e fibroína. 

Cabe aqui destacar que o tratamento corona em amostras de seda crua foi 

investigado para distâncias abaixo de 5 mm e também acima de 15 mm, no 

entanto, observou-se que para distâncias abaixo de 5mm ocorrem descargas 

intensas (faiscamento) com muita facilidade, as quais danificam o tecido e para 

distâncias acima de 15 mm o tratamento não é estável e é pouco uniforme. Com 

base nesses resultados, adotou-se os seguintes parâmetros para o tratamento 

corona usado nos ensaios realizados neste trabalho: 2 minutos de descarga com 

�G�L�V�W�k�Q�F�L�D���G�H���������P�P���H�Q�W�U�H���I�L�R���H���D�P�R�V�W�U�D���H���W�H�Q�V�m�R���G�H�������������$�� 

Também é importante salientar que as amostras de tecido de seda tratadas 

com descarga corona apresentam toque mais áspero que o obtido pelo 

tratamento com sabão de Marselha. No entanto, este toque áspero pode ser 

melhorado com a aplicação de amaciantes ao final do beneficiamento do tecido, 

processo este muito utilizado no acabamento final de produtos na indústria têxtil. 

 

4.2 CAPILARIDADE 

 

Os ensaios de hidrofilidade por capilaridade em amostras de tecido de 

palha de seda crua e tratadas, quer por sabão de Marselha ou por descarga 

corona,  estão apresentados nas Fig.s 50 e 51. O tempo total de 10 minutos para 

tais ensaios são baseados na norma JIS L 1004 e utilizou-se solução aquosa 0,5 

g/L contendo corante Azul Reativo Novacron C-R. As amostras são 

adequadamente penduradas em uma de suas extremidades em um suporte de 

metal (garras) e a outra extremidade é mergulhada em solução aquosa contendo 

corante, sendo que a função deste é dar condições para visualizar a absorção 

de água e permitir a medição da altura da coluna de absorção alcançada.  
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Figura 50 - Tecido de seda crua (amostra à direita) e tecido degomado com SM (amostra à 
esquerda) (Autor). 

 
 

 

Figura 51 - Amostras de tecido de seda sem tratamento (à direita) e de tecido tratado com 
descarga corona (à esquerda) (Autor). 

 
 

 

Na Fig. 50 observam-se os resultados dos ensaios para amostras cruas (à 

direita) e tratadas com sabão de Marselha (à esquerda), sendo visível que as 

amostras cruas não absorvem água e as tratadas por sabão de Marselha 
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absorvem. Na Fig. 51 estão os resultados para o caso das amostras de seda 

crua (à direita) e tratadas com corona (à esquerda). Similarmente, observa-se 

que somente ocorre absorção de água para a amostra tratada.  

Comparando-se os valores da altura da coluna de absorção entre as 

amostras degomadas com sabão de Marselha e tratadas com corona,  nota-se 

claramente que o valor é maior para o caso das amostras tratadas por corona e 

no sentido de melhor visualizar tais resultados, apresentam-se na Tab. 7 os 

valores medidos em milímetros, sendo de 13 mm quando degomadas com sabão 

de Marselha e de 32 mm quando tratadas com corona. Tais resultados estão em 

acordo com os anteriores, ou seja, o tratamento corona promove um maior 

aumento da absorção de água em tecido de palha de seda. 

 

Tabela 7 - Altura da coluna de absorção da solução contendo corante para amostras de tecido 
de seda sem tratamento, com tratamento com sabão de Marselha e com tratamento de 

descarga corona. 
Amostra Altura da coluna (mm) 

Sem tratamento 0 

Tratamento por degomagem (Sabão 

de Marselha) 
13 

Tratamento corona 32 

 

Analisando estes resultados percebeu-se que estão de acordo com os 

resultados encontrados nas medidas de ângulo de contato, ou seja, ambos os 

tratamentos (sabão de Marselha e tratamento corona) promovem a hidrofilidade 

do tecido de seda, sendo que a capilaridade para o caso do tratamento corona 

é mais intensificada. Isto indica que a modificação por corona promove um valor 

de tensão superficial maior do que pela degomagem. Tal efeito promove 

aumento da tensão superficial em amostras de polímeros tratadas por descarga 

corona, este efeito também foi observado por outros pesquisadores (SELLIN, 

2002; LOUZI, 2015), os quais provaram que ocorre aumento da tensão 

superficial em polímeros tratados por descarga corona. 
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4.3 ABSORÇÃO DE ÁGUA: BALANÇA HIDROSTÁTICA 

 

A Tab. 8 e a Fig. 52 exibem os resultados dos ensaios de absorção de água 

realizados na balança hidrostática. Os resultados referem-se à massa aparente 

(g), correspondente a massa de tecido mais água absorvida, para amostras de 

tecido de palha de seda sem tratamento, palha de seda degomadas com sabão 

de Marselha e palha de seda tratadas com descarga corona (2 min., 10 mm e 

corrente corona de 130 microampères) em função do tempo de imersão em 

água. Cabe ressaltar que, para efeito de comparação dos resultados, as 

amostras foram cuidadosamente preparadas em termos de terem a mesma 

massa inicial. 

Tabela 8 �± Resultados de massa aparente das amostras obtidos no teste de absorção de água. 

 

 

Os dados da Tab. 8 são apresentados em forma de gráfico na Fig. 52. 
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Estes resultados também mostraram que tanto o tratamento corona quanto 

a degomagem com sabão de Marselha são eficientes na promoção da absorção 

de água em tecidos de palha de seda. 

Importante também salientar que os ensaios de absorção de água são de 

fundamental importância para identificar a capacidade de tingimento e 

determinar condições fundamentais no beneficiamento secundário de tecidos na 

indústria têxtil. 

 

4.4 PERDA DE MASSA  

 

Determinou-se a perda de massa em tecido de palha de seda provocada 

pela degomagem e pelo tratamento corona, medindo-se a massa da amostra 

antes e após tratamento e se expressou a perda de massa em porcentagem, 

tomando como base de cálculo o valor da massa sem tratamento. Na Tab. 9 

encontram-se os resultados obtidos. Para o tratamento corona utilizou-se a 

distância entre eletrodos de 10 mm, corrente de 130 µA e tempo de tratamento 

de 2 minutos. 

Diante dos resultados apresentados na Tab. 9 observou-se que a 

degomagem da palha de seda com sabão de Marselha provoca uma perda de 

massa entre 25 e 29%, sendo o valor médio de 26,90% e, para o tratamento 

corona, o valor máximo é de 0,45% e valor médio de 0,11%. Este resultado sobre 

perda de massa é interessante, pois, como discutido anteriormente no item 4.1, 

a degomagem com sabão de Marselha remove a sericina e deve atacar a fibroína 

para promover a hidrofilidade (absorção de água). Por outro lado, com o 

tratamento corona, apesar da perda de massa ser comparativamente 

insignificante, o aumento das propriedades de absorção de água é superior aos 

encontrados com a degomagem por sabão de Marselha. Isto leva a pensar que 

o tratamento corona modifica tanto a sericina quanto a fibroína, promovendo 

propriedades hidrofílicas ou, então, que ocorre o tratamento intenso da fibroína 

e, simultaneamente, promove cavidades na sericina, permitindo, assim, a 

passagem e absorção da água tanto na sericina quanto na fibroína. 
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Tabela 9 - Massa das amostras de tecido de palha de seda crua, palha de seda degomada 
com sabão de Marselha e palha de seda tratadas com descarga corona e respectivas perdas 

de massa em % em relação ao tecido de palha de seda crua. 
 

Massa das amostras (g) 

 

Tecido sem 

tratamento 

Degomado 

Sabão de Marselha 
Tratamento Corona 

0,225 0,165 26,5% 0,225 0,00% 

0,224 0,163 27,1% 0,224 0,00% 

0,227 0,170 25,2% 0,226 0,28% 

0,223 0,160 28,1% 0,222 0,45% 

0,225 0,164 26,9% 0,224 0,31% 

0,222 0,162 27,1% 0,222 0,00% 

0,226 0,170 24,9% 0,226 0,00% 

0,225 0,166 26,2% 0,225 0,00% 

0,224 0,163 27,1% 0,223 0,29% 

0,222 0,159 28,2% 0,221 0,39% 

0,227 0,168 25,9% 0,227 0,00% 

0,225 0,163 27,4% 0,225 0,00% 

0,224 0,164 26,6% 0,224 0,00% 

0,227 0,162 28,5% 0,227 0,00% 

0,226 0,165 27,1% 0,226 0,00% 

 

 

 Outros fatos interessantes associados à baixa perda de massa da palha 

de seda com tratamento corona está na preservação do material relacionado aos 
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processos do beneficiamento industrial e no aspecto econômico, pois não existe 

diminuição da quantidade de material. 

 

4.5 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E % DE ALONGAMENTO 

 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

Na Fig. 53 apresentam-se os resultados de resistência à tração para 

amostras de tecido de palha de seda sem tratamento, degomadas com sabão 

de Marselha e tratadas com corona (2 min., 10 mm e 130 µA). 

Comparando-se os valores de resistência à tração, Fig. 53, observa-se que 

as amostras sem tratamento são mais resistentes que as amostras tratadas. Os 

resultados mostram valores médios de 589,5 N para amostras sem tratamento, 

472,6 N para amostras degomadas e 504 N para amostras tratadas com corona, 

ou seja, as amostras tratadas pela degomagem com sabão de Marselha e 

tratadas por corona sofreram uma perda de resistência de 25% e 17%, 

respectivamente, em relação às amostras sem tratamento. Apesar de pequena 

diferença, as amostras tratadas por corona são levemente mais resistentes que 

as degomadas. Este fato pode ser explicado pela perda de massa do material 

observado nos resultados apresentados no item anterior (item 4.4), ou seja, foi 

verificada uma baixa perda de massa (abaixo de 0,4 %) quando tratada por 

corona em comparação com a perda de massa (entre 25 e 29%) para as 

amostras degomadas, consequentemente, há a relação de que quanto menor 

perda de massa, maior resistência à tração. 
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Figura 53 - Resistência à tração para amostras de tecido de seda crua, degomadas com sabão 
de Marselha e tratadas com descarga corona (2min., 130 uA, 10mm) (Autor). 

 
 

 

 

% DE ALONGAMENTO 

 

Apresentam-se na Fig. 54 os resultados da % de alongamento máxima 

(antes da ruptura) para amostras de tecido de palha de seda sem tratamento, 

degomadas com sabão de Marselha e tratadas com corona (2 min., 10 mm e 

130 µA).  
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Figura 54 - % de alongamento para amostras de tecido de seda crua, degomadas com sabão 
de Marselha e tratadas com descarga corona (2min., 10mm, 130 µA) (Autor). 

 
  

  

Os resultados mostram que as amostras sem tratamento alongam menos 

que as amostras tratadas. Em termos de valores são, respectivamente, 21%, 

24,3 % e 24,5%, para amostra sem tratamento, degomadas e tratadas com 

corona, e nota-se que praticamente não há diferença de valores entre as 

amostras tratadas. Apesar da pequena diferença nos valores encontrados para 

as amostras com e sem tratamento, a amostra sem tratamento alonga menos 

em virtude de ela ser mais resistente, concordando com os resultados 

encontrados para resistência à tração. 

Estes ensaios de resistência à tração e % de alongamento são também de 

extrema importância para os tecidos utilizados pela indústria têxtil, pois através 

deles obtém-se o comportamento do material em relação às forças a que será 

submetido, quer durante os processos de beneficiamento, quer do uso pelo 

público em geral. 
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4.6 ANÁLISE DE COR   

 

A Fig. 55 apresenta os resultados das amostras de tecido de palha de seda 

tingidos com corante Azul Reativo Novacron C-�5�� �S�H�O�R�� �S�U�R�F�H�V�V�R�� �G�H�� �� �³pad dry 

termofix�´���� �V�H�Q�G�R�� �T�X�H�� �D�� �D�P�R�V�W�U�D�� ���� �p�� �S�D�U�D�� �S�D�O�K�D�� �G�H�� �V�H�G�D�� �W�L�Q�J�L�G�D�� �P�D�V�� �V�H�P��

tratamento, amostra 2 tingida após degomagem com sabão de Marselha e 

amostra 3 tingida após tratamento corona. 

Figura 55:  Amostras de palha de seda tingida: amostra 1- sem tratamento, amostra 2- 
degomada com SM e amostra 3 - tratada com corona (Autor).  

 
 

 

Analisando-�V�H���D���³�R�O�K�R���Q�X�´���D���)�L�J�����������Q�m�R���V�H���S�H�U�F�H�E�H���J�U�D�Q�G�H�V���G�L�I�H�U�H�Q�o�D�V���G�H��

cor e uniformidade para as três amostras, a não ser a amostra 3 que parece ser 

um pouco mais forte o tom de azul e com melhor uniformidade. Porém, para 

melhor análise, é apresentado na Fig. 56 a elipse de tolerância do teste 

colorimétrico das três amostras, identificando-se o teste pelo seguinte critério: 

�x 1 �Î  Padrão �± amostra de palha de seda sem tratamento (crua); 
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�x 2 �Î  Amostra de palha de seda degomada com sabão de Marselha; 

�x 3 �Î  Amostra de palha de seda tratada com corona (2 min., 10 mm, 

�����������$���� 

Figura 56 - Elipse de tolerância do teste colorimétrico (Autor). 

 
 

 

Na Fig. 56, o ponto 1 indica a amostra padrão (tecido de palha de seda crua 

tingida), que se encontra no centro da elipse de tolerância de cor. Em relação ao 

eixo a*, as amostras em estudo estão levemente deslocadas no sentido positivo, 

indicando que estão levemente mais avermelhadas que o padrão. Quando o eixo 

b* é analisado, verifica-se que as amostras 2 e 3 estão deslocadas de uma forma 

mais acentuada no sentido de valores negativos, indicando que as amostras 

estão mais azuis que o padrão. Já quando o eixo L* é analisado, verifica-se que 

a amostra 2 (palha de seda degomada com SM) e amostra 3 (tratada com 

descarga corona) possuem valores negativos, que indicam que a as amostras 

em estudo são mais escuras que a amostra padrão. Estes resultados 

determinam que o tingimento feito nas amostras tratadas é mais intenso e mais 

azulado que o padrão, porém, as duas amostras tratadas estão muito próximas 

uma da outra na elipse, indicando que a cor das duas é próxima. Destaca-se que 



87 
 

as duas amostras estão dentro do contorno da elipse, indicando que as cores 

estão dentro do limite de tolerância usado na indústria têxtil. 

No sentido de melhor visualizar os resultados do tingimento das amostras 

de palha de seda degomadas com sabão de Marselha e tratadas por corona (2 

min., 10 mm e corrente 130 µA), utilizando corante Azul Reativo Novacron C-R, 

�V�m�R���D�S�U�H�V�H�Q�W�D�G�R�V���Q�D���7�D�E�����������R�V���Y�D�O�R�U�H�V���Q�X�P�p�U�L�F�R�V���G�H���û�(����������6�W�U���H���¨�/���G�R���W�H�V�W�H��

�F�R�O�R�U�L�P�p�W�U�L�F�R�����R�Q�G�H���û�(����U�H�S�U�H�V�H�Q�W�D���D���W�R�O�H�U�k�Q�F�L�D���D���F�R�U�������6�W�U���p���D�������D�S�D�U�H�Q�W�H���H���¨�/��

a diferença de luminosidade em comparação com o padrão. 

Tabela 10 �± �9�D�O�R�U�H�V���Q�X�P�p�U�L�F�R�V���G�H���û�(����������6�W�U���H���¨�/���G�R���W�H�V�W�H���F�R�O�R�U�L�P�p�W�U�L�F�R�� 

ILUMINANTE D65 - �����f 

 

Amostra degomada com 

sabão de Marselha 

Amostra tratada com 

descarga corona 

�û�(� 1,53 1,70 

% Str 122,5 126,8 

�¨L -2,86 -3,33 

   
 

Analisando-se de acordo com os critérios CIELAB os valores de tolerância 

�¨�(��� �Q�D�� �F�R�U�� �S�D�U�D�� �D�V�� �D�P�R�V�W�U�D�V�� �G�H�J�R�P�D�G�D�V�� �F�R�P�� �6�0�� �H�� �W�U�D�W�D�G�D�V�� �F�R�P�� �F�R�U�R�Q�D������

verifica-se que os valores encontrados são superiores a 1, indicando que as 

amostras são visualmente diferentes do padrão. Tal fato é verificado pelos 

valores de % Str, ou seja, para amostra degomada o valor de % Str é de 122,5 

e indica que a amostra está 22,5% mais intensa que o padrão. Para a amostra 

tratada com descarga corona o valor de % Str é 126,8, indicando que é 26,8% 

�P�D�L�V���L�Q�W�H�Q�V�D���T�X�H���R���S�D�G�U�m�R�����$�Q�D�O�R�J�D�P�H�Q�W�H���D���H�V�W�H�V���U�H�V�X�O�W�D�G�R�V���G�H���û�(����H�������6�W�U�����R�V��

�Y�D�O�R�U�H�V���G�D���G�L�I�H�U�H�Q�o�D���G�H���O�X�P�L�Q�R�V�L�G�D�G�H�����¨�/�����U�H�V�X�O�W�D�U�D�P���H�P���Y�D�O�R�U�H�V���Q�H�J�D�W�L�Y�R�V�����R�V��

quais são respectivamente de -2,86 e -3,33 para amostras degomadas com SM 

e tratadas por corona, o que implica que estas são de cor mais escura do que o 

padrão.  

Isto é explicado com base nos resultados anteriores, ou seja, as amostras 

tratadas (SM e corona) promovem excelente hidrofilidade na palha de seda, 

possibilitando a fixação do corante reativo. Estas modificações na palha de seda 

melhoram a difusão dos corantes para o interior das fibras, fazendo com que a 
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quantidade de corante nas regiões amorfas seja maior, e por consequência, a 

cor após tingimento seja mais intensa, ou seja, mais escura. 

Cabe destacar que ao comparar os valores de tolerância �û�(��� �H�Q�W�U�H��as 

amostras degomadas e tratadas por corona e depois tingidas, encontrou-se uma 

diferença de 10%, o que para a indústria têxtil é uma diferença visual 

imperceptível ao olho humano (veja a Fig. 55). Confirmou-se este resultado ao 

comparar os valores do resultado de % Str, onde encontrou-se apenas uma 

diferença de 3,39%. Isto reflete que os dois processos (degomagem e corona) 

apresentam praticamente a mesma intensidade de cor, ou seja, são processos 

compatíveis quanto a resultante de cor, fator fundamental para o sucesso da 

aplicação do tratamento corona na indústria de beneficiamento têxtil. 

 

4.7 ENSAIOS DE SOLIDEZ À LAVAGEM 

 

Na Tab. 11 são listados os resultados dos ensaios de solidez à lavagem 

referentes à alteração de cor e transferência de cor para amostras degomadas 

e amostras tratadas com corona. As amostras após degomadas ou tratadas por 

corona são submetidas à ensaios de solidez a lavagem (ISO 105-A03:1993) e 

os valores são medidos visualmente ao se comparar a cor em uma escala de 

cinza graduada (vide Fig. 7 e Tab. 6).   

Tabela 11 �± Valores resultantes do teste de lavagem para alteração e transferência de cor. 
 Alteração de cor Transferência de cor 

Amostra degomada com 

sabão de Marselha 
5 5 

Amostra tratada com 

descarga corona 
5 5 

 

Os resultados na Tab. 11 obtidos nos ensaios de alteração de cor e 

transferência de cor demonstram que as amostras, tanto degomadas quanto 

tratadas com corona, não sofrem alteração de cor e, consequentemente, não 

ocorre transferência de cor, ou seja, obtiveram nota 5, indicando grau máximo 

de solidez à lavagem. Este resultado indica que o corante que foi adsorvido no 
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interior da fibra está quimicamente ligado a ela, isto é, ocorreu uma ligação 

covalente entre a fibra proteica e o corante reativo, como ilustra a Fig. 57. 

 

Figura 57 - Corante ligado quimicamente à fibra proteica (Adaptado de UDDIN & HOSSAIN, 
2010). 

 
 

 

Já para o ensaio de transferência de cor, os resultados indicam que não há 

transferência de cor para o tecido testemunho, ou seja, a amostra não mancha 

outros tecidos. Este resultado de excelente solidez à lavagem está associado ao 

grau de solidez do tingimento, que são consequências das fortes ligações 

químicas entre o corante e a fibra proteica. 

Este ensaio, solidez à lavagem, é de extrema importância para a indústria 

têxtil, pois avalia a durabilidade do tingimento. Ressaltando que, no caso da 

degomagem da palha de seda e posterior tingimento, o resultado de excelente 

solidez é esperado e conhecido, no entanto, é descoberto aqui neste trabalho 

que o tratamento corona torna-se uma alternativa em substituir o tradicional 

processo de degomagem da palha de seda para finalidade de tingimento.  

Ainda mais comparando os resultados entre amostras degomadas e 

amostras tratadas com corona, obteve-se para as amostras tratadas com corona 

valores maiores de resistência à tração, menor tempo de tratamento, menor 

perda de massa, maior quantidade de corante absorvido (cor mais escura), 

fatores estes que são de suma importância para o beneficiamento da palha de 

seda na indústria têxtil. 
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4.8 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA �± MEV   

 

As micrografias geradas pelo microscópio eletrônico de varredura (MEV) são 

apresentadas em três grupos: 

�x Micrografias das amostras de tecido da palha de seda sem tratamento 

(Fig. 58 e 59); 

�x Micrografias das amostras do tecido da palha de seda degomadas com 

sabão de Marselha (Fig. 60 e 61); 

�x Micrografias das amostras do tecido da palha de seda tratadas por 

descarga corona (2 min. 10 mm, 130 µA) (Fig. 62 e 63). 
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Figura 58 - Micrografia para palha de seda sem tratamento com aumento de 3000X (Autor). 

 
 

 

Figura 59 - Micrografia para palha de seda sem tratamento com aumento de 10000X (Autor). 
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Figura 60 - Micrografia da palha de seda degomada com sabão de Marselha com aumento de 
3000X (Autor). 

 
 

 

Figura 61 - Micrografia da palha de seda degomada com sabão de Marselha com aumento de 
10000X (Autor). 

 
 

 

Figura 62 - Micrografia da palha de seda após tratamento corona com aumento de 3000X 
(Autor). 
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Figura 63 - Micrografia da palha de seda após tratamento corona com aumento de 10000X 
(Autor). 

 
 

 

Analisando as Fig. 58 e 59 é possível ver a sericina recobrindo a fibroína, 

o que está em concordância com a Fig. 15 (item 2.6.1.4, página 30) 

apresentadas por Sahoo (SAHOO, 2010). Especialmente na Fig. 59, cuja 
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ampliação da imagem é de 10.000 vezes, foi possível avaliar as dimensões da 

�V�H�U�L�F�L�Q�D���H���G�D���I�L�E�U�R�t�Q�D�����D�V���T�X�D�L�V���U�H�V�X�O�W�D�U�D�P���H�P���������P���G�H���H�V�S�H�V�V�X�U�D���H�����������P���G�H��

diâmetro, respectivamente. Também pela Fig. 58 observou-se o bom 

recobrimento de sericina.  

As Fig. 60 e 61 referem-se às micrografias da palha de seda degomadas 

com sabão de Marselha e as Fig. 62 e 63 para o caso do tratamento com corona. 

Comparando-se as Fig. 60 e 61 em relação às Fig. 62 e 63, foi observado que 

as superfícies estão mais rugosas, principalmente nas amostras tratadas com 

corona, mostrando, assim, que a sericina foi atacada e parcialmente removida. 

Também no caso do tratamento corona, como discutido anteriormente (item 4.1 

�± Tratamento corona), observou-�V�H�����³�P�D�Q�X�D�O�P�H�Q�W�H���S�H�O�R���W�R�T�X�H�´�����P�D�L�R�U���D�V�S�H�U�H�]�D��

na superfície do tecido tratado por corona do que nas amostras dos tecidos 

degomadas por sabão de Marselha. 

Analisando-se as micrografias com os resultados de perda de massa, 

discutido no item 4.4, observou-se que elas são concordantes, ou seja, a 

degomagem por sabão de Marselha mostrou uma diminuição de 27% de massa 

e, para o caso do tratamento corona, a perda de massa é muito pequena. Porém, 

�D���³�U�X�J�R�V�L�G�D�G�H�´���G�D���V�X�S�H�U�I�t�F�L�H���p���P�X�L�W�R���P�D�L�R�U�����F�R�P�R���R�E�V�H�U�Y�D�G�R���S�H�O�R���W�Rque manual 

das amostras de palha de seda tratadas em comparação com as não tratadas. 

�$�L�Q�G�D�����F�R�P���U�H�O�D�o�m�R���D�R���W�U�D�W�D�P�H�Q�W�R���F�R�U�R�Q�D�����R���D�X�P�H�Q�W�R���G�D���³�U�X�J�R�V�L�G�D�G�H�´���G�H�Y�H���H�V�W�D�U��

relacionado com o aumento da hidrofilidade da palha de seda quando 

comparado aos resultados obtidos por degomagem. 

 Estas micrografias, as quais indicam modificações e remoção parcial da 

sericina, ajudam também a entender outros resultados, sendo eles: (I) como a 

sericina é conhecida por não ser absorvedora de água, uma vez que é 

modificada e/ou removida, deixa exposta a fibroína, e esta quando quimicamente 

tratada pelo sabão de Marselha ou pelos elementos ativos da descarga corona 

adquire propriedades hidrofílicas, como comprovado nos ensaios de hidrofilidade 

(por exemplo: ângulo de contato, absorção de água medida pela balança 

hidrostática e capilaridade) e (II) diminuição da resistência à tração com a 

diminuição de massa do material, com consequente aumento na % de 

alongamento (item 4.5). 
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4.9 ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO �± FTIR �± ATR 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos pela técnica de 

Espectroscopia de Infravermelho por ATR (FTIR/ATR).  

Na Fig. 64 têm-se os espectros obtidos por FTIR/ATR nas amostras de 

tecido de palha de seda sem tratamento, nas amostras de tecido degomadas 

com sabão de Marselha e nas amostras tratadas com descarga corona. 

Observa-se nesta figura a presença de Amida I e II, com os picos 

característicos em 1626 cm-1 e 1519 cm-1, respectivamente.  

�x Amostra de palha de seda crua (Fig. 64 �± amostra 1):  

o Amida I �Î  1626 cm-1; 

o Amida II �Î  1518 cm-1. 

�x Amostra de palha de seda tratada com sabão de Marselha (Fig. 64 �± 

amostra 2):  

o Amida I �Î  1625 cm-1; 

o Amida II �Î  1519 cm-1. 

�x Amostra de palha de seda tratada com descarga corona (Fig. 64 �± 

amostra 3):   

o Amida I �Î  1626 cm-1; 

o Amida II �Î  1521 cm-1. 

A presença dessas Amidas são características da fibroína da seda na 

forma denominada folha-b antiparalela, que é estável e insolúvel (MOTTA et al, 

2002).  Isso evidencia que as amostras tratadas por descarga corona ou 

degomadas com sabão de Marselha não sofrem mudanças básicas do seu 

componente principal, que é a fibroína.  

Outra conformação proteica importante é a Amida III que apresenta pico 

em 1234 cm-1 (RUSA et al, 2005). Observou-se na Fig. 64 �± amostra 1, que para 

palha de seda sem tratamento o pico ocorre em 1234 cm-1, para amostra 

degomada com sabão de Marselha (Fig. 64 �± amostra 2) o pico está em 1233 

cm-1 e na amostra tratada com corona (Fig. 64 �± amostra 3) o pico está em 1245 
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cm-1, ou seja, praticamente o pico ocorre na mesma posição do espectro de 

infravermelho. De acordo com Motta (MOTTA et al, 2002) esse pico corresponde 

à forma de bobina aleatória, que é uma forma solúvel da fibroína, pois apresenta 

domínios amorfos.  

Dado interessante refere-se ao pico que aparece em 1264 cm-1, o qual é 

identificado por Amida III na forma folha-b antiparalela (RUSA et al, 2005) e está 

evidente no espectro da Fig. 64 �± amostra 2 só para amostras degomadas com 

sabão de Marselha. 

Também é observado na Fig. 64 �± amostra 2, referente à amostra 

degomada com sabão de Marselha, dois discretos picos de ácidos carboxílicos 

em 1372 e 1340 cm1, os quais são grupos polares e que colaboram com a 

hidrofilidade. A presença do grupo-OH também foi identificado por FTIR/ATR no 

trabalho de Carneiro (CARNEIRO, 2010) que, após tratar com descarga corona 

amostras do polímero PP, este se tornou hidrofílico. 
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Outro pico importante (PAVIA ET AL, 1987) encontrado nos espectros 

analisados são dos alcoóis, os quais são evidentes em 1000 cm-1 na Fig. 64 �± 

amostra 2, referente às amostras degomadas com sabão de Marselha. Tais 

grupos possuem características polares e consequentemente colaboram para 

hidrofilidade da palha de seda degomada. 

Nas amostras degomadas e nas tratadas com corona observam-se nos 

espectros a formação de Serina �± picos em 1068 e 1052 cm-1. �$���6�H�U�L�Q�D���p���X�P���.-

aminoácido usado na biossíntese de proteínas. Como todo aminoácido é 

composto por um grupo amino (-NH3+), um grupo carboxílico (-COOH) e uma 

cadeia lateral, que na Serina é um grupamento metil hidroxilado 

(CH2OH). Assim, a presença da Serina, por ser polar, propicia o caráter 

hidrofílico da palha de seda (VERLAG, 2009). 

 Para amostra tratada com sabão de Marselha notou-se na Fig. 64 �± 

amostra 2, o aumento da quantidade de Alanina (1447 cm-1), que é um 

aminoácido hidrofóbico, no entanto, devido à presença de ácidos carboxílicos e 

alcoóis,  resulta o caráter hidrofílico da palha de seda, pois os resultados 

anteriores (ângulo de contato, hidrofilidade, etc.) mostram claramente que a 

palha de seda após degomada tem melhor hidrofilidade em comparação com as 

amostras não tratadas. Observa-se, também, que na amostra tratada com 

descarga corona o pico da Alanina sofre diminuição e paralelamente observa-se 

a formação de Serina (polar) (Fig. 64 �± amostra 3), ocorrendo, 

consequentemente, o aumento do caráter hidrofílico da palha de seda, como 

mostrado pelos resultados de ângulo de contato e outros. 

Aparentemente na Fig. 64 �± amostra 2 observa-se uma diminuição na 

intensidade do pico de Sericina (1407 cm-1) para a amostra de palha de seda 

degomada com sabão de Marselha em relação à amostra sem tratamento. Isto 

é verificado no teste de perda de massa, no qual mediu-se uma perda de massa 

média de 27% após degomagem. Por outro lado, no caso do tratamento corona, 

observa-se na Fig. 64 �± amostra 3 que a intensidade do pico para sericina (1405 

cm-1) é compatível com a amostra sem tratamento (1405 cm-1), indicando que o 

tratamento corona não remove sericina. Este resultado é corroborado com os 

encontrados para perda de massa, ou seja, após tratamento corona observou-

se uma pequena perda de massa, inferior a 0,4%.  
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De acordo com os resultados de FTIR/ATR apresentados pode-se concluir 

que: (I) tanto a degomagem por sabão de Marselha quanto o tratamento corona 

não alteram as características do material, ou seja, continua sendo palha de 

seda, pois apresentam os picos característicos da fibroína e sericina; (II) a 

presença discreta de grupos-OH, especialmente para as amostras degomadas, 

indicam o aumento do caráter hidrofílico da palha de seda; e (III) o tratamento 

corona diminui a quantidade de Alanina (hidrofóbico) e praticamente não remove 

sericina. 

Levando-se em consideração os resultados anteriores (hidrofilidade, MEV, 

perda de massa, solidez à lavagem) conclui-se que tanto a degomagem com 

sabão de Marselha quanto o tratamento corona provocam alterações físico-

químicas fazendo com que o material se torne hidrofílico e adequado para os 

processos têxteis industriais e, de acordo com os resultados, observa-se 

vantagem no tratamento com descarga corona. O sabão de Marselha, devido as 

suas características, reage com a palha de seda e tende a remover a sericina da 

superfície da fibroína e, por atacar a fibroína, promove a hidrofilidade.  Já a 

descarga corona, de acordo com os resultados, não remove a sericina, mas os 

íons, moléculas e outros elementos que são produzidos na descarga, interagem 

com a sericina e fibroína e promovem a hidrofilidade da palha de seda. 
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5 CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados obtidos, em relação às propriedades físico-

químicas (hidrofilidade, perda de massa, resistência à tração, % de 

alongamento, análise de cor, solidez à lavagem, MEV e FTIR/ATR) de amostras 

de tecido de palha de seda submetidas à degomagem com sabão de Marselha 

e amostras tratadas com corona, quando em comparação à amostras de tecido 

não tratadas, pode-se concluir que: 

�x Ambos os tratamentos (degomagem e tratamento corona) 

promoveram excelente absorção de água no tecido;  

�x O tratamento corona resulta em baixa perda de massa quando 

comparado à degomagem, ou seja, a perda de massa é em média 

0,11% para tratamento corona e de 26,9% para degomagem; 

�x O valor de resistência à tração diminui, em média, cerca de 25% 

para amostras degomadas e 17% para amostras tratadas com 

corona; 

�x Os valores para % de alongamento tendem a aumentar cerca de 

14% tanto para degomagem quanto para tratamento por corona;  

�x As amostras tingidas após degomagem ou tratamento corona 

apresentam cores mais escuras que as amostras não tratadas; 

�x Em relação à solidez à lavagem, as amostras tingidas após 

degomagem ou tratamento com corona não sofrem alteração de cor; 

�x As micrografias (MEV) das amostras degomadas ou tratadas com 

descarga corona mostram a integridade das fibras, ou seja, a 

presença de sericina e fibroína; 

�x Os espectros (FTIR/ATR) indicam que as amostras não sofrem 

mudanças na sua composição principal, sendo a fibroína e a 

sericina. Também se observa o aparecimento de grupos polares 

(ácidos carboxílicos, alcoóis e amidas na forma de bobina aleatória) 

que promovem hidrofilidade. 
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Como conclusão final dos resultados obtidos pode-se afirmar que o 

tratamento corona tem compatibilidade com o de degomagem, no que se refere 

à preparação e tingimento de tecido de palha de seda. Porem, comparando-se 

o tempo de tratamento corona ao de degomagem, observa-se que o tratamento 

corona é de cerca de 120 s, tempo este muito pequeno em relação ao tempo de 

1 hora necessário à degomagem. Ainda, levando-se em conta o tratamento por 

degomagem com sabão de Marselha, o qual é largamente utilizado pela indústria 

têxtil, pode-se dizer que o tratamento corona é muito eficiente e pode ser uma 

alternativa em substituir a degomagem com sabão de Marselha, pois se mostrou, 

através dos resultados, que valores da intensidade de cor, perda de massa, 

solidez à lavagem, resistência à tração e % alongamento, são iguais ou melhores 

do que aqueles obtidos com degomagem. Cabe ressaltar que, além das 

propriedades, anteriormente citadas, que são de fundamental importância para 

a indústria têxtil, vale destacar que o tratamento corona gera desprezível 

quantidade de efluente em comparação com o tratamento por degomagem. 

 

 

 

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

- Piloto para aplicação de tratamento corona em tecido de palha de seda;  

- Estudo da viabilidade técnico-econômica do processo de tratamento corona; 

- Estudo da profundidade dos tingimentos feitos em amostras de tecido de palha 

de seda degomados com SM e tratados com corona; 

- Estudo da rugosidade da superfície da palha de seda tratada com descarga 

corona. 
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