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RESUMO 

A finalidade deste trabalho e de mostrar os efeitos da reayao alcali-agregado em concretos 

e argamassas, no que diz respeito ao comportamento elastico e meciinico. Buscando minimizar os 

efeitos expansivos da reayao atraves da substituiyao de parte do cimento por pozolana e 

analisando quais as consequencias meciinicas que a reayao pode causar ao concreto. 

Para tal, foram realizados ensaios de reatividade, utilizando combinayoes com dois tipos de 

pozolana, o Furno de Silica e a Cinza Volante. Alem dos ensaios de expansao, foram feitos 

tambem ensaios meciinicos, como resistencia a compressao simples e diametral, modulo de 

deformayao e ensaios de porosidade, permeabilidade e microscopia eletronica. 

Atraves destes ensaios foi possivel analisar se a reayao alcali-agregado pode comprometer 

os concretos e argamassas no que diz respeito it expansao e aos esforyos meciinicos. 

SUMMARY 

The purpose of this paper is to report the effects of alkali-aggregate reaction in concrete 

and mortar, analyzing the mechanical and elastica! behavior. Looking for minimize the expansive 

effects of the reaction through the substitution of part of the ciment by pozzolan and analyzing 

which mechanical consequences the reaction can cause to the concrete. 

To reach this objective, it was made reactivity tests, using two differents pozzolans, Silica 

Fume and Fly Ash. Besides these tests, it was also analyzed the mechanical and elastica! behaviour 

by resistence tests and verifYing de modulus of elasticity, water absorption and eletronic analysis 

m llllcroscope. 

Thruogh these tests, it was possible to analyse if the alkali-aggregate reaction can cause 

any damage to concrete or mortar when it considered expansion and mechanical properties. 

III 
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1- INTRODU<;AO 

0 concreto e urn dos materiais mais utilizados na constru9lio civil e ainda e objeto de 

pesquisa, pois existem diversos fatores que afetam sua durabilidade que nlio slio totalmente 

conhecidos. Sua exposi9lio a ambientes agressivos facilita a ocorrencia de rea9iies ou 

processos que iniciam a degrada9lio e, e uma destas rea9iies que sera discutida neste trabalho: 

a rea9lio a!cali-agregado, que tern sido bastante estudada, principalmente no que diz respeito a 

medidas preventivas. 

Os fenomenos da rea9lio a!cali-agregado ja slio conhecidos desde a decada de 30, 

quando foram observados problemas em estruturas de concreto na California e a partir de 
,. 

entlio, STANTON (1940) depois de varios experimentos em argamassa, publicou 

detalhadamente suas observa9iies sobre esta rea9lio. 

Esta rea9lio ocorre somente na presen9a de agua, e lenta e expansiva que se manifesta 

no concreto atraves de fissuras. A expanslio pode atingir uma certa magnitude onde problemas 

meciinicos come9arlio a aparecer, como foi o caso da Usina Hidroeletrica Apolonio Sales de 

Oliveira ( Moxot6 ), onde as pas das turbinas come9aram a raspar no concreto, o que 

ocasionou a desativa9lio da mesma. 

Slio diversos OS fatores que podem afetar a reaylio alcali-agregado. Basicamente trata

se de uma rea9lio entre os a!calis contidos no cimento e certos tipos de agregado. 

Atualmente slio conhecidos tres tipos de rea9lio a!cali-agregado: 

a- Rea9lio a!cali-silica 

b- Rea9lio a!cali-carbonato 

c- Rea9lio a!cali-silicato 
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1.1 - Rea,.ao alcali-silica 

E a rea9iio entre as hidroxilas provenientes dos a!calis do cimento (Na e K) e a silica 

amorfa dos agregados, como a opala, calced6nia, cristobalita, tridimita e certos tipos de vidros 

naturals (vulcanicos) e artificiais HOBBS (1988). A rea9iio ocorre somente quando a 

concentra9iio de hidroxilas na solu9iio dos poros do concreto esta suficientemente alta, isto e, 

quando a solu9iio ja esta muito alcalina. 

A rea9iio se caracteriza pela forma9iio de urn gel ao redor do agregado que, em 

contato com a agua, pode se expandir e provocar pressiies que podem ultrapassar a resistencia 

a tra9iio do concreto, come9ando entao as primeiras fissuras. 

1.2 - Rea,.ao alcali-carbonato 

0 mecanismo desta rea9iio e diferente do descrito para a a!cali-silica GRATTAN

BELLEW & GILLOTT (1987), neste caso, a rea9iio acontece entre os alcalis do cimento eo 

calcano dolomitico, acarretando na forma9iio da burcita (Mg(OH)2), nao havendo portanto a 

forma9iio do gel expansivo, porem o processo de expansao e devido ao processo de 

desdolomitizaviio, que modifica o arranjo da textura do calcario, causando urn aumento de 

volume. 

1.3 - Rea,.ao alcali-silicato 

Esta rea9iio ocorre entre os alcalis do cimento e os silicatos presentes nos feldspatos, 

folhelhos argilosos e certas rochas sedimentares (p.ex., argilitos, siltitos e grauvacas), 

metam6rficas (p.ex., ard6sia, filitos, quartzitos e xistos) e magrnaticas (p.ex., granitos). 

Existe uma lacuna sobre os estudos da rea9iio a!cali-agregado no Brasil, no que diz 

respeito a sua influencia nas propriedades meciinicas e elasticas do concreto e a proposta desta 

pesquisa e estudar as possibilidades, que podem ser desde muita altera9iio nas propriedades 

meciinicas e elasticas, pouca ou nenhuma. 
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2 - OBJETIVOS 

Buscou-se avaliar se a rea.yao alcali-agregado
1 

alem da expansao, que pode causar 

serios danos ao concreto, afeta tambem as propriedades meciinicas do concreto. 

2.1 - OBJETIVO GERAL 

0 objetivo deste estudo e o da verifica.yao do efeito inibidor das adi.yoes (fumo de 

silica e cinza volante) sobre a expansao da rea.yao alcali-agregado nos concretos e argamassas 

e atraves da medida das propriedades elasticas e fisicas conhecer o quanto esta rea.yao e 

prejudicial a resistencia meciinica, elasticidade e permeabilidade. 

2.2 - OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Estabeleceu-se as seguintes etapas para o desenvolvimento da proposta estabelecida: 

- estudar a expansao em corpos de prova de argamassa e concreto, tendo como adi.yao 

o fumo de silica e a cinza volante, em diferentes dosagens. 

- analisar o comportamento meciinico e elastico atraves de ensaios de resistencia a 
compressao simples e diametral, modulo de deforma.yao, porosidade e permeabilidade. 
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3- CONCEITOS FUNDAMENTAlS 

0 concreto se caracteriza basicarnente por uma mistura de cimento, agregados e agua. 

0 cimento possui em sua composi~ao quimica, elementos que podem ou nao reagir com 

certos elementos dos agregados. De acordo com MEHTA (1988), os cimentos sao compostos 

basicarnente por: 

TABELA 1 - Composi~iio quimica dos principais elementos componentes do cimento 

OXIDO ABREVIA(:AO COMPOSTOS ABREVIA(:AO 

CaO c 3Ca0 Si02 c3s 

Si02 s ZCaO.Si02 c2s 

Ah03 A 3CaO.Ah03 C3A 

Fe203 F 4CaO.Ah03.Fez03 C4AF 

MgO M 4Ca0.3Ah03.Si03 C4A3S 

so3 s• 4Ca0.2Si02.3Hz0 C3S2H3 

HzO H CaS04.2H20 CSH2 

Fonte: MEHTA, P. K., MONTEIRO, P. J. M. Concreto: estrutura, propnedade 
e materiais. Sao Paulo: Ed. Pioi, Ia. Edi~o, 1994. p. 190 

Ao se hidratar, o cimento produz o silicato de cillcio hidratado (CSH), que e o 

principal responsavel pela resistencia do concreto, o hidr6xido de cillcio (Ca(OH)2) e o sulfo

aluminato de calcio. Conforme a hidrata~ao vai continuando, a solu~ao dos poros do concreto 

vai se tomando muito alcalina (pH ~13,5). Esta alcalinidade elevada, desde que haja os fatores 

decisivos ( agregado reativo e illcalis disponiveis no concreto), pode favorecer o aparecimento 

de problemas de deteriora9iio no concreto, como e o caso da rea9iio illcali-agregado PREZZI 

(1995), objeto deste estudo. 
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4 - REVISAO BffiLIOGAAFICA 

Desde as publicav5es de STANTON (1940), a reaviio a1ca1i-agregado tern sido muito 

estudada, tanto no ponto de vista da prevenvao como da recuperavao de estruturas. 

Sabe-se hoje que se trata de uma reavao entre a so1uvao alcalina nos poros dos 

concretos e argamassas, com certos agregados acidos, sendo geralmente referida como urn 

re1avao acido-base PREZZI (1995). Esta reavao produz urn gel expansivo ou apenas urn 

aumento de volume, que por sua vez podem causar fissuras NIXON & PAGE (1987). 

Ainda nao se conhece plenamente as condi96es para que a reayao ocorra, pois ja se 

constatou casos em que a utilizavao de urn mesmo agregado em diferentes obras comportou

se de forma distinta quanto a reavao rucali-agregado KlliARA & SCANDIUZZI (1993). 0 

fenomeno da rea9ao alcali-agregado e muito complexo, por se tratar de vilrios pariimetros 

independentes interagindo, que influenciam sua ocorrencia SWAMY (1992). Esta reavao 

torna-se facilmente evidenciada pelo padrao de fissuras que apresenta ( em forma de mapa ), 

estas, por sua vez, originam-se geralmente devido a formavao do gel expansivo, que depende 

da quantidade de rucalis soluveis, natureza, dimensao e quantidade de agregados reativos e das 

condiv5es ambientais em que o concreto ficara exposto RODRIGUES (1994). 

4.1 - illSTORICO 

Este fenomeno esta geralmente ligado a barragens, pois e o tipo de estrutura que 

apresenta maior dificuldade de recuperaviio e urn risco muito maior em caso de desastre, mas 

este tipo de reavao pode ocorrer em qualquer estrutura hidniulica de concreto desde que haja 

condiv5es, como por exemplo piers, funda96es e pontes PAULON (1981). 
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A descoberta da rea\)ao em 1940 passou a ser objeto de estudo em varios estados dos 

Estados Unidos. Este fato foi associado ao grande aumento das constru\)oes e ao aumento do 

consumo de cimento IDORN (1989). Durante os primeiros passos das investigayoes chegou

se it conclusao, com base em dados laboratoriais, que o uso de cimento com nao mais de 

0.60% de rucalis em equivalente de 6xido de s6dio (Na20). seria suficiente para prevenir a 

rea\)ao HOBBS (1988) e STARK (1995). 0 equivalente de 6xido de s6dio e definido por: 

(Na20)e 

equivalente de 

6xido de s6dio 

= Na20 

conteudo de 

6xido de s6dio 

+ 0.658 (K20) 

0.658 x contetldo de 

6xido de potassio 

Como a reayao ocorre entre os rucalis do cimento e o agregado, fez-se necessario 

investigar a potencialidade reativa dos agregados, atraves de analise petrografica ASTM C-

295 ou do metodo quimico ASTM C-289. 

4.1.1 ASTM C 295 "PETROGRAPHIC EXAMINATION" (ANALISE 

PETROGAAFICA) 

Na analise petrogafica, o agregado e colocado em laminas e observado com o 

microsc6pio 6tico, onde e possivel estimar em que porcentagem os minerais se apresentam, 

alem da textura, orientavao das camadas e tamanho dos cristais. 

FIGURA 1 - Analise petrografica do Quartzito de Corumba 

n:$trlta -d.e 
.,>;tt...-Ao .,. ~- A 
"""rn~.._iik> "'-'"'"'""'l<>w"'"--., -'"" Rt~ - · - ,.,.... rocrn.-

-- ib-1-m..U..;;. parti-r' d~ t>~s<:>s •n<M<>n:>O..fi,$os.-<:l"' b<>>xo iP"""' ""-'l:><'e ~ha" .....,._,. 

t~ito-_1- .,.,,.,. in>p......,_-.~ ""'>"'l<~t>"''- "'''"''"'~-

FONTE: FURNAS CENTRAlS ELETRICAS - LABC.T/GOIANIA 
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4.1.2 - ASTM C 289 "CHEMICAL METHOD" (METODO QUiMICO) 

No metodo quimico, verifica-se a reatividade potencial do agregado em fun.,:ao da 

silica dissolvida e da redu.,:ao da alcalinidade, caracterizando-o como in6cuo, deleterio ou 

potencialmente deleterio. 

Ap6s a analise do agregado, faz-se necessario urn metodo para estabelecer limites para 

estimar se a expansao causada pela rea.,:ao seria prejudicial a estrutura, que sao os metodos 

ASTM C-227, ASTM C-1260 e ASTM C-1293. 

4.1.3 - ASTM C 277 "MORTAR BAR METHOD" (METODO DAS BARRAS DE 

ARGAMASSA) 

Neste metodo, barras de argamassa sao moldadas com o agregado a ser estudado em 

diferentes granulometrias e propor.,:oes indicadas pela norma, moldados em forma como 

mostra a figura 2, e ficam estocadas em agua a 38°Cpor no minimo 3 meses. 

FIGURA 2 - Forma para o ensaio de reatividade em barras de argamassa 

FONTE: FURNAS CENTRAlS ELETRICAS - LABC.T/GOlANIA 

Alem de ser urn processo demorado, tambem nlio se aplica ao caso das rea.,:oes 

itlcali-carbonato e itlcali-silicato, tambem mostrou ser incapaz de detectar a reatividade em 

muitos agregados, em particular grauvacas e argilitos BERUBE & FOURNIER (1993). 
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4.1.4 - ASTM C 1260 "ACCELERATED MORTAR BAR METHOD" (METODO DAS 

BARRAS DE ARGAMASSA ACELERADO) E ASTM Cl293 "CONCRETE AGGREGATES 

BY DETERMINATION OF LENGTH CHANGE OF CONCRETE DUE TO ALKALI

SILICA REACTION ( DETERMlNA«;:AO DA V ARIA«;:AO DE COMPRIMENTO DO 

CONCRETO DEVIDO A REA«;:AO ALCALI-SiLICA) 

Neste metodo, as barras de argamassa sao moldadas com o mesmo procedimento do ASTM C 

277 mas, ao inves de permanecerem estocadas na agua a 38°C, passam a ser curadas em urna solu~ao 

de NaOH IN (Hidr6x:ido de S6dio- I Normal) a 80°C em urn tanque termico como mostra a figura 

3, por apenas 14 dias. 

FIGURA 3 - Tanque de cura tl\rmica 

FONTE: FURNAS CENTRAlS ELETRICAS - LABC. T/GOIANJA 

Sao feitas leituras di:irias em extensometro que possibilita o conhecimento exato do 

comprimento das barras, fomecendo medidas em milimetros. Como faz-se tres corpos de prova para 

cada combin~ao, os resultados sao anotados e a media da expansao a plotada em urn gr:ifico onde as 

curvas de expansao sao analisadas. 0 extensometro e mostrado na figura 4. 

FIGURA 4 - Extensometro 

FONTE: FURNAS CENTRAlS ELETRICAS- LABC.T/GOlANIA 
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As expansoes menores que 0.10% aos 16 dias, demonstram comportamento in6cuo. 

Expansoes maiores que 0.20% aos 16 dias, siio consideradas potencialmente deleterias e as 

expansoes entre 0.10% e 0.20%, possuem agregados in6cuos e deleterios e precisariam de 

mais informavoes. Esse valores de expansiio tambem tern sido modificados, pois STARK 

(1995) considera como in6cuo os corpos de prova que apresentarem expansiio de 0.08% ate o 

Wdia. 

0 metodo ASTM C-1293 avalia a expansiio em corpos de prova de concreto, seguindo 

os mesmos procedimentos dos metodos anteriores. 

Siio varios os artigos publicados que tratam da eficiencia dos metodos de cura para 

avaliar a potencialidade reativa dos concretos e argamassas. 

CRIAUD E DEFOSSE (1995), como intuito de averiguar ate que ponto urn metodo 

s6 acelera a reaviio sem alterar o conteudo de rucalis do concreto, testaram corpos de prova 

curados em NaOH, KOH e agua e, puderam comprovar que para os corpos de prova curados 

em agua, existe uma diluiviio dos alcalis da soluviio contida nos poros do concreto, isto e, 

ocorre uma migraviio dos ions hidroxila (OK ) para a agua, fazendo com que a 

concentraviio de ions hidroxila niio seja suficientemente alta para manter a reaviio rucali

agregado. Ja no caso dos corpos de prova curados em soluviio alcalina (NaOH ou KOH), 

existe uma migraviio dos rucalis da soluviio de cura para os poros do concreto, fomecendo 

alcalinidade suficiente para que a reaviio ocorra. Constataram tambem que existe uma 

diferenva de comportamento quanto a soluviio alcalina de cura. 

BERUBE E FRENETTE (1994), tambem preocupados com as condivoes de cura, 

analisaram corpos de prova curados em soluviio de NaOH, NaCI (Cloreto de S6dio) e agua e 

verificaram que para os corpos de prova com permeabilidade normal, a cura em NaOH tende a 

acelerar a reaviio pelo aumento da concentraviio de rucalis no concreto, caso os corpos de 

prova sejam curados em agua, existe uma diluiviio dos alcalis. Quando curados em soluviio de 

NaCI, apresentam uma expansiio muito maior que os outros e ainda continuaram expandindo 

mesmo depois que as expansoes dos corpos de prova estocados em NaOH e agua ja haviam 

parado. 
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Atraves de microsc6pio eletr6nico, puderam comprovar que nos corpos de prova 

curados em soluvao de NaCI, houve a formavao de urn sal (cloroaluminato de calcio) que 

tambem e expansivo. Este fato evidenciou que a cura em soluvao de NaCI e inadequada. 

KAWAMURA et all (1988), ap6s analise em corpos de prova curados em soluvao de 

NaOH e NaCI, concluiu que quando curados em soluvao de NaOH, as hidroxilas da soluvao 

atacam diretamente o agregado. Se a soluvao de cura for o NaCI, as expans5es comevam 

quando a concentravao de OH da pasta for maior que o valor critico de 300 mmol/1 e a 

expansao nao depende s6 desta concentravao. As expans5es no NaCI sao bern maiores que no 

NaOH, o que indica que o ion cloreto promove a reavao alcali-agregado dentro da argamassa, 

funcionando como urn catalisador. Isso explica por que as reav5es em ambientes marinhos sao 

tao nipidas. 

4.2 - EXEMPLOS DE ESTRUTURAS AFETADAS POR REA<;:AO ALCALI

AGREGADO 

Urn exemplo de deterioravao em pier, e o da Baia de Lanarca no Chipre, que ja 

apresentava sinais de deterioravao desde sua conclusao em 1966 PAULON (1981). 

No sudoeste da Inglaterra e no sui do Pais de Gales, varias subestav5es eletricas 

apresentaram problemas de deterioravao nas fundav5es entre 8 e 10 anos de construvao 

PAULON (1981). 

Na Belgica, uma ponte rodoviaria teve que ser demolida devido a deterioravao causada 

pe1a reavao alcali-agregado RODRIGUES (1991). 

A Barragem de Coniston, em Ontario, ficou muito deteriorada devido aos efeitos 

combinados da reavao alcali-agregado e os ciclos de gelo-degelo READ & THOMAS (1995). 

No Brasil, ainda nao se tern muitos registros de obras afetadas pela reavao alcali -

agregado, pois somente a partir de 1985 que se tomou conhecimento da reavao alcali - silicato 

nas barragens de Moxot6 e Joanes II, situadas na regiao nordeste KlliARA & SCANDIUZZI 

(1993). 
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A tabela 2, mostra estruturas de ocorrencias e/ou suspeitas de reayiio a!cali-agregado 

no Brasil. 

TABELA 2- Estruturas de concreto no Brasil com evidencias e/ou suspeitas de rea~ao 

alcali-agregado. 

ESTRUTURA EST. CONCLUSAO TIPO DE REACAO 

Barragem de ltapacura PE - suspeita de reayiio a!cali-silicato 

Base de concreto/BENn PE - reayiio alcali-silicato 

Base de concreto/ Angelin PE - reayiiO alcali-siJicato 

Base de concreto/White Martins PE 1982 reayiio a!cali-silicato 

Barragem de Paulo Afonso I- IV BA/AL 1955-1979 reayiio a!cali-silicato 

Barragem de Moxot6 BA/AL 1977 reayiio a!cali-silicato 

Barragem de Pedras BA 1970 reayiio a!cali-silicato 

Barragem de Joanes II BA 1971 rea9iio a!cali-silicato 

Barragem de Peti MG 1946 suspeita de reayiio alcali-silicato 

Barragem de Billings/Pedras SP 1926 reayiiO alcali-silicato 

Barragem de Pedro Bight SP 1932 suspeita de rea9iio a!cali-silicato 

-Fonte: KIHARA & SCANDIUZZI. Rea9ao alcah-agregado: mecamsmo, diagnose e casos brasileuos. 

3• Congresso Brasileiro de Cimento. Sao Paulo: EDITORA, v. 1, p. 319-335, nov. 1993. 

4.2.1- SINTOMAS MAIS FREQUENTES DA REACAO ALCALI-AGREGADO 

De acordo com SILVEIRA (1994), o primeiro sintoma eo aparecimento de bordas 

escuras ao redor do agregado, com espessura entre 0,1 e 0,5 mm, o que caracteriza a 

forrnayiio do gel expansivo. 

Pode-se notar tambem, uma fissurayiio intema das particulas do agregado e a 

microfissurayiio da massa de concreto. Devido a fissurayiio, existe uma perda de aderencia 

entre as particulas de agregado graudo e a argamassa exterior. Encontra-se tambem o gel 

expansivo preenchendo vazios, microfissuras e fissuras do concreto. 
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Estes sintomas, nem sempre aparecem de forma nitida ou afetam toda a massa de 

concreto. 0 sintoma mais marcante da reayao e a fissurayao em forma de mapa, que ocorrem 

superficialmente nas regioes mais afetadas da estrutura. 

4.2.2- PROBLEMAS CAUSADOS PELA REA<;AO ALCALI-AGREGADO 

Entre os problemas causados pela reayao rucali-agregado, SILVEIRA (1994) cita: 

• abertura de juntas de concretagem; 

• fissuras superficiais que geralmente nao sao superiores a 25 em de extensao; 

• fissuras transversais que geralmente se manifestam na crista da barragem ou pisos 

superiores da casa de forya, como ocorreu em Moxot6; 

• fissuras estruturais a 45" nos contrafortes das barragens, nos pilares intemos da tomada 

d' agua e caixa espiral de sucvao; 

• fissuras transversais em barragens com eixo curvo na regiao das ombreiras; 

• alteamento permanente da crista, uma barragem com 50 m de altura e taxa de 

deformavao de 60 micro deformavoes, apresenta urn alteamento de 3 mm por ano; 

• deflexio da crista para a montante, a barragem de Stewart Mountain, tipo arco, com 65 

m de altura, a deflexao da crista atingiu 152 mm para a montante entre 1939 e 1968; 

• deslocamentos diferenciais entre blocos, esses deslocamentos sao permanentes e 

provocados pela deformabilidade diferencial entre blocos, devido its diferentes taxas de 

expansao do concreto. 

Esses problemas causados pela reavao alcali-agregado, devem ser acompanhados 

atraves de instrumentavao, a qual pode ser feita por: 

• extensometros multiplos de hastes, usados para observar as deformavoes do concreto; 

• extensometro horizontal de flo ou barra, observam as deformavoes longitudinais do 

concreto; 

• pendulos diretos ou invertidos, observam as deflexoes das barragens ( deslocamento 

horizontal da crista); 

• medidores triortogonais de juntas, acompanham os deslocamentos diferenciais entre 

blocos ou a movimentavao diferencial entre os !ados opostos de uma fissura; 

• marcos superficiais, deslocamentos horizontais ou verticais da crista da barragem; 
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• piezometro de funda~ao, como existe uma tendencia de abertura do contato concreto

rocha na base da estrutura e aconselhavel prever a instala9ao de alguns piezometros com o 

objetivo de estudar as subpress5es e verificar se pode haver incremento das mesmas ao 

Iongo do tempo; 

• termometros, sao recomendados para o acompanhamento das temperaturas no interior 

do concreto como do ar exterior. 

4.3- FATORES INFLUENTES NA REA<;AO ALCALI-AGREGADO 

4.3.1 - Teor de alcalis no cimento 

No cimento existe uma grande quantidade de s6dio (Na) e potassio (K), que sao os 

alcalis que reagirao com o agregado. 0 fato de se recomendar que se use cimentos com teores 

de alcalis menores que 0,6% nao e garantia de que a rea9ao nao vai ocorrer 

Urn outro fator muito importante e o consumo de cimento, pms aumentando a 

quantidade de cimento, aumenta-se tambem o conteudo de alcalis por m3 de concreto. 

OBERHOLSTER (1983), ap6s estudos com agregados da Africa do Sui suscetiveis a rea9ao 

alcali-silica conseguiu impor limites para delimitar o consumo de cimento quanto a sua 

potencialidade deleteria. Atraves de ensaios com diferentes agregados e diferentes tipos de 

cimento, chegou a seguinte conclusao: 

a- abaixo de 1,8 kg de (Na20)e disponivel por m3 de concreto, nao ocorrem rea96es 

expanstvas. 

b- entre 1,8 e 3,8 kg de (Na20)e disponivel por m
3 

de concreto, podem ocorrer 

rea96es expansivas. 

c- acirna de 3,8 kg de (Na20)e disponivel por m3 de concreto, ocorrem rea96es 

expanstvas. 



FIGURA 5 - Rela~ao entre o conteudo de alcalis ativos no cimento, teor de cimento no 

concreto e os limites de potencialidade deleteria. 

'" E 
'";;;-

"" 
0 -~ 
u 
c 
0 

" 
0 
c 

!! 
"' .. 
E .. .. 
" 
~ .. 
~ .... 

600 
~ \ 

Ot!•tt'rio 

:> 3,8Kg NO. 0 equiv./m
3 

2 

400 

~ 

200 

tnOcuo 
Pot~ncio.lmente 

- .'{~lYtriOIII Tr < 1.8 K9 NO;_O cqu1v./m I 
~ 

0 o.s 1,0 1,5 l!..O 

' Alcali& o.tivos no cimcanta { 0/o No20 equhtDI&ntR) 
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In: BARNES, P. Structures and performance of cements. London: Applied Science, 

1983,p. 380- 397. 
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Atraves da figura 5 pode-se observar claramente que para urn consumo de 200 Kglm3 

e urn teor de alcalis ativos no cimento de 0,5 (Na20)eq o concreto apresenta-se como in6cuo e 

para a mesma porcentagem de a.Jcalis ativos, urn consumo de cimento da ordem de 400 Kglm3
, 

passa a apresentar-se como potencialmente deleterio. 

4.3.2 - Quantidade e granulometria dos graos reativos no agregado 

Quanto menor a area especifica dos griios, maior a velocidade de rea~;iio. Por sua vez, 

quanto maior a velocidade da rea~;iio menor a probabilidade que a forma~;iio do gel venha 

ocorrer. Isso explica o fato de se usar o agregado pulverizado como urn "inibidor" da 

rea~;iio. Na verdade ele reage primeiro, fazendo com que a concentra~;iio de alcalis diminua de 

tal forma que os agregados maiores niio chegam a reagir HOBBS (1988). 
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Quanto menor a quantidade dos elementos reativos no agregado, menos alcalis irao 

reagir. Com isso, a solw;:ao ainda fica com uma concentra<;ao de a!calis suficiente para que 

ocorra a forma<;ao do gel expansivo. Caso contnirio, os a!calis sao consumido rapidamente, 

diminuindo o risco de expansoes futuras. Existe uma propor<;ao de materiais reativos no 

agregado que leva a uma maxima expansao, a quantidade de material reativo correspondente 

ao pico da expansao e chamada de "propor<;ao pessima" HOBBS (1988). Na Figura 6 a 

expansao e mostrada para a opala como agregado reativo. Nas regioes A e D, existe a 

expansao mas nao fissura<;ao. Na regiao B, existe expansao, fissura<;ao e excesso de a!calis. Na 

regiao C, existe expansao, fissura<;ao e excesso de silica reativa. 

FIGURA 6 - Propor\!iio pessima rela\!iiO - ale = 0,4 e agregado/cimento = 0,75; 

conteudo de alcalis = 6 kg!m3 
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Fonte: HOBBS, D.W. Alkali-silica reaction in concrete. Trowbridge: Redwood Bum Ltd., 1988. 

Cap. 2: Effect of mix proportions constituints on expansion. p. 33-55. 

4.3.3 - Influencia da umidade e temperatura 

A rea<;ao ocorre somente na presen<;a de agua, portanto as estruturas que ficam em 

contato direto com a agua, estao mais sujeitas aos efeitos da rea<;ao alcali-agregado, pois a 

exposi<;ao das estruturas de concreto a umidade continua ou ciclica, favorece a solubiliza<;ao e 

migra<;ao dos ions alcalinos na solu<;ao dos poros e, as altas temperaturas aceleram a 

hidrata<;iio do cimento e aumentam a agressividade das solu<;5es alcalinas KIHARA & 

SCANDIUZZI (1993) 
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4.4 - INIDIDORES DA REA(:AO ALCALI-AGREGADO 

Sao varios os recursos utilizados para tentar evitar a expansao devido a reayao it.lcali

agregado. Em primeiro Iugar pode-se citar as caracteristicas do concreto PAULON (1981). 

Urn concreto com urn elevado indice de vazios pode servir de acomodar;;ao para o gel, 

conforme este vai se formando. Urn outro fator muito importante para a diminuiyao dos 

efeitos da expansao e a adir;;ao de pozolanas, que alem de contribuir para a diminuiyao da 

expansao devido a rear;;ao, melhora muitas outras qualidades do concreto, como aumento da 

resistl~ncia a compressao, diminuir;;ao da permeabilidade, tomando assim o concreto mais 

dunivel. 

4.4.1 - Utiliza~iio de pozolana com inibidor da rea~iio 

As pozolanas sao materiais silicoses ou silico-aluminosos que, finamente divididos e 

em presenya de umidade, reagem com o hidrox:ido de cit.lcio liberado na hidratar;;ao do cimento 

e formam compostos com propriedades aglomerantes PAULON (1981). Sua eficacia sob a 

reayao it.lcali-agregado, quando substitui-se parte do cimento por pozolana e bastante 

significant e. 

A porcentagem otima de pozolana e urn dado empirico, pois a area especifica e a 

composiyao quimica sao variaveis muito importantes durante a reayao ANDRADE et a! 

(1990). 

SWAMY (1992), descreve que a atividade pozolanica de urn material cimenticio e 

influenciada pelo tamanho das particulas, area especifica, composir;;ao quimica, percentual de 

reposiyao e mecanismos de incorporayao ao concreto. 

Quanto a rear;;ao alcali-agregado, tambem existe urn "conteudo pessimo" para a adiyao 

de pozo1anas, pois tambem sao uma fonte da it.lcalis e seu uso indiscriminado pode acabar por 

aumentar a expansao. FARBIARZ & CARRASQUILLO (1987), fizeram varias pesquisas com 

agregados de diversas fontes, cimentos e pozolanas com diferentes teores de it.lcalis e 

conseguiram comprovar que pode haver mais de urn "conteudo pessimo" para substituir;;oes 

entre 0% e I 00% de cimento por pozolana. 
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As pozolanas sao classificadas em naturals ou artificiais. As naturals, sao provenientes 

de rochas que ja apresentam atividade pozolanica, necessitando apenas de uma moagem. As 

artificials compreendem as rochas silicosas, silico-aluminosas e aluminosas que sao ativadas 

atraves de calcina9ao. Tambem sao consideradas como pozolanas artificiais alguns sub

produtos industrials, coma cinzas de fornos e caldeiras, cinzas provenientes de folhelhos 

beturninosos, cinzas de coque, cinzas volantes alem de cacos de tijolo ou telhas moidas. 

PRISZKULNIK (1980). 

Nesta pesquisa utilizou-se o fumo de silica e a cinza volante com a finalidade de avaliar 

a eficacia dessas pozolanas como inibidores da rea9ao alcali-agregado. 

• CINZA VOLANTE 

A cinza volante consiste basicamente de pequenas particulas esfericas de vidro silico

alurninosos produzidas a partir da combustao de carvao pulverizado nas usinas termoeletricas. 

As varia96es na finura e no teor de carbone nas cinzas volantes, sao os principals problemas 

no controle da sua qualidade MEHTA (1994). 

Segundo PICCOLI (1995), para a cinza ter o efeito pozolanico desejado, e necessario 

que seja suficientemente fina, podendo assim afetar todas as propriedades do concreto, por 

exemplo: 

• aumenta a trabalhabilidade; 

• retarda a pega e endurecimento do concreto; 

• aumenta a resistencia medinica final; 

• reduz o calor de hidrata9ao; 

• reduz a permeabilidade e a abson;ao, reduzem o teor de ar incorporado; 

• nao influencia 0 modulo de deformayaO e a retrayiiO bidraulica. 

0 principal motive da escolha da cinza volante para este trabalho e o de evitar 

problemas com a rea9iio alcali-agregado. 

0 parfunetro mals importante que governa a rea9iio alcali-agregado e o teor de alcalis 

disponivel no concreto. Geralmente a cinza volante contem urn teor de alcalis mals elevado 
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que o cimento protland comum, entao a substituiviio de parte do cimento por cinza volante, 

leva a urn aumento no conteudo total de alcalis entretanto, a solubilidade dos alcalis 

provenientes da cinza tern que ser investigada para determinar a quantidade de alcalis soluveis 

que poderiam participar efetivamente da reaviio alcali-agregado TENOUTASSE & MARION 

(1986). 

A ASTM C-618, sugere urn limite de 1,5% de alcalis disponiveis para cinzas volantes 

que serao usadas com a finalidade de reduzir os efeitos da reaviio alcali-agregado. F ABIARZ 

et al (1989) comprovou atraves de testes laboratoriais que utilizar somente este limite, nao 

assegura que os efeitos da reaviio serao reduzidos a niveis nao prejudiciais a estrutura do 

concreto. 

A atividade da cinza volante quanto a reaviio alcali-agregado, pode ser explicada 

atraves de sua area especifica, pois por serem particulas muito finas, a superficie especifica 

reativa a soluviio e muito grande. Se a quantidade de particulas finas e adequada, a reaviio 

inicial diminui a concentraviio de alcalis ate o nivel do que seria uma reaviio com cimento de 

baixo teor de alcalis e as particulas maiores podem continuar sua reaviio sem expansao 

PAULON (1981). 

Diferentes tipos de cinza volante permitem reduvoes em diferentes graus. Nos corpos 

de prova que contem cinzas volantes com baixa concentraviio de alcalis e elevada atividade 

pozoliinica, a concentraviio de OH se reduz consideravelmente em 5 meses, ja os que contem 

cinzas volantes com alta concentraviio de alcalis e atividade pozoliinica relativamente alta, a 

concentraviio de OH reduz urn pouco e, cinzas volantes com alta concentraviio de alcalis e 

atividade pozoliinica alta, a concentraviio de OH fica entre os dois casos anteriores 

KAWAMURAet all (1988). 

• FUMO DE SILICA 

0 fumo de silica e urn subproduto da fabricaviio de Iigas de ferro-silicio, CUJO 

componente principal e a silica ( Si02 ), a substituiviio de parte do cimento por esta pozolana 

favorece urn aumento na resistencia meciinica, torna o concreto menos poroso, conferindo 

a estrutura uma maior durabilidade. Alem dos efeitos meciinico, o fumo de silica reage com 

o hidr6xido de calcio (Ca(OH)2), formado na hidrataviio do cimento, transformando-os em 
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silicatos de calcio hidratado (C-S-H), que sao responsaveis pela resistencia do concreto DA 

SILVA FILHO et a1 (1996). 

TABELA 3- Composi~iio quimica do fumo de silica. 

COMPOSI(:AO 0/o 

Si02 75-99 

Carbona 1-10 

Fe203 <1 

Ah03 <1 

Outros <1 

'. 
Fonte: DA SILVA FILHO, A F. et aL Emprego de nucross1hca em obras de reabilita9iio de estruturas 

de concreto armado. In: INSTITUTO BRASILEIRO DO CONCRETO (IBRACON). 38• Reuniiio 

do lbracon, Ribeiriio Preto, 1996, p. 297-301. 

Por apresentar particulas muito pequenas (de 1 micron a 2 micras ), o fumo de silica 

tomou-se uma opyao como material cimenticio por seu efeito microfiler e sua avao 

pozoliinica. De acordo com HOBBS (1988), o mecanismo com que o fumo de silica atua face 

a reavao alcali-agregado e diferente das outras pozolanas, pois enquanto as outras dirninuiam a 

concentravao dos ions hidroxila, ele atua promovendo a reavao no concreto ainda no estado 

fresco, se usado em quantidades adequadas, faz com que os ions hidroxila atinjam quantidade 

insignificante. 

Ap6s varios ensruos, ALVES et a1 (1995), concluiram que para resistencias de 

concreto equivalentes, a utilizavao do fumo de silica resulta em reduvoes do consumo de 

cimento da ordem de 25%, mas seu uso eficaz esta associado ao uso de urn superfluidificante, 

pois alem de proporcionar maior dispersao das particulas, evita urn aumento no consumo de 

agua. 

Alem de substituir parte do cimento por pozolanas, outros metodos, tern sido 

constantemente estudados para minimizar os efeitos da reavao alcali-agregado. Muitos 

materials como sais de litio e bario, incorporadores de ar, redutores de agua, tern se mostrado 

eficazes na reduvao da expansao devido a reavao alcali-agregado RAMACHANDRAN, apud 

FACTOR (1986). 
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QUINGHAN et al (1995), verificaram a eficacia do LiNOz, atraves de varios ensaios 

e concluiram que o ele pode reduzir a expansao devido it reayao alcali-silica com adiv5es 

apropriadas. 0 efeito do LiNOz aumenta com o aumento do conteudo de alcalis, pois esta 

relacionado com a relavao Li/Na nas argamassas. Os ions Lr, atuam como estabilizadores do 

aumento de volume dos geis de silicato de s6dio, mas quantidades excessivas de Lt, podem 

causar mais formayao de gel, provocando expansao. 

HUDEC & LARBI (1989), considerando que a reatividade alcalina e uma reayao de 

superficie e que a superficie ativa e geralmente negativa. Os cations, s6dio e potassio, presente 

na soluvao dos poros, sao atraidos para a superficie, estes por sua vez, atraem os ions 

hidroxilas, formando assim urn "sanduiche" de cations e anions. Se este "sanduiche" for 

modificado ou destruido, a reatividade alcalina tambem pode ser reduzida ou eliminada. Este 

fenomeno foi estudado, utilizando o ion fosfato, que e inorgiinico e possui uma grande carga 

negativa. 

Foi considerado que o fosfato poderia atrair os ions s6dio e potassio ao inves da 

hidroxila. Os fosfatos de s6dio ou potassio, sao muito soluveis e ocorrem em uma variedade 

de compostos que vao de acido it basico, ja 0 fosfato de calcio e insoluvel na agua e s6 urn 

pouco soluvel em soluv5es muito alcalinas. Neste estudo, optaram pelo fosfato de calcio, pois 

acrescentar mais s6dio e potassio, parecia contraproducente. 

0 procedimento utilizado foi similar ao ASTM C 1260, comprovando-se a eficacia do 

metodo na reduyao da expansao devido its rea<;oes alcalinas com os silicatos presentes nos 

agregados. Quanto it reayao alcali-carbonato, este metodo se mostrou menos eficaz. Acredita

se que o fosfato interfere na dissoluvao da silica e na formayao do gel, reduzindo o potencial 

osm6tico e a pressao formada pelo gel. 

4.5 - Influencia da armadura em elementos de concreto 

Com o objetivo de estudar o quanto a armadura influencia o comportamento do 

concreto afetado pela reayao rucali-agregado, SWAMY (1992) desenvolveu uma serie de 

testes, com diferentes tipos de adiv5es minerals (fumo de silica, cinza volante e esc6ria). Os 

testes foram executados em lajes de concreto com uma coluna central, conforme mostra a 

figura 7. 0 efeito da reayao alcali-agregado e mais pronunciado quando a taxa de armadura 

nao e a mesma na regiao comprimida (superior) e na tracionada (inferior), entao foram 
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estudadas lajes com taxa de armadura de compressao menor, fazendo com que a capacidade 

de reduzir a expansao seja menor na area comprimida que na tracionada. 

As lajes que nao continham adivao, apresentaram fissuras na regiao comprimida e nas 

laterais da laje, assim como na coluna centraL Ja as lajes que continham esc6ria como adivao, 

mostraram fissuras similares daquela sem adivao, mas estas penetravam menos no concreto. 

As lajes com cinza volante e fumo de silica, apresentaram poucas fissuras visiveis, sendo que 

na area tracionada, nao apresentaram fissuras. 

As fissuras nos concretes seguem urn modelo muito diferente para concretes armados 

e sem armadura entretanto, no que diz respeito a adivao mineral, o grau de fissuravao 

apresentou-se similar. 

FIGURA 7 - Fissuras devido a Rea~ao alcali-silica em laje contendo esciiria 

FONTE: SW AMY, R N. "Role and effectiveness of mineral admixtures in relation to alkali silica 

reaction". In: DURABILITY OF CONCRETE, Detroit: Jens Holm & Mete Geiker, 1992, SP 131-12, 

ACI, p. 219-254. 
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5- METODOLOGIA 

0 objetivo desta pesquisa foi estudar os efeitos da rea9iio alcali-agregado em concretos 

e argamassas, utilizando como agregado reativo o Quartzito de Corumba. Para tal, foram 

realizadas duas series de experimento, uma onde foram moldados corpos de prova em 

argamassa e outra em concreto, onde parte do cimento foi substituido ora por fumo de silica 

ora por cinza volante. 

5.1 - Experimentos em argamassa 

Esta etapa se caracterizou por ensruos de reatividade, ensruos de resistencia a 

compressiio simples e diametral, permeabilidade e porosidade. 

For am analisadas duas rela96es agua/ cimento ( 0.3 5 e 0. 60) para que fosse avaliada a 

influencia da porosidade na expansiio e o cimento foi substituido pelas pozolanas em diferentes 

adi96es, ( 0%, 15% e 30% ) para o fumo de silica e ( 0%, 20% e 40% ) para a cinza volante 

para melhor analise da expansiio. 

5.1.1 - Ensaio de reatividade 

Este ensaio segum conforme ASTM C 1260-94, onde foram moldadas barras de 

argamassa. Foi utilizado como agregado miudo, o proprio agregado em estudo, conforme diz 

a Norma acima referida. Para acelerar a rea9iio, os corpos de prova foram curados em uma 

solu9iio de NaOH IN e ficaram nesta solu9iio por 30 dias, onde diariamente as barras eram 

retiradas da solu9iio, executava-se as leituras atraves de extensometros e colocadas novamente 

em solu9iio. 
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5.1.2 - Ensaio de porosidade 

Para este ensaio moldou-se cilindros (5 x 10 em), nas diferentes propor96es de adi9iio. 

Cada relayiio agua/cimento apresentava cinco combinacoes diferentes 0%, (15% e 20%) para 

o fumo de silica e ( 30% e 40%) para a cinza volante. Moldou-se tres corpos de prova cada 

combinacao. 

Os corpos de prova foram curados por 30 dias em agua a temperatura ambiente e 

pesados assim que retirados da cura em agua. Ap6s a pesagem, foram estocados 18 dias em 

estufa a 40°C e pesados novamente. Calculou-se o volume de vazios atraves da diferenca entre 

as duas pesagens. 

5.1.3 - Ensaio de resistencia a compressiio simples 

Este ensaio seguiu de acordo com a NBR 5739/80, sendo que uma parte dos corpos de 

prova se destinou a cura em agua a temperatura ambiente e, a outra parte, a cura em solucao 

de NaOH 1N a 80°C. Com esse criterio, conseguiu-se promover a reacao alcalina em uma 

parte dos corpos de prova e foi possivel analisar a diferen9a de comportamento quanto a 

resistencia a compressiio nos corpos de prova antes e depois da reaciio. 

5.1.4 - Ensaio de resistencia a compressiio diametral 

Este ensruo segum de acordo com a NBR 7222/83, sendo que uma parte dos 

corpos de prova se destinou a cura em agua a temperatura ambiente e, a outra parte, a cura 

em soluyiio de NaOH 1N a 80°C. Com esse criterio, conseguiu-se promover a reacao alcalina 

em uma parte dos corpos de prova e foi possivel analisar a diferenya de comportamento 

quanto a resistencia a traciio nos corpos de prova antes e depois da reayiio. 

5.1.5 - Ensaio para a determina~;iio da absor~;iio de agua por capilaridade 

(Permeabilidade) 

Este ensaio foi executado de acordo com a NBR 9779/87 e teve como objetivo a 

verificacao do aumento da permeabilidade dos corpos de prova que sofreram os efeitos da 

reacao alcalina. Os corpos de prova passaram 30 dias em cura, sendo que uma parte se 

destinou a cura em agua a temperatura ambiente e a outra metade foi curada em soluciio de 
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NaOH IN a 80°C. Em seguida, permaneceram 18 dias em estufa a 40°C. Ap6s este 

periodo, colocou-se os corpos de prova em urn recipiente com agua e foram executadas 

leituras da quantidade de agua que foi absorvida pelos corpos de prova com o passar do 

tempo. Essas medidas foram feitas em laborat6rio com controle de temperatura e umidade. 

5.2 - Experimentos em concreto 

Esta etapa se caracterizou por ensa10s de reatividade, ensruos de resistencia a 

compressao simples e diametral, modulo de deformayao, permeabilidade e porosidade. 

Foi analisado somente uma relayao agua/cimento (0.35). Tambem foram analisadas as 

mesmas pozolanas que na argamassa, o fumo de silica e a cinza volante, que foram utilizadas 

em tres proporyoes diferentes ( 0%, 15% e 30%) para o fumo de silica e ( 0%, 20% e 40% 

) para a cinza volante. Embora nesta etapa tenham sido estudados os efeitos das mesmas 

pozolanas, utilizou-se o mesmo cimento das argamassas para o fumo de silica e urn novo 

cimento para a cinza volante. Assim p6de-se estudar a influencia do cimento na reayao a!cali

agregado. 

5.2.1 - Ensaio de reatividade 

Este ensaio seguiu conforme ASTM C 1293-95, onde foram moldados corpos de 

prova em concreto que foram curados em so!uyao de NaOH IN a 80°C por 30 dias e seguiu o 

mesmo procedimento que para a argamassa. 

5.2.2 - Ensaio de porosidade 

Para este ensaio utilizou-se urn procedimento diferente que o ensaio de argamassa, 

pois cachou-se mais conveniente analisar a diferenya de porosidade entre os corpos de prova 

que ficaram em so!uyao e os que ficaram na agua. Para tal, moldou-se cilindros (10 x 20 em) 

nas diferentes proporyoes de pozolana. Os corpos de prova foram pesados assim que retirados 

da cura e em seguida ficaram estocados 18 dias em estufa a 40°C, Foram pesados novamente e 

calculou-se o volume de vazios atraves da diferenya entre as duas pesagens e p6de-se entao 

relacionar quais os efeitos da reayao sob o ponto de vista da porosidade. 
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5.2.3 - Ensaio de resistencia a compressiio simples 

Este ensaio seguiu de acordo com a NBR 5739/80, sendo que uma parte dos corpos de 

prova se destinou a cura em agua a temperatura arnbiente e, a outra parte, a cura em solu<;ao 

de NaOH IN a 80°C. Com esse criterio, conseguiu-se promover a rea<;ao alcalina em uma 

parte dos corpos de prova e foi possivel analisar a diferen<;a de comportarnento quanto a 

resistencia a compressao nos corpos de prova antes e depois da rea<;ao. 

5.2.4 - Ensaio de resistencia a compressiio diametral 

Este ensaio seguiu de acordo com a NBR 7222/83, sendo que uma parte dos corpos de 

prova se destinou a cura em agua a temperatura arnbiente e, a outra parte, a cura em solwi11io 

de NaOH IN a 80°C. Com esse criterio, conseguiu-se promover a rea<;ao alcalina em uma 

parte dos corpos de prova e foi possivel analisar a diferen<;a de comportarnento quanto a 

resistencia a tra<;ao nos corpos de prova antes e depois da rea<;ao. 

5.2.5 - Ensaio para a determina~iio da absor~iio de agna por capilaridade 

(Permeabilidade) 

Este ensaio foi executado de acordo com a NBR 9779/87 e teve como objetivo a 

verifica<;ao do aumento da permeabilidade dos corpos de prova que sofreram os efeitos da 

rea<;ao alcalina. Os corpos de prova passaram 30 dias em cura, sendo que uma parte se 

destinou a cura em agua a temperatura ambiente e a outra metade foi curada em solu<;ao de 

NaOH IN a 80°C. Em seguida, permaneceram I8 dias em estufa a 40°C. Ap6s este periodo, 

colocou-se os corpos de prova em urn recipiente com agua e forarn executadas leituras de 

quanto a agua era absorvida pelos corpos de prova com o passar do tempo. 

5.2.6 - Ensaio de modulo de deforma~iio 

Este ensaio seguiu a NBR 8522/84, sendo que uma parte dos corpos de prova se 

destinou a cura em agua a temperatura arnbiente e, a outra parte, a cura em solu<;ao de NaOH 

IN a 80°C. Com esse criterio foi possivel analisar a diferen<;a de comportarnento quanto ao 

modulo de deforma<;ao nos corpos de prova antes e depois da rea<;ao. Para tal, forarn colados 

extensometros eletricos em todos os corpos de prova. 
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5.2. 7 - Ensaio de microscopia eletronica 

Foram efetuados ensaios em microsc6pio eletronico de varredura por dispersao de 

Raio X. Os fragmentos dos corpos de prova que foram rompidos nos ensaios de compressao, 

foram analisados visualmente e foram escolhidos quais fragmentos seriam metalizados e 

levados para analise em microsc6pio. Durante a analise, busca-se estruturas com aparencia de 

produto de rea91io alcali-agregado. Ao encontrar tal estrutura, escolhe-se varios "pontos" 

dentro dessa mesma estrutura e analisa-se atraves de dispersao de Raio X, quais sao os 

elementos que compoe estes "pontos" , para que se possa concluir que se trata ou nao de 

produto de rea91io alcali-agregado. 

5.3 - Materiais utilizados 

5.3.1 - Experimentos em argamassa 

A tabela 4 apresenta as dosagens utilizadas para os corpos de prova que tiveram o 

fumo de silica como adi91io, nas propor9oes de 15% e 30%. 

TABELA 4- Dosagens utilizadas para os corpos de prova com fumo de silica. 

dosagem I 15°/o de fs; 30°/o de fs; 15o/o de fs; 30% de fs; 

a/c=0,35 alc=0,35 alc=0,60 alc=0,60 

1RA~O EM PESO 

Cimento (g) 793 653.1 793 653.1 

Adiyilo (g) 140 279.9 140 279.9 

Agua (g) 326.6 326.6 559.8 559.8 

Materiais Peneira 8 (% massa) 10 10 10 10 

Peneira 16, 30 e 50(% massa) 25 25 25 25 

Peneira I 00 (% massa) 15 15 15 15 

Superplastificaote (%) 2 2 0 0 

Rela<;iio A/C 0.35 0.35 0.60 0.60 

A tabela 5 apresenta as dosagens utilizadas para os corpos de prova que tiveram a 

cinza volante como adi91io, nas propor9oes de 20% e 40%. 
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TABELA 5- Dosagens ntilizadas para os corpos de prova com cinza volante. 

dosagem n 15°/o de fs; 30% defs; 15°/o de fs; 30% defs; 

alc=0,35 alc=0,35 alc=0,60 alc=0,60 

TRA<;O EM PESO 

Cimento (g) 746.4 559.8 746.4 559.8 

Adi~ao (g) 186.6 373.2 186.6 373.2 

Agua (g) 326.6 326.6 559,8 559.8 

Materiais Peneira 8 (% mas sa) 10 10 10 10 

Peneira 16, 30 e 50(% massa) 25 25 25 25 

Peneira 100 (% massa) 15 15 15 15 

Superplastificante (%) 2 2.5 0 0 

Rela~iio A/C 0.35 0.37 0.60 0.60 

TABELA 6- Dosagens utilizadas para os corpos de prova sem adi~iio. 

dosagemiD o•;. Oo/o 

alc=0,35 alc=0,60 

TRA<;O EM PESO 

Cimento (g) 933 933 

Adi~iio (g) 0 0 

Agua (g) 326.6 559.8 

Materiais Peneira 8 (% massa) 10 10 

Peneira 16, 30 e 50(% massa) 25 25 

Peneira I 00 (% massa) 15 15 

Superplastificante (%) 2 0 

Rela~iio A/C 0.35 0.60 
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5.3.2 - Experimentos em concreto 

TABELA 7- Dosagens utilizadas para os corpos de prova com fumo de silica. 

dosagem IV o•;. 15% de fs; 30% de fs; 

alc=0,35 alc=0,35 alc=0,35 

TRAyO EM PESO 

Cimento (Kgim') 429 364 300 

Adi<;iio (Kgim') 0 46 93 

Agua (Kgim') !50 !50 !50 

Materiais Areia Natural (Kgim') 421 421 421 

Areia Artificial (Kgim') 346 346 346 

Brita 19mm (Kg/m') 1086 1086 1086 

Superplastificaote (Kg/m') 8.6 8.6 8.6 

Rela<;iio A/C .35 0.35 0.35 

Propriedades Abatimento (em) 2.3 - -

do Concreto Ar lncorporado(%) 1.6 1.9 1.6 

Fresco Massa especifica (Kgim') 2415 2396 2377 

TABELA 8- Dosagens utilizadas para os corpos de prova com cinza volante. 

dosagem V Oo/o 20°/o de cv; 40°/o de cv; 

alc=0,35 alc=0,35 alc=0,35 

TRAyO EM PESO 

Cimento (Kgim') 400 320 240 

Adi<;iio (Kg/m ) 0 53 107 

Agua (Kg/m') 140 140 140 

Materiais Areia Natural (Kg/m') 427 427 427 

Areia Artificial (Kgim') 353 353 353 

Brita 19 mm (Kg/m') 1103 1103 1103 

Superplastificante (Kg/m ) 8 8 8 

Rela<;iio A/C 0.35 0.35 0.35 

Propriedades Abatimento (em) - - -
do Concreto Ar In corpora do (%) 2.3 2.1 1.6 

Fresco Massa especifica (Kgim') 2402 2396 2377 
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5.4 - Composi~;io quimica dos materiais utilizados: 

Cimento 

Foram utilizados dois tipos de cimentos: 

• 0 cimento de alta resistencia inicial ( Nome Tecnico: CP V - ARI) - para os corpos de 

prova com fumo de silica - neste trabalho sera chamado de TIPO C-1 e; 

• 0 cimento comum (Nome Tecnico: CP II - F) - utilizados para os corpos de prova 

com cinza volante - neste trabalho sera chamado de TIPO C-II. 

TABELA 9 - Composi~;io quimica do cimento TIPO C- I 

ENSAIO % ENSAIO % 

Perda ao fogo 2.22 6xido de s6dio - Na(}, 0.06 

Di6xido de silicio total - Si02 19.29 6xido de potassio - k20 0.86 

6xido de a1uminio - AI,O, 4.42 Anidrido carbOnico - CO, 1.28 

6xido de ferro - Fe,O, 3.08 Residuo insohive1 0.41 

Oxido de c:ilcio total - CaO 64.45 6xido de c:ilcio livre 1.26 

6xido de magnesio - MgO 1.40 Eqnivalente alcalino em Na20 0.64 

Anidrido sulfurico - SO, 3.00 (0.658 * K20% + Na20) 

NOTA: Dados fomectdos por Cuneoto Eldorado 

TABELA 10- Composi~;io quimica do cimento TIPO C- II 

ENSAIO % ENSAIO % 

Perda ao fogo 5.84 6xido de s6dio - Na(}, 0.18 

Di6xido de silicio total - Si02 18.08 6xido de potassio - k20 0.67 

6xido de a1uminio - Al20, 3.52 Anidrido carbOnico - CO, -

6xido de ferro - Fe20, 2.67 Residuo inso1uve1 0.40 

6xido de c:ilcio total - CaO 60.30 6xido de ca1cio livre 1.75 

6xido de magnesio - MgO 5.70 Eqniva1ente alcalino em Na20 0.62 

Anidrido sulfurico - SO, 3.60 (0. 658 * K20"/o + Na20) 

NOTA: Dados fomectdos por Furnas Ceotrats Eletncas- LABC.T/GOIANIA 
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Obs.I: Estabeleceu-se a adoyiio de urn outro tipo de cimento para possibilitar mais urn fator 

de analise. Foi utilizado o cimento tipo C-IT para os corpos de prova moldados com cinza 

volant e. 

Obs.ll: Os dois cimento utilizados continham urn baixo teor de a!calis, pon\m conforme a 

Norma ASTM C-1293-95, foi aumentado o teor de a!calis para 0,90 ( Eq. alcalino em Na20). 

• Cinza volante- (Neste trabalho sera Cbamada de TIPO CV- I) 

TABELA 11- Composi~iio quimica da cinza volante TIPO CV- I 

ENSAIO % ENSAIO % 

Perda ao fogo 4.18 6xido de crucio total - CaO L07 

Di6xido de silicio total - SiO, 53.74 6xido de s6dio - NaO, 0.52 

6xido de ferro - Fe;,O, 6.84 6xido de potassio - k20 2.60 

6xido de a1uminio - Al20, 29.83 Eqnivalente alcalino em Na20 2.23 

6xido de magm\sio- MgO 0.70 Sulfato de crucio - CaSo4 0.83 

Anidrido sulfUrico - SO, 0.49 

NOTA: Dados fomectdos por Furnas Centrats Eletncas- LABCT/GOIANIA 

• Furno de silica - (Neste trabalho sera chamado de TIPO FS- I) 

TABELA 12 - Composi~;iio quimica do fumo de silica TIPO FS - I 

ENSAIO % ENSAIO % 

Perda ao fogo 2.29 Oxido de crucio total - CaO L07 

Di6xido de silicio total - SiO, 92.12 6xido de s6dio - NaO, 0.19 

6xido de ferro - Fe20, Ll5 6xido de potassio - k20 0.90 

6xido de aluminio - A120, 0.42 Eqniva1ente alcalino em Na20 0.78 

6xido de magnesio - MgO 0.60 Sulfato de crucio - CaSo, -

Anidrido sulfUrico - SO, -
NOTA: Dados fomectdos por Furnas Centrats Eletncas- LABCT/GOIANIA 
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6- RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

6.1- Ensaios em argamassa 

6.1.1- POROSIDADE 

Este ensaio foi executado com os corpos de prova que foram curados em agua a temperatura 

ambiente e visou conhecer o indice de vazios de cada combinayiio. Cada amostra compunha tres 

corpos de prova que foram pesados assim que retirados da cura e depois de sairem da estufa. A 

diferenya entre as pesagens foi transformada em volume e comparada ao volume dos cilindros de 

argamassa, tirou-se a media dos tres corpos de prova e obteu-se os resultados da tabela 13. 

TABELA 13- Resultados do ensaio de porosidade em argamassa 

AMOSTRA DESCRICAO % VAZIOS 

1 15% de fs, alc=0.35 3.91 

2 30% de fs, alc=0.35 4.52 

3 sem adiyiio, a/c=0.35 7.51 

4 20% de cinza, alc=0.35 7.90 

5 30% de fs, alc=0.60 1102 

6 15% de fs, alc=0.60 11.30 

7 40% de cinza, alc=0.37 12.06 

8 40% de cinza, alc=0.60 17.29 

9 sem adiyiio, alc=0.60 18.91 

10 20% de cinza, alc=0.60 18.97 



GRAFICO 1-Porosidade em argamassa 
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Pode-se observar que quanto maior a relayiio agua/cimento, maior a porosidade, a 

exceyiio da amostra com 40% de cinza volante a relayiio a/c=0,37. 

Entre corpos de prova de mesma adiyiio, 15% de fumo de silica, mostrou-se menos 

poroso que 30% para uma relayiio agua/cimento de 0.35, esse resultado evidencia que niio se 

pode utilizar uma quantidade de pozolana inadequada, pois seu excesso resulta em uma maior 

absoryiio de agua, ja que se trata de particulas com uma area especifica muito grande. 

Entretanto, para uma relayiio agua/cimento de 0.60, 15% de fumo de silica mostrou-se mais 

poroso que 30%. 0 mesmo comportamento ocorreu com os corpos de prova que continham 

cinza volante como adiyiio. A diferenya da relayiio ale, provocou comportamentos diferentes. 

6.1.2- ENSAIO DE ABSORCAO DE AGUA POR CAPILARIDADE 

Este ensaio foi executado com os corpos de prova que foram curados em so!uyiio de 

NaOH e agua por 30 dias. Apos a cura foram levados para a estufa por mais 18 dias e o 

procedimento seguiu de acordo com a NBR 9779/87, onde foram colocados em urn recipiente 

com I ,5 em de agua e foram feitas leituras dimas de quanto a agua penetrava nos corpos de 

prova, para este ensaio, cada combinayiio foi composta por tres corpos de prova, rez-se a 

leitura nos tres corpos de prova, tirou-se a mediae o resultado esta expresso na tabela 14. 
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TABELA 14- Resultados do ensaio de absor~iio por capilaridade em argamassa 

CP DESCRICAO 3Hs 6Hs 24Hs 48Hs 72Hs 

1(normal) sem adi-;:ao, a/c=0.35 1.00 1.00 1.10 1.50 1.50 

1(NaOH) sem adi-;:ao, a/c=0.35 3.60 3.60 3.70 4.00 4.00 

2(normal) 15% de fs, a/c=0.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.60 

2(NaOH) 15% de fs, a/c=0.35 3.00 3.00 3.20 3.20 3.20 

3(normal) 30% de fs, a/c=0.35 1.70 1.70 1.90 2.00 2.00 

3(NaOH) 30% de fs, a/c=0.35 3.60 3.60 3.70 4.20 4.20 

4(normal) sem adi-;:ao, a/c=0.60 1.20 1.70 1.90 4.30 4.40 

4(NaOH) sem adi-;:ao, a/c=0.60 2.60 2.60 2.60 5.80 6.50 

S(normal) 15% de fs, a/c=0.60 1.40 1.40 2.10 2.10 2.10 

S(NaOH) 15% de fs, a/c=0.60 2.10 2.10 4.40 5.00 5.00 

6(normal) 30% de fs, a/c=0.60 1.30 1.30 2.30 2.60 2.60 

6(NaOH) 30% de fs, a/c=0.60 3.10 3.30 4.90 5.50 5.50 

7(normal) 20% de cinza, a/c=0.35 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 

7(NaOH) 20% de cinza, a/c=0.35 2.60 2.70 3.60 3.60 3.70 

8(normal) 40% de cinza, a/c=0.37 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 

8(Na0H) 40% de cinza, a/ c=O .3 7 3.40 3.70 4.50 5.30 5.30 

9(normal) 20% de cinza, a/c=0.60 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 

9(Na0H) 20% de cinza, a/c=0.60 2.20 2.30 3.90 4.35 5.20 

10(normal) 40% de cinza, a/c=0.60 1.20 1.20 2.30 2.30 2.30 

10(Na0H) 40% de cinza, a/c=0.60 3.00 3.40 4.60 5.80 7.00 
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GRAFICO 2.2- Permeabilidade em argamassas, 15% de Furno de silica, afc=0,35 
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GRAFICO 2.3- Permeabilidade em argamassas, 30% de Furno de silica, afc=0,35 
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GAAFICO 2.4- Permeabilidade em argamassas, 0% de adi~iio, afc=0,60 
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GRAFICO 2.5- Permeabilidade em argamassas, 15% de Furno de silica, alc=0,60 
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GAAFICO 2.6- Permeabilidade em argamassas, 30% de Furno de silica, alc=0,60 
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GAAFICO 2.7- Permeabilidade em argamassas, 20% de Cinza volante, alc=0,35 
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GRAFICO 2.8- Permeabilidade em argamassas, 40% de Cinza volante, a!c=0,37 
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GRAFICO 2.9- Permeabilidade em argamassas, 20% de Cinza volante, a/c=0,60 
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GRAFICO 2.10- Permeabilidade em argamassas, 40% de Cinza volante, a!c=0,60 
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E possivel observar que os corpos de prova que foram curados na solu<;:iio de NaOH, 

apresentaram uma permeabilidade maior que os que foram curados na agua, tanto para o fumo de 

silica como para a cinza volante. Esse fato comprova a microfissura<;:iio provocada pela rea<;:iio 

rucali-agregado. 
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6.1.3- ENSAIO DE REATIVIDADE 

Neste ensaio foram moldadas 3 barras de argamassa para cada combinaviio corrforme a 

ASTM C-1260, onde foram curadas em soluviio de NaOH a 80°C. Foram feitas leituras dimas 

atraves de extensometro, corrforme figura abaixo. Este extensometro fornece medidas em 

milimetros com tres casas decimais. A media das tres leituras foi plotada em urn gnifico para 

facilitar a analise. Comparo-se a expansao entre as diferentes porcentagens de pozolana e entre 

as diferentes relav5es ale. 

FONTE: FURNAS CENTRAlS ELETRICAS - LABC.T/GOIANIA 

TABELA 15-Ensaio de reatividade em argamassa. Sem adi~iio rela~ao alc=0.35 

idade ( dias) temp. (C) amostra 1 amostra 2 amostra 3 media 0/o exp. Denio Padrio 

2 24 298.547 296.238 296.666 297.150 0.000 1.23 

3 24 298.554 296.252 296.674 297.160 0.004 1.23 

4 24 298.560 296.259 296.677 297.165 0.006 1.23 

6 24 298.574 296.266 296.690 297.177 0.011 1.23 

7 24 298.590 296.276 296.700 297.189 O.Q15 1.23 

8 25 298.596 296.310 296.717 297.208 0.023 122 

9 25 298.619 296.333 296.729 297.227 0.031 1.22 

10 25 298.648 296.338 296.745 297.244 0.037 1.23 

13 25 298.685 296.371 296.797 297.284 0.054 1.23 

14 26 298.706 296.386 296.814 297.302 0.061 1.23 

16 26 298.727 296.413 296.849 297.330 0.072 1.23 

17 25 298.735 296.451 296.868 297.351 0.081 1.22 

20 25 298.772 296.482 296.918 297.391 0.096 1.22 

21 26 298.816 296.503 296.939 297.419 0.108 1.23 

22 26 298.835 296.530 296.957 297.441 0.116 1.23 

23 26 298.835 296.543 296.983 297.454 0.121 1.22 

24 26 298.869 296.565 296.992 297.475 0.130 1.23 

27 26 298.923 296.622 297.054 297.533 0.153 1.22 

28 25 298.905 296.622 297.068 297.532 0.153 1.21 

29 26 298.942 2%.634 297.083 297.553 0.161 1.22 

30 26 298.968 296.642 297.099 297.570 0.168 1.23 
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TABELA 16- Ensaio de reatividade em argamassa. 15% de fnmo de silica, rela~iio 

alc=0.35 

idade ( dias) temp. (C) amostra 1 amostra 2 amostra 3 media 0/o exp. Denio Padrio 

2 24 296.814 296.596 296.076 296.495 0.000 0.38 

3 24 296.835 296.608 296.098 296.514 0.007 0.38 

4 24 296.840 296.618 296.098 296.519 0.009 0.38 

6 24 296.857 296.620 296.132 296.536 0.017 0.37 

7 24 296.845 296.626 296.125 296.532 0.015 0.37 

8 25 296.852 296.628 296.120 296.533 0.015 0.38 

9 25 296.856 296.634 296.124 296.538 0.017 0.38 

10 25 296.869 296.636 296.131 296.545 0.020 0.38 

13 25 296.885 296.648 296.131 296.555 0.024 0.39 

14 26 296.878 296.651 296.140 296.556 0.025 0.38 

16 26 296.867 296.651 296.133 296.550 0.022 0.38 

17 25 296.884 296.655 296.152 296.564 0.027 0.37 

20 25 296.889 296.656 296.156 296.567 0.029 0.37 

21 26 296.884 296.664 296.156 296.568 0.029 0.37 

22 26 296.888 296.664 296.156 296.569 0.030 0.38 

23 26 296.895 296.672 296.156 296.574 0.032 0.38 

24 26 296.895 296.673 296.168 296.579 0.033 0.37 

27 26 296.895 296.683 296.168 296.582 0.035 0.37 

28 25 296.884 296.680 296.163 296.576 0.032 0.37 

29 26 296.914 296.686 296.160 296.587 0.037 0.39 

30 26 296.902 296.680 296.167 296.583 0.035 0.38 

TABELA 17- Ensaio de reatividade em argamassa. 30% de fnmo de silica, rela~iio 

alc=0.35 

idade ( dias) temp. (C) amostra 1 amostra 2 amostra 3 media 0/o exp. Desvio Padrio 

2 24 296.488 297.269 297.323 297.027 0.000 0.47 

4 24 296.492 297.286 297.352 297.043 0.007 0.48 

5 24 296.498 297.279 297.368 297 048 0.009 0.48 

6 25 296.501 297.287 297.368 297.052 0.010 0.48 

7 25 296.501 297.291 297.371 297.054 0.011 0.48 

8 25 296.499 297.290 297.365 297.051 0.010 0.48 

II 25 296.503 297.287 297.358 297.049 0.009 0.47 

12 26 296.507 297.300 297.360 297.056 0.011 0.48 

14 26 296.507 297.290 297.360 297.052 0.010 0.47 

15 25 296.502 297.298 297.366 297.055 0.011 0.48 

18 25 296.506 297.293 297.358 297.052 0.010 0.47 

19 26 296.509 297.294 297.370 297.058 0.012 0.48 

20 26 296.514 297.294 297.370 297.059 0.013 0.47 

21 26 296.517 297.300 297.375 297.064 0.015 0.48 

22 26 296.517 297.300 297.376 297.064 0.015 0.48 

25 26 296.517 297.320 297.376 297.071 0.018 0.48 

26 25 296.510 297.298 297.369 297.059 0.013 0.48 

27 26 296.517 297.298 297.373 297.063 0.014 0.47 

28 25 296.517 297.300 297.373 297.063 0.015 0.47 

29 25 296.527 297.317 297.396 297.080 0.021 0.48 

30 26 296.529 297.320 297.398 297.082 0.022 0.48 
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TABELA 18- Ensaio de reatividade em argamassa. sem adi~;ao, rela~;ao alc=0.60 

idade ( dias) temp. (C) amostra 1 amostra 2 amostra 3 media 0/o exp. Desvio Padrio 

2 24 297.520 297.515 297.498 297.511 0.000 0.01 

4 24 297.536 297.519 297.518 297.524 0.005 0.01 

5 24 297.544 297.546 297.518 297.536 0.010 0.02 

6 25 297.562 297.544 297.538 297.548 0.015 0.01 

7 25 297.570 297.563 297.534 297.556 0.018 0.02 

8 25 297.578 297.571 297.543 297.564 0.021 0.02 

II 25 297.615 297.618 297.564 297.599 0.035 0.03 

12 26 297.621 297.615 297.574 297.603 0.037 0.03 

14 26 297.648 297.630 297.596 297.625 0.045 0.03 

15 25 297.655 297.640 297.608 297.634 0.049 0.02 

18 25 297.696 297.680 297.643 297.673 0.065 0.03 

19 26 297.716 297.691 297.661 297.689 0.071 0.03 

20 26 297.725 297.700 297.675 297.700 0.076 0.03 

21 26 297.740 297.726 297.690 297.719 0.083 0.03 

22 26 297.753 297.740 297.708 297.734 0.089 0.02 

25 26 297.801 297.788 297.752 297.780 0.108 0.03 

26 25 297.820 297.798 297.768 297.795 0.114 0.03 

27 26 297.839 297.822 297.787 297.816 0.122 0.03 

28 25 297.853 297.834 297.799 297.829 0.127 0.03 

29 25 297.867 297.858 297.828 297.851 0.136 0.02 

30 26 297.883 297.874 297.848 297.868 0.143 0.02 

TABELA 19- Ensaio de reatividade em argamassa. 15% de fumo de silica, rela~;ao 

alc=0.60 

idade (dias) temp. (C) amostra 1 amostra 2 amostra 3 media 0/o exp. Desvio Padriio 

2 24 296.158 296.920 296.436 296.505 0.000 0.39 

4 24 296.171 296.936 296.454 296.520 0.006 0.39 

5 24 296.182 296.967 296.458 296.536 0.012 0.40 

6 25 296.184 296.962 296.466 296.537 0.013 0.39 

7 25 296.194 297.000 296.478 296.557 0.021 0.41 

8 25 296.206 296.998 296.478 296.561 0.022 0.40 

II 25 296.212 297.018 296.492 296.574 0.028 0.41 

12 26 296.206 297 018 296.497 296.574 0.027 0.41 

14 26 296.267 297.018 296.502 296.596 0.036 0.38 

15 25 296.263 296.984 296.510 296.586 0.032 0.37 

18 25 296.265 297.003 296.512 296.593 0.035 0.38 

19 26 296.265 297.004 296.523 296.597 0.037 0.38 

20 26 296.265 297.025 296.523 296.604 0.040 0.39 

21 26 296.265 297.038 296.531 296.611 0.043 0.39 

22 26 296.242 297.052 296.545 296.613 0.043 0.41 

25 26 296.268 297.062 296.551 296.627 0.049 0.40 

26 25 296.268 297.042 296.551 296.620 0.046 0.39 

27 26 297.277 297.050 295.555 296.627 0.049 0.94 

28 25 296.270 297.050 296.558 296.626 0.048 0.39 

29 25 296.292 297.040 296.573 296.635 0.052 0.38 

30 26 296.298 297.040 296.573 296.637 0.053 0.38 
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TABELA 20- Ensaio de reatividade em argamassa. 30% de fumo de silica, rela~iio 

afc=0.60 

idade ( dias) temp. (C) amostra 1 amostra 2 amostra 3 media 0/o exp. Desvio Padrio 

2 24 295.898 296.612 296.606 296.372 0.000 0.4I 

4 24 295.9I8 296.63I 296.628 296.392 0.008 0.41 

5 24 295.922 296.638 296.647 296.402 O.OI2 0.42 

6 25 295.931 296.634 296.643 296.403 O.OI2 0.4I 

7 25 295.93I 296.640 296.656 296.409 O.Dl5 0.4I 

8 25 295.930 296.638 296.649 296.406 O.OI3 0.41 

II 25 295.943 296.646 296.650 296.413 O.OI6 0.4I 

I2 26 295.943 296.650 296.654 296.4I6 0.017 0.41 

14 26 295.936 296.650 296.654 296.413 0.017 0.4I 

I5 25 295.941 296.651 296.656 296.4I6 O.Dl8 0.4I 

I8 25 295.936 296.645 296.644 296.408 O.Dl5 0.4I 

I9 26 295.946 296.654 296.657 296.419 O.OI9 0.4I 

20 26 295.948 296.654 296.658 296.420 0.019 0.4I 

2I 26 295.953 296.656 296.668 296.426 0.02I 0.4I 

22 26 295.953 296.656 296.679 296.429 0.023 0.4I 

25 26 295.958 296.662 296.679 296.433 0.024 0.41 

26 25 295.972 296.662 296.668 296.434 0.025 0.40 

27 26 295.955 296.666 296.650 296.424 0.021 0.4I 

28 25 295.956 296.666 296.667 296.430 0.023 0.4I 

29 25 295.980 296.676 296.675 296.444 0.029 0.40 

30 26 295.980 296.670 296.668 296.439 0.027 0.40 

TABELA 21- Ensaio de reatividade em argamassa. 20% de cinza volante, rela~iio 

a/c=0.35 

ida de ( dias) temp. (C) amostra 1 amostra 2 amostra 3 media 0/o exp. Denio Padrio 

2 25 296.272 296.980 297.138 296.797 0.000 0.46 

3 25 296.276 296.986 297.138 296.800 O.OOI 0.46 

4 25 296.278 2%.986 297.138 296.80I O.OOI 0.46 

7 25 296.287 296.983 297.I5I 296.807 0.004 0.46 

8 26 296.306 296.998 297.I5I 296.8I8 0.009 0.45 

10 26 296.298 297.00I 297.151 296.8I7 0.008 0.46 

II 25 296.300 297.005 297.I65 296.823 O.OII 0.46 

I4 25 296.300 297.005 297.I65 296.823 O.OI1 0.46 

I5 26 296.3I6 297.0I5 297.I68 296.833 O.OI4 0.45 

I6 26 296.3I6 297.0I6 297.I70 296.834 O.OI5 0.46 

I7 26 296.316 297.0I9 297.174 296.836 0.016 0.46 

18 26 296.3I6 297.028 297.178 2%.84I O.OI7 0.46 

21 26 296.322 297.032 297.I86 296.847 0.020 0.46 

22 25 296.322 297.024 297.186 296.844 O.OI9 0.46 

23 26 296.338 297.030 297.183 296.850 0.02I 0.45 

24 26 296.332 297.033 297.I84 296.850 0.021 0.45 

25 25 296.343 297.048 297.20I 296.864 0.027 0.46 

28 27 296.360 297.067 297.220 296.882 0.034 0.46 

29 26 296.364 297.066 297.220 296.883 0.035 0.46 

30 25 296.372 297.066 297.222 296.887 0.036 0.45 
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TABELA 22- Ensaio de reatividade em argamassa. 40% de cinza volante, rela~iio 

afc=0.37 

ida de ( dias) temp. (C) amostra 1 amostra 2 amostra 3 media 0/o exp. Desvio Padriio 

2 25 297.161 297.018 296.871 297.017 0.000 0.15 

3 25 297.157 297.020 296.877 297018 0.000 0.14 

4 25 297.167 297.028 296.890 297.028 0.005 0.14 

7 25 297.164 297.042 296.873 297.026 0.004 0.15 

8 26 297.157 297.045 296.887 297.030 0.005 0.14 

10 26 297.160 297.048 296.882 297.030 0.005 0.14 

11 25 297.165 297.048 296.894 297.036 0.007 0.14 

14 25 297.160 297.034 296.890 297.028 0.004 0.14 

15 26 297.164 297.052 296.890 297.035 0.007 0.14 

16 26 297.167 297.032 296.890 297.030 0.005 0.14 

17 26 297.169 297.050 296.890 297.036 0.008 0.14 

18 26 297.172 297.050 296.895 297.039 0.009 0.14 

21 26 297.172 297.050 296.898 297.040 0.009 0.14 

22 25 297.166 297.050 296.876 297.031 0.005 0.15 

23 26 297.166 297.053 296.891 297.037 0.008 0.14 

24 26 297.166 297.053 296.896 297.038 0.009 0.14 

25 25 297.189 297.053 296.908 297.050 0.013 0.14 

28 27 297.196 297.073 296.912 297060 0.017 0.14 

29 26 297.196 297.082 296.916 297.065 0.019 0.14 

30 25 297.201 297.058 296.904 297.054 0.015 0.15 

TABELA 23- Ensaio de reatividade em argamassa. 20% de cinza volante, rela~iio 

afc=0.60 

idade (dia) temp. (C) amostra 1 amostra2 amostra3 media 0/o exp. Desvio Padrio 

2 25 297.523 296.376 296.344 296.748 0.000 0.67 

3 25 297.518 296.355 296.339 296.737 -0.004 0.68 

4 25 297.522 296.358 296.342 296 741 -0.003 0.68 

7 25 297.543 296.395 296.363 296.767 0.008 0.67 

8 26 297.550 296.412 296.374 296.779 0.012 0.67 

lO 26 297.571 296.434 296.391 296.799 0.020 0.67 

II 25 297.588 296.458 296.420 296.822 0.030 0.66 

14 25 297.619 296.468 296.448 2%.845 0.039 0.67 

15 26 297.638 296.470 296.466 296.858 0.044 0.68 

16 26 297.650 296.481 296.482 296.871 0.049 0.67 

17 26 297.666 296.528 296.500 296.898 0.060 0.67 

18 26 297.685 296.560 296.518 296.921 0.069 0.66 

21 26 297.720 296.548 296.556 296.941 0.077 0.67 

22 25 297.725 296.578 296.564 296.956 0.083 0.67 

23 26 297.732 296.578 296.566 296.959 0.084 0.67 

24 26 297.740 296.603 296.590 296.978 0.092 0.66 

25 25 297.763 296.622 296.614 297.000 0.101 0.66 

28 27 297.809 296.661 296.640 297.037 0.115 0.67 

29 26 297.820 296.680 296.660 297.053 0.122 0.66 

30 25 297.825 296.704 296.672 297.067 0.128 0.66 
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TABELA 24- Ensaio de reatividade em argamassa. 40% de cinza volante, rela~iio 

alc=0.60 

idade temp. (C) amostra 1 amostra 2 amostra 3 media 0/o exp. Desvio Padriio 

2 25 295.520 296.294 296.329 296.048 0.000 

3 25 295.523 296.294 296.334 296.050 0.001 

4 25 295.526 296.298 296.337 296.054 0.002 

7 25 295.526 296.292 296.348 296.055 0.003 

8 26 295.530 296.294 296.350 296.058 0.004 

10 26 295.531 296.305 296.350 296.062 0.006 

11 25 295.538 296.316 296.350 296.068 0.008 

14 25 295.534 296.319 296.345 296.066 0.007 

15 26 295.538 296.319 296.360 296.072 0.010 

16 26 295.538 296.3!3 296.348 296.066 0.007 

17 26 295.542 296.329 296.356 296.076 O.Oll 

18 26 295.546 296.333 296.362 296.080 0.0!3 

21 26 295.546 296.330 296.356 296.077 0.0!2 

22 25 295.546 296.3!3 296.366 296.075 0.011 

23 26 295.550 296.315 296.359 296.075 0.011 

24 26 295.550 296.315 296.350 296.072 0.009 

25 25 295.563 296.328 296.373 296.088 0.016 

28 27 295.574 296.356 296.371 296.100 0.021 

29 26 295.578 296.346 296.374 296.099 0.021 

30 25 295.578 296.358 296.380 296.105 0.023 

GAAFICO 3.1- Rela~iio entre dosagens de fumo de silica, rela~iio alc=0.35 
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GRAFICO 3.2- Rela~iio entre dosagens de fumo de silica, rela~iio alc=0.60 
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GRAFICO 3.3- Rela.;iio entre dosagens de cinza volante, rela.;iio alc=0.35 e alc=0.37 
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Nos gnificos 3 .I, 3.2 e 3.3 constatou-se que a medida que a porcentagem de adivao 

aumentou, a expansao diminuiu, como era esperado. 

GRAFICO 3.4- Rela~iio entre dosagens de cinza volante, rela~iio alc=0.60 
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Ao comprar a expansao entre os corpos de prova que continham cinza volante 

e relavao ale= 0,60 (Grafico 3.4), nota-se que aqueles com 40%, apresentaram os mesmos 

niveis de expansao que 0%. Esse fato comprova que atingiu-se a "proporvao pessima". 

Nos Graficos 3.5 a 3.9, procurou-se analisar a influencia da porosidade na expansao, 

pois acredita-se que os espayos vazios podem acomodar o gel expansive, minimizando a 

expansao em concretes e argamassas, PAULON (1981). 

Pudemos observar esse fato no grafico 3.5, onde o corpo de prova em analise e a 

combinavao 0%, que e a mais porosa de todos. Nos outros grafico, a pozolana influenciou 

nesse comportamento, a exce9ao do grafico 3.8, com 20% de cinza volante. 



GAAFICO 3.5- Diferen~a de expansiio, rnesrna % de adi~iio e diferente rela~iio ale 
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GRAFICO 3.6- Diferen~a de expansiio, 15 % de Furno de Silica e diferente rela~iio ale 
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GAAFICO 3. 7- Diferen~a de expansiio, 30% de Furno de Silica e diferente rela~iio ale 
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GRAFICO 3.8- Diferen~a de expansao, 20% de Cinza Volante e diferente rela~ao ale 
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GRAFICO 3.9- Diferen~a de expansao, 40% de Cinza Volante e diferente rela~ao ale 
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6.1.4- ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES E DIAMETRAL 
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Este ensaio visa estabelecer o quanto a rea9iio a!cali-agregado interfere na Resistencia 

a compressiio simples e diametral. Para tal, o ensaio seguiu conforme NBR 5739/80 

(compressiio simples) e 7222/83 (compressiio diametral). Foram moldados 6 eorpos de prova 

para eada combinaviio, tres foram eurados em agua a temperatura ambiente e tres em solu9iio 

de NaOH a 80°C. A media das eargas de ruptura foi analisada atraves de gnifieos, a primeira 

serie apresenta os resultados do ensaio de compressiio simples, onde os gnifieos 4.1 a 4.5, 

compara as eargas de ruptura entre eorpos de prova com mesma poreentagem de pozolana e 

diferente rela9iio alee os gnifieos 4.6 a 4.9, compara as diferentes poreentagens de pozolana 

para a mesma rela9iio a/e. 

A segunda serie de gnifieos apresenta os resultados de resisteneia a eompressiio 

diametral. Do gnifieo 4.10 ao 4.14, eompara-se as eargas de ruptura entre eorpos de prova 

com mesma poreentagem de pozolana e diferente rela9iio alee do 4.15 ao 4.18, eompara-se as 

diferentes poreentagens de pozolana para a mesma rela9iio ale. 



TABELA 25-Resultado dos ensaios de resistencia a compressiio simples e diametral 

cura simples curaNaOH 

simples diametral simples 

amostra tensiio(MPa) tensiio(MPa) tensiio(MPa) 

0% adicao, a/c=0.35 41.60 3.60 45.70 

0% adicao, a/c=0.60 38.70 2.15 25.10 

15% fs, a/c=0.35 61.00 3.44 66.90 

30% fs, a/c=0.35 60.50 4.25 60.80 

15% fs, a/c=0.60 55.10 2.10 45.30 

30% fs, a/c=0.60 57.60 2.17 54.80 

20% cinza, a/c=0.35 58.30 3.41 60.90 

40% cinza, a/c=0.37 34.50 3.27 43.20 

20% cinza, a/c=0.60 30.80 2.11 30.60 

40% cinza, a/c=0.60 30.80 2.38 26.80 

GAAFICO 4.1- Ensaio de resistencia a compressiio simples 
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GAAFICO 4.2- Ensaio de resistencia a compressiio simples 
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GAAFICO 4.3- Ensaio de resistencia a compressiio simples 
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GAAFICO 4.4- Ensaio de resistencia a compressiio simples 
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GAAFICO 4.5- Ensaio de resistencia a compressiio simples 
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GAAFICO 4.6- Ensaio de resistencia a compressiio simples 
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GRAFICO 4.7- Ensaio de resistencia it compressiio simples 
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GRAFICO 4.8- Ensaio de resistencia it compressiio simples 
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GRAFICO 4.9- Ensaio de resistencia it compressiio simples 
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GRAFICO 4.10- Ensaio de resistencia it compressiio diametral 
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GRAFICO 4.11- Ensaio de resistencia ii compresslio diametral 
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GRAFICO 4.12- Ensaio de resistencia ii compresslio diametral 
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GRAFICO 4.13- Ensaio de resistencia ii compresslio diametral 
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GRAFICO 4.14- Ensaio de resistencia ii compresslio diametral 
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GAAFICO 4.15- Ensaio de resistencia a compressiio diametral 
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GAAFICO 4.16- Ensaio de resistencia a compressiio diametral 
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GRAF!CO 4.17- Ensaio de resistencia a compressiio diametral 
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GAAFICO 4.18- Ensaio de resistencia a compressiio diametral 
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Atraves destes resultados, observa-se que os corpos de prova que foram curados em 

solw;:ao de NaOH, apresentaram pouca alterayao em suas cargas de ruptura, sendo que muitas 

vezes apresentaram uma resistencia maior. Parece incoerencia, pois urn corpo de prova 

microfissurado nao deveria apresentar uma resistencia maior que urn corpo de prova nao 

fissurado. Ao estipular-se o tempo de cura (30 dias) imaginava-se que os corpos de prova 

teriam atingido 90% de sua resistencia. Como os corpos de prova que foram curados em 

soluyao de NaOH ficaram em uma temperatura muito elevada (80°C), acredita-se que 

atingiram I 00% de sua resistencia enquanto que aqueles que foram curados em agua nao. 

6.2- Ensaios em concreto 

6.2.1- POROSIDADE 

0 procedimento utilizado nesse ensruo foi diferente da argamassa, pois decidiu-se 

analisar a porosidade dos corpos de prova que sofreram os efeitos da rea91io ( cura em NaOH) 

comparados aos que foram curados em agua. 

T ABELA 26- Resultados do eusaio de porosidade 

DOSAGENS COMPOSI<;;AO NORMAL NaOH 

DOSAGEMI.I 0% fs, alc=0.35 5.74% 5.35% 

DOSAGEMLII 15% fs, alc=0.35 1.85% 2.67% 

DOSAGEM LIII 30% fs, alc=0.35 1.72% 2.55% 

DOSAGEM II.I O%cv, alc=0.35 5.34% 5.60% 

DOSAGEM II.II 20% cv, alc=0.35 3.37% 5.28% 

DOSAGEM II.III 40% cv, alc=0.35 3.56% 541% 

GAAFICO 5.1- Rela~iio entre a porosidade de corpos de prova com 0% de fumo de 

silica e rela~iio alc=0.35. 
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GRAFICO 5.2- Rela~iio entre a porosidade de corpos de prova com 15% de fumo de 

silica e rela~iio alc=0.35. 
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GMFICO 5.3 - Rela~iio entre a porosidade de corpos de prova com 30% de fumo de 

silica e rela~iio alc=0.35. 
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GRAFICO 5.4 - Rela~iio entre a porosidade de corpos de prova com 0% de cinza 

volante e rela~iio alc=0.35. 
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GAAFICO 5.5 - Rela~ao entre a porosidade de corpos de prova com 20% de cinza 

volante e rela~ao alc=0.35. 
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GAAFICO 5.6 - Rela~ao entre a porosidade de corpos de prova com 40% de cinza 

volante e rela~ao alc=0.35. 
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A exce\)lio dos corpos de prova da dosagem I.I (0% de adi<;iio) todos os outros corpos 

de prova apresentaram-se mais porosos ap6s sofrerem a acelera<;iio da rea<;iio. Para a dosagem 

I.I, acredita-se que o gel tenha preenchido alguns espa<;os vazios o tornando urn pouco menos 

poroso. 

6.2.2- ENSAIO DE REA TIVIDADE 

Este ensaio seguiu conforme a ASTM C-1239, onde moldou-se cilindros em concreto, 

e foram curados por 30 dias em solu\)ao de NaOH a 80°C. Foram moldados dois corpos de 

prova para cada combina<;iio e foram feitas leituras dianas atraves de extens6metro e a media 

dos resultados foi plotada em gra£icos. 
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TABELA 27- Resultado do ensaio de reatividade Furno de Silica (0%); ale= 0,35 

ida de amostra 1 % exp. amostra 2 % exp. media Desvio 

Padriio 

2 2.282 0.000 0000 0.000 0.000 0.46 

3 2.282 0.000 0.000 0.000 0.000 0.46 

4 2.282 0.000 2.933 0.000 0.000 0.46 

7 2.286 0.003 2.947 0.011 0.007 0.47 

9 2.300 0.015 2.950 0.014 0.014 0.46 

11 2.302 0.016 2.954 0.017 0.016 0.46 

14 2.322 0.032 2.963 0.024 0.028 0.45 

16 2.337 0.044 2.974 0.033 0.039 0.45 

18 2.356 0.060 2.980 0.038 0.049 0.44 

21 2.389 0.086 3.007 0.059 0.073 0.44 

23 2.409 0.102 3.020 0.070 0.086 0.43 

25 2.427 0.117 3.029 0.077 0.097 0.43 

27 2.443 0.130 3.052 0.095 0.113 0.43 

29 2.468 0.150 3.066 0.106 0128 0.42 

32 2.475 0.156 3.068 0.108 0.132 0.42 

35 2.520 0.192 3.089 0.125 0.158 0.40 

TABELA 28- Resultado do ensaio de reatividade Furno de Silica (15%); ale= 0,35 

ida de amostra 1 amostra 2 media % exp. Desvio 

Padriio 

2 3.147 3.574 3.361 0.000 0.30 

3 3.139 3.580 3.360 -0.001 0.31 

4 3.140 3.582 3.361 0.000 0.31 

7 3.149 3.589 3.369 0.006 0.31 

9 3.159 3.596 3.378 0.013 0.31 

11 3.151 3.596 3.374 0.010 0.31 

14 3.162 3.602 3.382 0.017 0.31 

18 3.152 3.598 3.375 0.011 0.32 

21 3.175 3.606 3.391 0.023 0.30 

23 3.175 3.606 3.391 0.023 0.30 

25 3.165 3.603 3.384 0.018 0.31 

27 3.165 3.600 3.383 0.017 0.31 

29 3.162 3.600 3.381 0.016 0.31 

32 3.168 3.601 3.385 0.019 0.31 

35 3.169 3.612 3.391 0.023 0.31 

37 3.168 3.609 3.389 0.022 0.31 
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TABELA 29- Resultado do ensaio de reatividade Furno de Silica (30%); ale= 0,35 

idade amostra 1 amostra 2 media % exp. Desvio 

Padriio 

2 1.400 1.990 1.695 0.000 0.42 

3 1.422 2.000 1.711 0.013 0.41 

6 1.448 2.017 1.733 0.030 0.40 

8 1.467 2.035 1.751 0.045 0.40 

10 1.490 2.064 1.777 0.066 0.41 

13 1.549 2.116 1.833 0.111 0.40 

15 1.585 2.146 1.866 0.138 0.40 

17 1.608 2.174 1.891 0.158 0.40 

19 1.690 2.236 1.963 0.216 0.39 

21 1.725 2.276 2.001 0.246 0.39 

24 1.758 2.315 2.037 0.275 0.39 

27 1.825 2.372 2.099 0.325 0.39 

29 1.853 2.397 2.125 0.347 0.38 

31 1.880 2.432 2.156 0.372 0.39 

34 1.916 2.460 2.188 0.398 0.38 

36 1.945 2.495 2.220 0.423 0.39 

TABELA 30- Resultado do ensaio de reatividade Cinza Volante (0%); ale= 0,35 

ida de amostra 1 % exp. amostra 2 % exp. media Desvio 

Padriio 

2 5.792 0.000 0.055 0.000 0.000 0.52 

3 5.817 0.019 0.072 0.014 0.017 0.53 

6 5.823 0.024 0.081 0.021 0.023 0.52 

8 5.813 0.016 0.098 0.035 0.026 0.51 

11 5.871 0.061 0.132 0.063 0.062 0.52 

13 5.888 0.074 0.146 0.075 0.075 0.52 

IS 5.912 0.093 0.165 0.090 0.092 0.53 

17 5.981 0.147 0.225 0.139 0.143 0.53 

19 6.007 0.167 0.252 0.161 0.164 0.53 

22 6.033 0.187 0.280 0.184 0.186 0.53 

25 6.092 0.233 0.337 0.231 0.232 0.53 

27 6.108 0.245 0.355 0.246 0.245 0.53 

29 6.132 0.264 0.373 0.261 0.262 0.54 

32 6.163 0.288 0.408 0.289 0.288 0.53 

34 6.182 0.302 0.416 0.296 0.299 0.54 

36 6.199 0.316 0.456 0.329 0.322 0.53 



TABELA 31- Resultado do ensaio de reatividade Cinza Volante (20%); ale= 0,35 

ida de amostra 1 % exp. amostra 2 % exp. media 

2 0.661 0.000 0.871 0.000 0.000 

3 0.685 0.020 0.891 0.016 0.018 

6 0.682 0.017 0.889 0.015 0.016 

8 0.693 0.026 0.893 0.018 0.022 

11 0.705 0.036 0.915 0.035 0.036 

13 0.704 0.035 0.911 0.032 0.034 

15 0.700 0.032 0.921 0.040 0.036 

17 0.709 0.039 0.936 0.052 0.046 

19 0.706 0.037 0.933 0.050 0.043 

22 0.709 0.039 0.934 0.051 0.045 

25 0.725 0.052 0.960 0.072 0.062 

27 0.722 0.050 0.961 0.073 0.061 

29 0.725 0.052 0.965 0.076 0.064 

31 0.728 0.054 0.971 0.081 0.068 

33 0.733 0.059 0.980 0.088 0.073 

35 0.737 0.062 0.982 0.090 0.076 

Grafico 6.1 - Reatividade em concreto; Furno de Silica; ale = 0,35 
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Atraves dos resultados do gnifico 6.1, observa-se que o concreto comportou 

de maneira diferente que a argamassa, pois no ensaio de argamassa a maior expansao se deu 

para 0%, a expansao intermediaria 15% e a menor expansao 30%. No concreto observamos 

que a expansao de 30% foi maior que a expansao de 0%. Neste caso, 30% de fumo de silica, 

representa que ja chegamos na "propon;ao pessima". 



Grafico 6.2- Reatividade em concreto; Cinza Volante; ale= 0,35 
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Obs.: Os corpos de prova com 40% de Cinza Volante nao adquiriram consistencia suficiente 

para serem moldados. 

6.2.3- ENSAIO DE ABSOR<;::AO DE AGUA POR CAPILARIDADE 

0 procedimento deste ensaio seguiu conforme a NBR 9779/87, onde foram moldados 

corpos de prova que foram curados em solw;:ao de NaOH e agua por 30 dias. Ap6s a cura 

foram levados para a estufa por mais 18 dias quando foram colocados em urn recipiente com 

1,5 em de agua e foram feitas leituras dimas de quanto a agua penetrava nos corpos de prova. 

TABELA 32- Resultado do ensaio de absor~iio de agua por capilaridade 

DOSAGEM 3Hs 6Hs 24Hs 48Hs 

0% fs, a!c=0.35 (Normal) 1.7 1.8 2.3 2.5 

0% fs, a!c=0.35 (NaOH) 3.9 6.8 8.9 9.1 

15% fs, alc=0.35 (Normal) 1.5 1.6 2.1 2.1 

15% fs, alc=0.35 (NaOH) 3.7 6.5 8.1 8.5 

30% fs, alc=0.35 (Normal) 1.0 1.5 1.8 2.1 

30% fs, alc=0.35 (NaOH) 3.1 6.0 7.8 8.2 

0% cv, alc=0.35 (Normal) 0.8 1.2 1.5 1.8 

0% cv, alc=0.35 (NaOH) 3.2 4.8 6.2 7.4 

20% cv, alc=0.35 (Normal) 0.6 1.1 1.3 1.5 

20% cv, a!c=0.35 (NaOH) 2.8 4.2 5.7 6.9 

40% cv, a!c=0.35 (Normal) 0.5 0.9 1.1 1.3 

40% cv, a!c=0.35 (NaOH) 2.5 3.8 5.1 6.0 



58 

GAAFICO 7.1- Rela~ao entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 

condi~ao de cura 
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GRAFICO 7.2- Rela~ao entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 

condi~ao de cura 
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GAAFICO 7.3- Rela~ao entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 
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GRAFICO 7.4- Rela~iio entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 

condi~iio de cura 
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GRAFICO 7.5- Rela~iio entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 

condi~iio de cura 

'"[ 
[ --20%cv, I 

'E 
· a/c=0.351 .!!. 6.0 .. 
i (Normal) 

::0 

' "' 4.0 ' ... I 
20% cv, .. 

20t 

I 

"' a/c=0.35 
f! 
,e (1\SOH) .. 0.0 

31-!s 61-!s 241-!s 481-!s 721-!s 

tempo (hs) 

GRAFICO 7.6- Rela~iio entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 

condi~iio de cura 
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Atraves dos resultados mostrados na tabela e nos gnificos, observa-se que 

tambem no concreto todos os corpos de prova que foram curados em solur;lio de NaOH, isto 

e, sofreram a acelerar;lio da rear;lio, mostraram-se muito mais permeaveis que os que foram 

curados em agua. 0 que confirma a microfissurar;lio devido a rear;lio alcali-agregado. 
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6.2.4- ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES 

Este ensaio visa estabelecer o quanto a rea.;ao alcali-agregado interfere na Resistencia 

a compressao simples. Para tal, o ensaio seguiu conforme NBR 5739/80. Foram moldados 6 

corpos de prova para cada combina.;ao, tres foram curados em agua a temperatura ambiente e 

tres em solu.;ao de NaOH a 80°C. A media das cargas de ruptura foi analisada atraves de 

graficos. 

Do grafico 8.1 a 8.6, compara-se a carga de ruptura entre os corpos de prova com 

mesma porcentagem de adi.;ao e diferente rela.;ao ale. 0 grafico 8.7 e 8.8, compara corpos de 

prova com mesma rela.;ao ale e diferentes propor.;oes de pozolana. 

TABELA 33- Resultado do ensaio de compressao simples 

DO SA GEM CARGA(KN) 

0% fs, alc=0.35 (Normal) 332 

0% fs, alc-0.35 (NaOH) 270 

15% fs, alc=0.35 (Normal) 389 

15% fs, alc=0.35 (NaOH) 420 

30% fs, alc=0.35 (Normal) 346 

30%fs, alc=0.35 (NaOH) 406 

0% cv, alc=0.35 (Normal) 233 

0% cv, alc=0.35 (NaOH) 280 

20% cv, alc=0.35 (Normal) 225 

20% cv, alc=0.35 (NaOH) 310 

40% cv, alc=0.35 (Normal) 183 

40% cv, alc=0.35 (NaOH) 266 

GRAFICO 8.1- Rela~ao entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 

condi~ao de cura 
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GAAFICO 8.2 - Rela~iio entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 

condi~iio de cora 

Cbsagem 

(J15% fs, 

a/c=0.35 
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GAAFICO 8.3 - Rela~iio entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 

condi~iio de cora 
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GAAFICO 8.4 - Rela~iio entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 
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GAAFICO 8.5 - Rela~iio entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 

condi~iio de cora 
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GAAFICO 8.6 - Rela~ao entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 

condi~ao de cora 

COsagem 

E.140% cv, 

a/c=0.35 

(N::>rmal) 

1140% cv, 

a/c=0.35 

(NaOH) 

A exceyiio do gnifico 8.1, pode-se observar que a carga de ruptura foi maior para os 

corpos de prova que sofreram a acelerayiio da rea91io ( cura em solu91io de NaOH). Novamente 

a incoerencia de urn corpo de prova microfissurado apresentar -se com resistencia maior que 

urn corpo de prova niio fissurado e explicada pelo tempo de cura (30 dias) onde acredita-se 

que os corpos de prova atingem 90% de sua resistencia. Como os corpos de prova que foram 

curados em soluyiio de NaOH ficaram em uma temperatura muito elevada (80°C), acredita-se 

que atingiram 100% de sua resistencia enquanto que aqueles que foram curados em agua niio. 

6.2.5- ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DIAMETRAL 

Este ensaio visa estabelecer o quanto a rea91io alcali-agregado interfere na Resistencia 

a compressiio diametral. Para tal, o ensaio seguiu conforme NBR 7222/83. Foram moldados 6 

corpos de prova para cada combinayiio, tres foram curados em agua a temperatura ambiente e 

tres em solu91io de NaOH a 80°C. A media das cargas de ruptura foi analisada atraves de 

graficos. 

Do grafico 9.1 a 9.6, compara-se a carga de ruptura entre os corpos de prova com 

mesma porcentagem de adi91io e diferente relacao ale. 0 grafico 9.7 e 9.8, compara corpos de 

prova com mesma rela91io ale e diferentes proporcoes de pozolana. 
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TABELA 34- Resultado do ensaio de compressiio diametral 

DOSAGEM CARGA(KN) 

0% fs, a/c-0.35 (Normal) 5.4 

0% fs, a/c-0.35 (NaOH) 7.1 

15% fs, a/c-0.35 (Normal) 6.9 

15% fs, a/c-0.35 (NaOH) 8.1 

30% fs, a/c-0.35 (Normal) 6.9 

30%fs, a/c-0.35 (NaOH) 6.3 

0% cv, a/c-0.35 (Normal) 5.2 

0% cv, a/c-0.35 (NaOH) 5.8 

20% cv, a/c-0.35 (Normal) 5.9 

20% cv, a/c-0.35 (NaOH) 7.1 

40% cv, a/c=0.35 (Normal) 6.6 

40% cv, a/c=0.35 (NaOH) 6.1 

GAAFICO 9.1- Rela~iio entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 

condi~iio de cura 
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GAAFICO 9.2- Rela~iio entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 

condi~iio de cora 
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GRAFICO 9.3- Rela~lio entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 

condi~lio de cura 
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GRAFICO 9.4- Rela~lio entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 
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GRAFICO 9.5- Rela~lio entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 
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GRAFICO 9.6- Rela~ao entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 

condi~ao de cura 
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A exce<;:ao do gnifico 9.3 e 9.6 que sao os corpos de prova que apresentam maior 

porcentagem de adi<;:ao, pode-se observar que a carga de ruptura foi maior para os corpos de 

prova que sofreram a acelera<;:ao da rea<;:ao (cura em solu<;:ao de NaOH). Novamente a 

incoerencia de urn corpo de prova microfissurado apresentar-se com resistencia maior que urn 

corpo de prova nao fissurado e explicada pelo tempo de cura (30 dias) onde acredita-se que os 

corpos de prova atingem 90% de sua resistencia. Como os corpos de prova que foram curados 

em solu<;:ao de NaOH ficaram em uma temperatura muito elevada (80°C), acredita-se que 

atingiram 100% de sua resistencia enquanto que aqueles que foram curados em agua nao. 

6.2.6- ENSAIO DE MODULO DE DEFORMACAO 

Este ensaio seguiu conforme a NBR 8522/84. Foram moldados 6 corpos de prova para 

cada combina<;:ao, tres foram curados em agua a temperatura ambiente e tres em solu<;:ao de 

NaOH a 80°C. A media das cargas de ruptura foi analisada atraves de graficos. 

TABELA 35- Resultado do ensaio de modulo de deforma~ao 

DO SA GEM MOD. DE ELAST. (MPa) 

0% fs, a/c-0.35 (Normal) 18,855.10 

0% fs, a/c-0.35 (NaOH) 11,111.11 

15% fs, a/c-0.35 (Normal) 28,552.46 

15% fs, a/c-0.35 (NaOH) 23,085.59 

30% fs, a/c-0.35 (Normal) 27,594.94 

30%fs, a/c-0.35 (NaOH) 26,946.85 

0% cv, a/c-0.35 (Normal) 14,663.14 

0% cv, a/c-0.35 (NaOH) 8,650.52 

20% cv, a/c-0.35 (Normal) 21,875.00 

20% cv, a/c-0.35 (NaOH) 24,342.11 

40% cv, a!c=0.35 (Normal) 17,295.60 

40% cv, a!c=0.35 (NaOH) 18,220.95 
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GRAFICO 10.1- Rela~iio entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 

condi~iio de cura 
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GRAFICO 10.2- Rela~iio entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 

condi~iio de cura 
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GRAFICO 10.3- Rela~iio entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 

condi~iio de cura 
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GRAFICO 10.4 - Rela~iio entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 

condi~iio de cura 
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GRAFICO 10.5- Rela~iio entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 

condi~iio de cura 
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GRAFICO 10.6- Rela~iio entre corpos de prova com mesma dosagem e diferente 

condi~iio de cora 
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A exceyiio dos gnificos 10.5 e 10.6, que contem cinza volante, em todas as outras 

combinayoes o modulo de deformayiio foi menor para os corpos de prova que foram curados 

em NaOH, esse fato mais uma vez comprova a microfissurayiio causada pela reayiio. No caso 

dos corpos de prova que contem cinza volante, acredita-se que esta interfere no modulo de 

deformayiio de alguma forma niio estudada nesta pesquisa. 
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6.2.7- ENSAIO DE MICROSCOPIA ELETRONICA 

Para este ensaio, utilizou-se os fragmentos provenientes dos ensaios de compressao 

simples e diametral. Atraves de analise visual, escolheu-se os fragmentos de concreto a serem 

observados. Para analise em microsc6pio eletr6nico de varredura (MEV), os fragmentos 

necessitam se metalizados, ap6s a metaliza~ao, sao colocados dentro do microsc6pio a anitlise 

come~a a ser feita. Ao se observar estruturas com aparencia de produto de rea~ao alcali

agregado, escolhe-se varios pontos, dentro dessa estrutura e por difra~ao de Raio X, pode-se 

conhecer quais elementos compoe essa estrutura e decidir se trata de urn produto de rea~ao ou 

nao. 

Pode-se encontrar produtos de rea~ao alcali-agregado de diversas forrnas, portanto 

faz-se necessario uma analise minuciosa da amostra em observa~ao. As figuras 8 a 13, 

mostram produtos de rea~ao itlcali-agregado e algumas das varias formas que podem ser 

observados. 

Figura 8 - Produto cristalizado de rea~iio alcali-agregado 

Amostra contendo cimento tipo C-II e 0% de adi"ao 

Composi~ao quimica - % dos elementos provaveis 

Na Mg AI Si K Ca Ti Fe 

0.5 - 0.1 48.3 5.8 45.1 - 0.3 
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Figura 9 - Produto de rea~iio alcali-agregado 

Amostra contendo cirnento tipo C-II e 0% de adi9ao 

Composi<;;ao quimica - % dos elementos provaveis 

Na Mg AI Si K Ca Ti Fe 

2 - - 56.1 6.9 35 - -

Figura 10- Produto cristalizado de rea~iio alcali-agregado 

Amostra contendo cirnento tipo C-II e 20% de adi~ao de cinza volante 

Composi<;;ao quimica - % dos elementos provaveis 

Na Mg AI Si K Ca Ti Fe 

1.9 - 2.5 64.3 10.2 20.8 - 0.2 
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Figura 11 - Produto de rea~iio :ilcali-agregado 

Amostra contendo cimento tipo C-II e 40% de adiyao de cinza volante 

Composiyao quimica - % dos elementos provaveis 

Na Mg AI Si K Ca Ti Fe 

2.8 - 0.8 47.1 2.5 46.6 - 0.2 

Figura 12 - Produto de rea-,:iio :ilcali-agregado 

Amostra contendo cimento tipo C-II e 40% de adiyao de cinza volante 

Composiyao quimica - % dos elementos provaveis 

Na Mg AI Si K Ca Ti Fe 

3.2 0.1 - 80.3 5.5 10.6 - 0.3 
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Figura 13 - Produto de rea~iio alcali-agregado - gel maci~o gretado 

Amostra contendo cimento tipo C-II e 40% de adi~ao de cinza volante 

Composi.yao quimica - % dos elementos provaveis 

Na Mg AI Si K Ca Ti Fe 

2.7 - - 48.8 15.3 33.2 - -

Figura 14 - Produto de rea~iio alcali-agregado 

Amostra contendo cimento tipo C-II e 40% de adi~o de cinza volante 

Composi.yao quimica - % dos elementos provaveis 

Na Mg AI Si K Ca Ti Fe 

4.1 - - 44.9 5.3 45.6 - -
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As rnicroamilises foram feitas atraves da tecnica de espectrometria por energia 

dispersiva, onde atraves de urn espectro, e possivel analisar serni-quantitativamente os 

elementos quirnicos presentes, sabendo-se que os produtos de rea9ao a!cali-agregado 

apresentam uma grande porcentagem de silicio (Si), calcio (Ca) e potassio (K). Atraves desse 

dados foi possivel saber se os pontos analisados tratavam de produto de rea9ao ou nao. 
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7- CONCLUSOES 

7.1- Ensaio de porosidade 

Este ensaio foi executado para verificar o quanto a rea.;ao influencia a expansao de acordo 

com a porosidade dos corpos de prova. Esperava que nos corpos de prova mais porosos a 

expansao fosse menor, pois os espa.;os vazios poderiam absorver o gel expansivo. De fato isso 

ocorreu para os corpos de prova com maior porosidade (0% de adi.;ao, 20% de cinza volante). 

7.2- Ensaio de permeabilidade 

Neste ensaio observou-se que todas as amostras que ficaram em cura de NaOH, tiveram 

uma permeabilidade bern maior que as que ficaram na agua, isso porque a rea.;ao deixa o concreto 

muito microfissurado e, mais uma vez pode-se verificar que os corpos de prova com porosidade 

elevada nao apresentaram urn aumento de permeabilidade tao significante quanto os de pequena 

porosidade, isto e, embora fossem mais permeaveis a diferen.;a entre as curvas de cura em agua e 

cura em NaOH foi menor . 

7.3- Ensaio de reatividade 

Atraves de anitlises graficas, ficou comprovado que a porosidade elevada pode diminuir os 

niveis de expansao em certos casos, isso e, so conseguimos comprovar a dirninui.;ao da expansao 

nos corpos de prova que nao continham pozolana e naqueles que continham 20% de cinza 

volante. Nos outros corpos de prova a expansao foi maior naqueles com rela.;ao ale =0,60. 

Fazendo uma anitlise entre as adi.;oes, observou-se que no caso do fumo de silica, a combina.;ao 

de 30% foi a que apresentou niveis de expansao menores, tanto para uma rela.;ao aJc=0.35, como 
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para a/c=0.60. Ja no caso do cinza volante para uma rela.yao a/c=0.35, a expansao foi diminuindo 

a medida que o conteudo de adi.yao foi aumentando, mas para uma rela.yao a/c=0.60, o nivel de 

expansao manteve-se baixo para 20% enquanto que para 40% observamos os mesmos niveis que 

para 0%, pode-se concluir que a porcentagem pessima foi atingida. 

Este ensaio visou analisar quais as condi.yoes que regem a expansao, para tal, utilizou-se 

de diferentes porcentagens de adi.yao e rela.yao agua cimento. Comprovou-se que a utiliza.yao 

indiscriminada de pozolana, pode levar it uma expansao ainda maior que sem a utiliza.yao da 

mesma e, que a porosidade excessiva e capaz de absorver a expansao em certos casos. 

7.4- Ensaio de compresslio simples e diametral 

Neste ensaio observou-se que a rea.yao alcali-agregado nao afetou muito as propriedades 

mecanicas. No ensaio de compressao simples, observou-se que as arnostras apresentaram 

comportarnento diferente quanto it porosidade. Somente os corpos de prova com rela.yao 

agua/cimento elevada, apresentararn uma resistencia it compressao menor para os corpos de prova 

que foram curados em NaOH. 

No ensaio de compressao diarnetral, os corpos de prova apresentaram urn resultado muito 

parecido, com uma tendencia a apresentar valores urn pouco mais baixo para os que ficararn em 

NaOH. 

Em muitos casos os corpos de prova que foram curados em solu.yao de NaOH 

apresentaram cargas de ruptura maiores que aqueles que foram curados em agua. Acredita-se que 

a temperatura elevada da cura em solu.yao de NaOH possa ter influenciado os resultados em 

alguns aspectos, pois os corpos ficaram em cura por 30 dias onde acredita-se que mesmo os 

corpos de prova que ficararn em agua teriarn atingido cerca de 90% de sua resistencia it 

compressao, aliviando assim os efeitos da temperatura em grande parte. 

Esses ensaios forarn desenvolvidos para comprovar se a rea.yao alcali-agregado influencia 

nas propriedades elasticas ou mecfulicas do concreto e, atraves desses resultados observa-se que a 

rea.yao nao chega a comprometer tais propriedades. 
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7.5- Ensaio de M6dnlo de Deforma~iio 

Devido a microfissuraviio do concreto, os corpos de prova que continham fumo de silica 

como adi9ao apresentaram urn modulo de deforma9iio menor, quando imersos em soluviio de 

NaOH. Mesmo com microfissuraviio os corpos de prova que continham cinza volante, 

apresentaram urn modulo de deformaviio maior quando imersos em solu9iio de NaOH, devido a 

algum outro fator nao observado neste estudo. 

7.6- Ensaio de Microscopia Eletronica 

Neste ensaio pode se constatar a presen9a do gel expanstvo, mesmo as amostras nao 

chegando aos indices de expansao critica. 

Atraves de todos esses dados, comprovou-se que a rea9ao alcali-agregado tern seu maior 

efeito no que diz respeito a expansao, pois atraves dos ensaios mecanicos ficou comprovado que 

a rea9ao nao compromete o concreto, como era de se esperar. 
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