






























































































































































































XI - APENDICE (ANALISE ESTATISTICA)

DELINEAMENTO EXPERIMENTAL: FATORIAL

OBSERVAÇeES N~O TRANSFORMADAS

NOME DOS FATORES

FATOR NOME

A
B

PORCELANA

VITRIFI CAÇÃO
COCçÃOc

QUADRO DA ANÁLISE DE VARIANCIA

M~DIA GERAL ~ 2.086557

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO ~ 4.0.357%

8e~

CAUSAS DA G. L. S. G. Q. M. YALOR F PROB.>F
VARIAÇO

PORCELANA ;8 83.6072920 41.8036460 59.9477 0.00001
VITRIFICAÇÃO 0.1172149 0.1172149 0.1653 0.68854...

CCXçÃO 4 6.8174386 1.7043596 2.4033 O.O577
POR#VITR. 2 0.0735555 O. 0.367778 0.0519 0.94942

I

POR#Ccx.:. 8 7.74.92897 0.9686612 1 . 3659 0.22940
rr "T'P "w-'rv' 4 3.4143343 0.8535836 1 .2036 0.31826. . ,-.H'....,.

po:#'n TRdCOC 8 6.2528640 O. 731 6080 1 . 1022 0.37460
RESi DUO 60 42.5499008 0.7091650

.

TOTAL 89 150.5818898




















